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Расписание работы конференции

	21 Сентября
	22 сентября
	23 сентября

	ИГХТУ Ауд. Г – 203 

8.30 – 9.30

Регистрация участников и гостей конференции

9.30 - 10.00

Открытие конференции.

10.00 – 11.40
Пленарные доклады

11.40 – 12.00

Перерыв

12.00 – 13.00

Пленарные доклады

13.00 – 14.00

Перерыв на обед

Ауд. Г - 203 ИГХТУ

14.00 – 16.30

Пленарные доклады

16.30 -17.00.

Перерыв

Ивановский государственный историко-краеведческий музей им. Д.Г. Бурылина «Белый зал»
17.00 – 17.30

Презентация монографии Г.Е. Кричевского

17.30 – 19.00

«Мода как инновация» - демонстрация моделей одежды

Фуршет
	ИГХТУ Ауд. Г - 203 

9.00 – 11.00

Пленарные доклады

11.00 – 11.30

Перерыв

11.30 – 12.30

Стендовая сессия (секция 1)

Коммерческий доклад
12.30 – 13.30

Перерыв на обед

13.30 – 14.30

Стендовая сессия 

(секции 2 и 3)

Коммерческий доклад
14.30 – 15.30

Круглый стол

15.30 – 17.30
Пленарные доклады
17.30 – 18.00

Награждение победителей конкурса работ молодых ученых. 
Закрытие конференции

	10.00. -12.00

Экскурсия в Музей ситца


ПРОГРАММА работы КОНФЕРЕНции

21 Сентября 2011 г. 
8.30 – 9.30  Регистрация участников и гостей конференции

Пленарная сессия (утреннее заседание) 

(ИГХТУ ауд. Г-203)

Сопредседатели – проф. А.Г. Захаров (ИХР РАН),

проф. К.И. Кобраков (МГТУ)
9.30 – 10.00. Открытие конференции.

Приветствие участников и гостей конференции.

10.00 – 10.30.
Взаимодействие научного сообщества и органов государственной власти в создании инновационного текстиля и одежды
Коньков П.А. – первый заместитель председателя Правительства Ивановской области, г. Иваново
10.30 – 11.10. 
ДОРОЖНАЯ КАРТА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ: NBIC-ТЕХНОЛОГИИ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ВОЛОКОН, ТЕКСТИЛЯ И ОДЕЖДЫ ДЛЯ СИЛОВЫХ СТРУКТУР И ДЛЯ ЦИВИЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ

Кричевский Г.Е. – д.т.н., профессор, президент РСХТК, зав. кафедрой  РосЗИТЛП, г. Москва

11.10 – 11.40

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЕКСТИЛЬНОГО, МЕДИЦИНСКОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО КОРОТКОГО ЛЬНОВОЛОКНА
Морыганов А.П. – д.т.н., профессор, вице-президент РСХТК, 
зав. лабораторией ИХР РАН, г. Иваново
11.40 – 12.00. Перерыв 

12.00 – 12.30. 

Полиоксадиазольные волокна, модифицированные нанодобавками

Лысенко А.А. – д.т.н., профессор, зав. кафедрой Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна
Мамаева О.И., Мельник О.В., Лысенко В.А., Асташкина О.В. - Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна
12.30 – 13.00. 

модифицирование синтетических текстильных материалов для придания им улучшенных потребительских свойств на основе использования фторполимеров
Пророкова Н.П. – д.т.н., вед. н. с. Института химии растворов РАН, г. Иваново Кирюхин Д.П. – д.х.н., зав. лабораторией Института проблем химической физики РАН, г. Черноголовка
Никитин Л.Н. – д.ф.-м.н., вед. н. сотр. Института элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, г. Москва
Бузник В.М. – д.х.н., академик, директор Инновационно-технологического центра Российской академии наук «Черноголовка», гл. н. сотр. Института металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, г. Москва

13.00 – 14.00.

Перерыв на обед

Пленарная сессия (вечернее заседание) 

(ИГХТУ ауд. Г-203)
Сопредседатели – проф. А.М. Киселев (СПбУТД), 
проф. Е.Н. Калинин (ИГТА)
14.00 – 14.30. 

ПЕРЕХОД К НОВОМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ УКЛАДУ И ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Изгородин А.К. – д.т.н., профессор, зав. кафедрой Ивановской государственной текстильной академии
14.30 – 15.00. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОРАЗМЕРНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ПРОЦЕССАХ ОТДЕЛКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Киселев А.М. - д.т.н., профессор, зав. кафедрой Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна
Дащенко Н.В. - Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна
15.00 – 15.30. 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛИПОСОМ В ТЕКСТИЛЬНОЙ ХИМИИ – ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАНОКАПСУЛИРОВАНИЯ
Телегин Ф.Ю. – д.х.н., зав. кафедрой Ивановского государственного химико-технологического университета
Белокурова О.А., Щитова Н.П. – Ивановский государственный химико-технологический университет
15.30 – 16.00. 

Химия и технология биокатализируемого наноконструирования льняных текстильных материалов
Кокшаров С.А.- д.т.н., профессор ИХР РАН, г. Иваново
Алеева С.В. – к.т.н., ст. н.с. ИХР РАН, г. Иваново
16.00. – 16.30. 

МНОГОАТАКОВАЯ БИОХИМИЧЕСКАЯ СЕЛЕКТИВНАЯ ДЕГРАДАЦИЯ ПОЛИМЕРОВ  В УНИФИЦИРОВАННЫХ  ТЕХНОЛОГИЯХ ПОДГОТОВКИ ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ
Чешкова А.В. – д.т.н., профессор ИГХТУ
Козлова О.В., Завадский А.Е., Белякова Т.Н. – Ивановский государственный химико-технологический университет
16.30 – 17.00.

Перерыв

Ивановский государственный историко-краеведческий музей 
им. Д.Г. Бурылина, «Белый зал»
17.00 – 17.30. 
Презентация монографии Г.Е. Кричевского: Нано-, био-, химические, технологии и производство нового поколения волокон, текстиля и одежды
17.30 – 19.00
«Мода как инновация». Демонстрация моделей одежды кафедр: «Текстильного дизайна» и «Конструирования швейных изделий» ИГТА
Ведущие – проф. Н.Г. Мизонова, проф., д.т.н. В.Е. Кузьмичев
Фуршет 
22 сентября 2011 г.

Пленарная сессия (утреннее заседание) 

(ИГХТУ ауд. Г - 203)

Сопредседатели – проф. Ф.Ю. Телегин (ИГХТУ), 
проф. А.К. Изгородин (ИГТА)
9.00 – 9.30. 

Серебросодержащие волокнистые материалы с антимикробной активностью
Жуковский В.А. – к.т.н., профессор, зав. кафедрой Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна
Анущенко Т.Ю., , Хохлова В.А., Михалчан А.А., Асташкина О.В. - Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна
9.30 – 10.00. 
Механо-акустический способ получения хитозановых аппретов для функционализации текстильных материалов
Липатова И.М. – д.х.н., вед. н. сотр. ИХР РАН, г. Иваново
10.00 – 10.30. 
ТЕКСТИЛЬНАЯ ХИМИЯ – СПЕЦИАЛЬНОСТЬ НА ВСЕ ВРЕМЕНА. ХИМИКИ-ТЕКСТИЛЬЩИКИ МОГУТ ПОМОЧЬ ВРАЧАМ-ОНКОЛОГАМ
Олтаржевская Н.Д. – д.т.н., профессор, ООО «Колетекс», РосЗИТЛП, 

г. Москва
Коровина М.А. – к.т.н., с.н.с. ООО НПО Текстильпрогресс Инженерной Академии, г. Москва
10.30 – 11.00.

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ БИОЦИДНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ
Разуваев А.В., Барбинов В.В., Раводин Р.А., Попова О.В., Литвишко А. (ЗАО «КорХимКолор», Москва, С-Петербург, ВМА им. С.М. Кирова, С-Петербург)
11.00 – 11.30

Перерыв
11.30 – 12.30. 

Стендовая сессия (секция 1 - Физико-химические основы нано- и биотехнологий в текстильной и легкой промышленности)

Коммерческий доклад: Биоцидная отделка текстильных материалов с точки зрения ее экологичности и безопасности в соответствии с международными требованиями (ЗАО «КорХимКолор»)
12.30 – 13.30.

Перерыв на обед

13.30 – 14.30. 

Стендовая сессия (секция 2 - Мировые тенденции в использовании высоких (нано-, био-, инфо- и других высоких) технологий в производстве текстиля и одежды; 3 - Конкретные технологические инновации в производстве текстиля и одежды отечественных и зарубежных разработчиков)

Коммерческий доклад: Серия анализаторов DelsaNano – современное решение для определения размеров наночастиц и исследования дзета-потенциалов наночастиц и поверхностей текстильных материалов (ООО «МИЛЛАБ»)

14.30 – 15.30

Круглый стол: Российский инновационный текстиль – предложения науки и промышленности

Модераторы: Гущин Е.В. - председатель правления Ассоциации предприятий текстильной и легкой промышленности Ивановской области 

Морыганов А.П. - д.т.н., профессор, вице-президент РСХТК, 
зав. лабораторией ИХР РАН 

Пленарная сессия (вечернее заседание)
(ИГХТУ ауд. Г 203)

Сопредседатели – проф. А.П. Морыганов (ИХР РАН), 
проф. Г.Е. Кричевский (РосЗИТЛП)
15.30 – 16.00. 
Гетерокоагуляционное крашение волокнистых материалов

Романкевич О. В. – д.х.н., профессор, зав. кафедрой Киевского национального университета технологий и дизайна, г. Киев, Украина

Гаранина О.А., Редько Я.В. - Киевский национальный университет технологий и дизайна, г. Киев, Украина
16.00 – 16.30.

ПРИМЕНЕНИЕ БОДИСКАНЕРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, АНАЛИЗА И СИНТЕЗА РЕАЛЬНЫХ И ВИРТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ «ФИГУРА-ОДЕЖДА»

Кузьмичев В.Е. – д.т.н., профессор, зав. кафедрой Ивановской государственной текстильной академии
16.30 – 17.00. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКЦИИ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ корсетных изделий

Корнилова Н.Л. – к.т.н., профессор ИГТА, г. Иваново
Калинин Е.Н. – д.т.н., профессор, проректор по НИР ИГТА, г. Иваново

Кокшаров С.А.- д.т.н., профессор ИХР РАН, г. Иваново
17.00 – 17.30. 
Метрологические проблемы применения информационных технологий в области контроля качества текстильных материалов
Матрохин А.Ю., Шаломин О.А., Гусев Б.Н. – Ивановская государственная текстильная академия
17.30 - 18.00. 
Награждение победителей конкурса работ молодых ученых. 
Закрытие конференции.

23 Сентября 2011 г.

10.00 – 12.00. Экскурсия в Музей ситца.

Стендовые доклады по направлению

«Физико-химические основы нано- и биотехнологий в текстильной и легкой промышленности» (секция 1)
1. Агеев А.А..1, Аксенова И.В.2, Амарлуи А.2, Волков В.А.2, Гуднин Н.Ю.3, Елеев А.Ф.4, Хохлов С.С.4, Щукина Е.Л.2 (1ноу мУэи, 2фгоу впо мгТУ  им. А.Н.Косыгина, 3ФГОУ ВПО РГУТС, 4ГосНИИОХТ, Москва)
Наноразмерные самоорганизованные структуры в  растворах фторсодержащего ПАВ ПФСК-8 и модификация поверхности волокон тканей методом формирования наноразмерных слоев
2. Алеева С.В. (Институт химии растворов РАН,  г. Иваново, Россия)

биохимический подход к повышению качества льняной трикотажной пряжи

3. Алеева С.В. (Институт химии растворов РАН,  г. Иваново, Россия)

Разработка и верификация модели биокатализируемого расщепления пектиновых примесей при подготовке льняного волокна

4. Алейникова Т.П., Васильева В.Д., Алейникова З.С. (Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград, Россия)

ПОЛИМЕРНЫЕ ПЕРОКСИДЫ В ПРОЦЕССАХ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ПОЛИАМИДНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН

5. Баева Н.Н., Волохина А.В., Лукашева Н.В. (ГОУ ВПО «РосЗИТЛП», г. Москва, ООО «Лирсот», г. Мытищи, Россия

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНСОЛЯЦИИ НА СВОЙСТВА ВОЛОКНА АРЛАНА

6. Баранова О.Н., Мишаков В.Ю. (Московский государственный университет дизайна и технологии,  г. Москва, Россия)
ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЦИДНЫХ СВОЙСТВ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ БЕЛЬЕВОЙ ГРУППЫ 

7. Владимирцева Е.Л. (НИИ термодинамики и кинетики химических процессов Ивановского государственного химико-технологического университета, г. Иваново, Россия)

Влияние нерастворимых алюмосиликатов на Деструкцию синтетических красителей под действием пероксида водорода
8. Горин М.С., Редина Л.В. (Московский государственный текстильный университет имени А.Н. Косыгина, г. Москва, Россия)

Получение и исследование свойств композиций на основе нанодисперсий полифторалкилакрилатов
9. Дымникова Н.С., Галашина В.Н. (Институт химии растворов РАН, Россия)

ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МЕТАЛЛОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ

10. Желнова А.С. (НИИ термодинамики и кинетики химических процессов Ивановского государственного химико-технологического университета, г. Иваново, Россия)

Влияние способности алюмосиликатов к самоэмульгированию на эффективность сорбции их шерстяным волокном

11. Завадский А.Е. (Ивановский государственный химико-технологический университет, г. Иваново, Россия)

ОСОБЕННОСТИ КИНЕТИКИ ПОЛИМОРФНОГО ПЕРЕХОДА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ПРИ ОБРАБОТКЕ ГИДРОФОБНЫХ ТКАНЕЙ РАСТВОРАМИ ГИДРОКСИДА НАТРИЯ
12. Иванов А.Н., Пестовская Е.А. (Военная академия войск РХБ защиты и инженерных войск им. маршала С.К. Тимошенко, г. Кострома, Россия))
МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЫТЯГИВАНИЯ ЛЬНЯНОЙ РОВНИЦЫ И ОБРЫВНОСТИ В МОКРОМ ПРЯДЕНИИ ЛЬНА

13. 1Кирюхин Д.П., 1Кичигина Г.А., 1Кущ П.П., 1Большаков А.И., 2Пророкова Н.П., 2Кумеева Т.Ю., 1Бузник В.М. (1Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка, 2Институт химии растворов РАН, г. Иваново, Россия)

Синтез РАСТВОРОВ ФТОРСодержащих ТЕЛОМЕРОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

14. Коротков А.Н., Константинова С.А., Гальбрайх Л.С. (Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина, г. Москва, Россия)

НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

15. Кузнецов Д.Н., Кобраков К.И., Ручкина А.Г., Дмитриева М.Б., Глотова М.О. (Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина, г. Москва, Россия)

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ СИНТЕЗА БИОЦИДНЫХ АЗОКРАСИТЕЛЕЙ

16. 1Кумеева Т.Ю., 1Пророкова Н.П., 2Кирюхин Д.П. (1Институт химии растворов РАН, г. Иваново, Россия, 2Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка, Россия)
ИЗУЧЕНИЕ ГИДРОФОБНЫХ СВОЙСТВ ПОЛИЭФИРНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ РАСТВОРАМИ ТЕЛОМЕРОВ, РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ДЛИНОЙ ФТОРУГЛЕРОДНОЙ ЦЕПИ
17. 1КумееваТ.Ю., 1Пророкова Н.П., 2Холодков И.В. (1Институт химии растворов РАН, Иваново, 2Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново)

ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА И СВОЙСТВ ПОКРЫТИЯ ПОЛИЭФИРА, модифицированНОГО политетрафторэтиленом в среде сВЕРХКРИТИЧЕСКОГО со2
18. Кутжанова А.Ж., Джакпарова Р.С., Дюсембиева К.Ж. (Алматинский технологический университет, г.Алматы, Казахстан)
ПРИМЕНЕНИЕ СУБЛИМАЦИННЫХ ЧЕРНИЛ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ КОЛОРИРОВАНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

19. Лепилова О.В. (Институт химии растворов РАН, Иваново, Россия)

Обоснование механизма редокс-превращений лигнина при реализации биохимической подготовки льняных текстильных материалов

20. Линева В.С., Бычкова И.Н. (Московский государственный университет дизайна и технологии, г. Москва, Россия)

РАЗРАБОТКА ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ НАМАЗНОГО КРАШЕНИЯ МЕХА 

21. Лосев Н.В., Якунин Н.А. (Институт химии растворов РАН, Иваново, Россия)
Влияние наполнителей и механической активации на сорбционные свойства и температуру стеклования хитозановых пленок

22. Матюшин А. Н., Кравченко Я. В., Гальбрайх Л. С. (Московский государственный университет дизайна и технологии, г. Москва, Россия) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ НАНОВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОВЫШЕННОЙ ГИДРОФОБНОСТИ ИЗ СМЕСИ ПОЛИМЕРОВ МЕТОДОМ БЕСКАПИЛЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОФОРМОВАНИЯ

23. Миннебаев А.Б., Рахимова Е.Б., Ахметова В.Р. (Институт нефтехимии и катализа РАН, г. Уфа, республика Башкирия)

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХИТОЗАНА, МОДИФИЦИРОВАННОГО ТИОМЕТИЛИРУЮЩЕЙ СМЕСЬЮ «CH2O-H2S»

24. Мишина Е. С., Измайлов Б. А., Родловская Е. Н., Васнев В. А. (Московский государственный текстильный университет  имени А. Н. Косыгина, Институт элементоорганических соединений имени А. Н. Несмеянова РАН)

МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ МАТЕРИАЛОВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ОЛИГООРГАНОСИЛОКСАНАМИ С 1,6 -ДИ(БИГУАНИДИНХЛОРИД)ГЕКСАНОВЫМИ ГРУППАМИ
25. Неманова Ю.В., Стокозенко В.Г., Титова Ю.В. (Институт химии растворов РАН, Иваново, Россия)
МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУР ЛУБЯНЫХ ВОЛОКОН ПРИ ХИМИЧЕСКОМ И ПЛАЗМЕННО-ХИМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
26. Никитенкова В.Н., Хлыстова Т.С.  (ООО «Колетекс» г. Москва, Россия; Московский государственный университет технологии и управления им. К.Г. Разумовского, г. Москва, Россия)

ИЗУЧЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ БИОПОЛИМЕРОВ

27. Пестовская Е.А., Иванов А.Н. (Военная академия войск РХБ защиты и инженерных войск им. маршала С.К. Тимошенко, г. Кострома, Россия)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЛАКСАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЬНЯНОЙ РОВНИЦЫ В ПРОЦЕССЕ ВЫТЯГИВАНИЯ C ПОМОЩЬЮ КОМПЛЕКСА КЛА-2

28. Пикалов А.П., Вавилова С.Ю., Пророкова Н.П. (Институт химии растворов РАН, Иваново, Россия)
Влияние поверхностной модификации полипропиленовых нитей политетрафторэтиленом на их физико-механические свойства
29. Родионова А.Н., Алексеева О.В., Падохин В.А., Кирсанов Е.А.* (Институт химии растворов РАН, Иваново, *Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, г. Коломна, Россия)

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО СДВИГА НА ВЯЗКОСТНЫЕ СВОИСТВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ НАТРИЙКАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ

30.Рукавишникова Ю.А., Кротова М.Н., Одинцова О.И. (Ивановский государственный химико-технологический университет, г. Иваново)

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КАТИОННЫХ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТОВ НА СОСТОЯНИЕ КИСЛОТНЫХ И ХРОМОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ В РАСТВОРЕ

31. Санжеева Е.Б., Сафонов В.В. (Московский государственный текстильный университет  им.  А.Н. Косыгина, Москва, Россия)

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ С  ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕРМЕНТОВ

32. Скобелева О.А., Кокшаров С.А. (Институт химии растворов РАН, Иваново, Россия)
антиоксидантная защита целлюлозы в условиях ферментативно-щелочной обработки хлопчатобумажных тканей
33. Смирнова С.В. (НИИ термодинамики и кинетики химических процессов Ивановского государственного химико-технологического университета, г. Иваново, Россия)

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИГНОСУЛЬФОНАТОВ В ШЛИХТОВАНИИ ПРЯЖИ СОСТАВАМИ НА ОСНОВЕ ЭФИРОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И КРАХМАЛА

34. Титова Ю.В., Стокозенко В.Г. (Институт химии растворов РАН, Иваново, Россия)
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕЛИГНИФИКАЦИИ ЛУБЯНЫХ ВОЛОКОН ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПЛАЗМЕННО-РАСТВОРНОЙ ОБРАБОТКИ

35. Третьякова А. Е., Почеховская Н. Н., Сафонов В. В.(Московский государственный текстильный университет им. А. Н. Косыгина, г. Москва, Россия)

ИССЛЕДОВАНИЕ влияния КАТИОНОВ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ металлов на физико-химические процессы сорбции прямых красителей натуральным шелком
36. Чинь Нгок Хоанг, М.П. Патапович Белорусский государственный университет, г.  Минск, Республика Беларусь)  

РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТИ СВЯЗЕЙ В КОМПЛЕКСАХ АЛЮМИНИЕВАЯ СОЛЬ-ВОЛОКНО МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ ИСКРОВОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ
37. Чистякова Г.В. (Институт химии растворов РАН, Иваново, Россия)

РОЛЬ комплексонов в процессах  биодеструкции пектиновых примесей льна

38. Шибашова С.Ю. (НИИ термодинамики и кинетики химических процессов Ивановского государственного химико-технологического университета, г. Иваново, Россия)
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НИЗКОЧАСТОТНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПОЛЯ НА СОХРАННОСТЬ ПРИРОДНОГО ПОЛИМЕРА В ПРОЦЕССЕ БЕЛЕНИЯ

Стендовые доклады по направлению 

«Мировые тенденции в использовании высоких (нано-, био-, инфо- и других высоких) технологий в производстве текстиля и одежды» (секция 2)
1. Аитова А.Н., Буринская А.А., Ногай Р.Р. (Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна, г. Санкт-Петербург, Россия)
СИНТЕЗ  НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА НА ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ

2. Вавилова С.Ю., Пророкова Н.П. (Институт химии растворов РАН, г. Иваново, Россия)

Применение углеродных нанотрубок для модификации полипропиленовых нитей

3. Валуева М.И., Олтаржевская Н.Д. (Московский государственный университет технологии и управления им. К.Г. Разумовского, г. Москва, Россия; ООО «КОЛЕТЕКС», г. Москва, Россия)

МЕДИЦИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ С РАДИОЗАЩИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ БИОПОЛИМЕРОВ

4. Ерохина Е. В., Галашина В.Н. (Институт химии растворов РАН, г. Иваново, Россия)

Новый возможный путь применения комплексонов в текстильной промышленности
5 Захарченко А.С., Козлова О.В. (Ивановский государственный химико-технологический университет, г. Иваново, Россия)
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ В ОТДЕЛКЕ ТЕКСТИЛЯ

6. Киселева А.Ю., Козлова О.В., Телегин Ф.Ю. (Ивановский государственный химико-технологический университет, г. Иваново, Россия)

БАКТЕРИЦИДНЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ  БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И НАНОСЕРЕБРА

7. Корнилова Н.Л., Горелова А.Е. (Ивановская государственная текстильная академия, г. Иваново, Россия)
технология трехмерного автоматизированного проектирования корсетных изделий

8. Кузнецова Е.Г., Сарибекова Ю.Г. (Херсонский национальный технический университет, г. Херсон, Украина)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ ШЕРСТЯНОГО ВОЛОКНА НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО НАНОПРЕПАРАТА

9. Кузьмин С.М., Пророкова Н.П., Вавилова С.Ю. (Институт химии растворов РАН, г. Иваново, Россия)
МОДИФИКАЦИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ НИТИ ДИАФРАГМЕННЫМ РАЗРЯДОМ
10. Липатова И.М., Макарова Л.И. (Институт химии растворов РАН, г. Иваново, Россия)

Использование коллоидизованного хитозана в качестве носителя лекарственных препаратов в текстильных изделиях медицинского назначения

11. Лосев Н.В., Макарова Л.И, Липатова И.М. (Институт химии растворов РАН, г. Иваново, Россия)

Биокомпозитные аппреты на основе хитозана и оксида цинка для бактерицидной и противогрибковой отделки текстильных материалов

12. Мезина Е.А., Липатова И.М. (Институт химии растворов РАН, г. Иваново, Россия)

Использование органо-неорганических коллоидных аппретов для получения селективно-сорбционных фильтрующих материалов
13. Мезина Е.А., Липатова И.М. (Институт химии растворов РАН, г. Иваново, Россия)

Получение сорбентов тяжелых металлов на основе льноволокна и хитозана

14. Морыганов П.А. (Институт химии растворов РАН, г. Иваново, Россия)

НОВЫЕ ЭКОНОМИЧНЫЕ СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЗАЩИЩЕННОГО ЛЬНОВОЛОКНА
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