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Л.В. Шарнина
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Высоконаполненные полимерные композиты на основе метилметакрилата (ММА), отверждаемые при обычной температуре (20(C), относятся к одной из перспективных групп материалов строительной индустрии и промышленности. Исследование их свойств, в том числе прочностных, с целью улучшения эксплуатационных характеристик является актуальной задачей.

Использование ММА в качестве основного компонента связующего в композиционных материалах обусловлено его доступностью (многотоннажное производство), дешевизной по сравнению с олигомерными связующими, низкой вязкостью и способностью быстро полимеризоваться с образованием прочного полимера, даже при отрицательных температурах. Формирование полимерной матрицы из низковязкого мономера ММА непосредственно в присутствии наполнителя позволяет значительно повысить степень наполнения, уменьшить расход связующего и перейти от низко- к высоконаполненным быстро отверждаемым полимерным композиционным материалам (ПКМ).

Анализ литературных данных показал, что, несмотря на применение ПКМ на основе ММА, до настоящего времени недостаточно исследованы особенности и закономерности формирования полимерной матрицы в присутствии высокого содержания наполнителя (более 70 % мас.). В частности, возможности повышения плотности упаковки образующейся в этих условиях полимерной матрицы для достижения максимальных прочностных характеристик ПКМ. Недостаточно обоснованы и аргументированы представления о характере взаимодействия полимерной матрицы с поверхностью наполнителя, особенно при введении в состав исходного связующего различных модифицирующих и структурирующих добавок.

Цель настоящей работы – исследование влияния количества компонентов бинарной инициирующей системы (перекись бензоила (ПБ) и диметиланилин (ДМА)) и акрилатных и акрилатсодержащих модифицирующих добавок различной природы и строения на прочностные характеристики высоконаполненных (степень наполнения 89,5 % мас.) ПКМ на основе ММА, полученных в результате полимеризации при обычной температуре (20ºС) по компаундной технологии.

Для достижения указанной цели было необходимо решить следующие задачи:

· подобрать соотношение выбранных компонентов наполнителя (строительный силикатный песок (СП) (( частиц 0-2 мм) (ГОСТ 8736-93) и доломитовый минеральный порошок (МП) (( частиц до 100 мкм) (ГОСТ 16557-78)), соответствующее минимальному расходу ММА (получение высоконаполненной композиции);

· оптимизировать содержание компонентов инициирующей системы (ПБ и ДМА) для получения ПКМ на основе ММА (базовой состав) с максимально возможными прочностными характеристиками;

· оценить влияние выбранных акрилатных и акрилатсодержащих модификаторов полимерной матрицы на прочностные свойства формируемых ПКМ;

· отранжировать исследуемые модификаторы по их влиянию на суточное разрушающее напряжение при сжатии ((сж) модифицированных ПКМ для выбора наилучшего;

· достичь наибольшего эффекта повышения (сж модифицированного ПКМ, с учетом совместного влияния компонентов инициирующей системы и наиболее эффективных модифицирующих добавок.

Научная новизна. Установлены особенности формирования плотноупакованной структуры полимерной матрицы на основе ММА при обычной температуре (20°С) и высоком содержании минерального наполнителя. Показано сильное влияние количества компонентов инициирующей системы (ПБ и ДМА) на (сж образующихся высоконаполненных ПКМ посредством формирования полимерной матрицы различной плотности упаковки и молекулярной массы: максимальным прочностным показателям соответствует образование плотноупакованной структуры ПКМ, реализующейся при определенном значении молекулярной массы полимера.

Показана целесообразность использования в качестве модификаторов высоконаполненных композиций на основе ММА различных акриловых мономеров, метакрилатных производных линейных олигофосфазенов, а также кремнийорганических метакрилатсодержащих соединений. Установлена эффективность их применения для повышения прочностных характеристик ПКМ. Показана приоритетность влияния на прочностные свойства высоконаполненных ПКМ образование гибких граничных слоев полимера, понижающих градиент напряжений разномодульных фаз (полимер - минеральный наполнитель), нежели процессов трехмерного структурирования полимерной матрицы. Установлен значительный эффект повышения (сж модифицированных ПКМ при одновременном введении в ММА метакриловой кислоты (МАК) и метакрилатных производных линейных олигофосфазенов и кремнийорганических метакрилатсодержащих соединений.

Практическая ценность работы. Получены быстро отверждаемые при обычной температуре составы ПКМ на основе минеральных наполнителей и ММА, модифицированного акриловыми мономерами и олигомерами, обладающие повышенной прочностью. Одновременное использование в качестве модификаторов ММА: МАК и олигоалкоксифосфазена с метакрилокси-группами – позволяет получать высоконаполненные (содержание наполнителя 89,5 %) ПКМ с высокими прочностными характеристиками ((сж=146 МПа). Полученные составы материалов могут быть рекомендованы для изготовления внутренних несущих конструкций в высотных сооружениях, а также для устройства высокопрочных выравнивающих напольных стяжек и покрытий.

Публикации. По материалам работы имеется пять публикации. Работа была представлена на 11 Международной конференции по полимербетонам в           г. Берлине в июне 2004 г.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора литературы, результатов работы и их обсуждения, экспериментальной части, выводов, списка используемой литературы, включающего 137 источников.

Диссертация изложена на 142 страницах машинописного текста, содержит 42 рисунка, 25 таблиц и 9 приложений.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

1. Влияние компонентов инициирующей системы на прочностные характеристики высоконаполненного ПКМ на основе ММА (базовый состав)

В качестве базового состава был выбран ПКМ на основе ММА с наполнителем, состоящим из смеси СП и МП, взятой в массовом соотношении 3:1, при котором наблюдается минимальный расход ММА, равный 10,5 мас. %. Снижение содержания мономера способствует падению теплового эффекта при полимеризации, что, в свою очередь, уменьшает напряжения на межфазной границе, улучшая адгезионное взаимодействие формирующегося полимера и наполнителя. Для отверждения ПКМ на основе ММА при обычной температуре использовали бинарную инициирующую систему, состоящую из ДМА и ПБ.

Прочность исследуемых ПКМ (с учетом хрупкого разрушения высоконаполненных ПКМ и соответствия характеру их эксплуатации) оценивали по суточному разрушающему напряжению при сжатии ((сж) модельных образцов (цилиндры высотой 20 мм, диаметром 11 мм).

Особенностью полимеризации ММА при получении высоконаполненных ПКМ при обычной температуре является необходимость использования большого количества компонентов инициирующей системы. Поэтому для ПБ и ДМА были выбраны следующие интервалы варьирования: 1-8 и 0,5-12 % от массы ММА, соответственно.

Подробное исследование влияния в выбранном факторном пространстве компонентов инициирующей системы на прочностные характеристики ПКМ на основе ММА позволило установить сильную зависимость (сж ПКМ от содержания ПБ и ДМА в ММА (рис. 1). Варьирование значений (сж в исследуемом интервале компонентов инициирующей системы составляет от 10 до 80 МПа.

Полученная зависимость, характеризуется наличием глобального экстремума: максимальная прочность базового состава ПКМ ((сж= 81 МПа) достигается при использовании 6 мас. % ПБ и 4 мас. % ДМА. Значения (сж ПКМ на основе ММА зависят как от общего содержания компонентов инициирующей системы в мономере (ПБ+ДМА) (рис. 2,а), так и от их мольного соотношения (ПБ/ДМА) (рис. 2,б). Оптимальным для (сж ПКМ, по сравнению со стехиометрическим взаимодействием ПБ и ДМА, является избыток третичного амина (мольное соотношение ПБ:ДМА=1:1,323), что может быть связано с лучшей сорбцией последнего поверхностью наполнителя и выведением его из реакции инициирования первичных радикалов.
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Рис. 1. Зависимость разрушающего напряжения при сжатии ((сж) ПКМ на основе ММА от содержания в ММА компонентов инициирующей системы (ПБ и ДМА)
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Рис. 2. Зависимость разрушающего напряжения при сжатии ((сж) ПКМ от общего содержания компонентов инициирующей системы в ММА (а) и их мольного соотношения (б)

X1 – общее содержание компонентов инициирующей системы (ПБ+ДМА), % от массы ММА (при мольном соотношении ПБ/ДМА=1/1,323);
X2 – мольное соотношение ПБ/ДМА в инициирующей системе при общем их содержании

10 % от массы ММА.

В отличие от ненаполненных полимерных материалов, высоконаполненные[image: image10.wmf]70
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 отверждаемые при обычной температуре ПКМ на основе ММА с повышенными значениями прочности могут быть получены при значительном содержании компонентов инициирующей системы (суммарное количество ПБ и ДМА составляет 10 мас. %) (рис 2,а). В высоконаполненных системах, характеризующихся развитой границей раздела фаз, неоднородные по своим свойствам поверхностные слои мономера могут полимеризоваться с различной скоростью. Адсорбционное взаимодействие растущих макрорадикалов с наполнителем и изменение условий роста и обрыва полимерной цепи также будет способствовать различию в скорости полимеризации на границе раздела и в объеме. Это приводит к дифференциации свойств полимера, образующегося в разных областях, и ослаблению взаимодействия между собой формирующихся зон полимерной матрицы, что понижает прочностные характеристики ПКМ в целом. Повышенное содержание компонентов инициирующей системы сглаживают различия в скоростях формирования полимерной матрицы, делая ее более однородной, и тем самым увеличивая прочность ПКМ.

Сильная вариация значений (сж ПКМ в зависимости от количества компонентов инициирующей системы и их соотношения является результатом различий в свойствах образующейся полимерной матрицы (прежде всего молекулярной массы (рис. 3, а) и плотности упаковки макромолекул, оцениваемой по изменению сорбционной способности ПКМ (mc, % от массы ПКМ) по отношению к инертному растворителю (н-гептан) (рис. 3, б)).
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Рис. 3. Зависимости средневязкостной молекулярной массы (M() полимерной матрицы (а) и сорбционной способности (mc) ПКМ (б) на основе ММА от содержания ПБ и ДМА в ММА

Действительно, установлены зависимости (сж ПКМ от величин mc и M( образующейся полимерной матрицы (рис. 4, а, б). На основании их показано, что в процессе полимеризации ММА при высоком содержании минерального наполнителя максимально прочные ПКМ получаются при формировании наиболее плотно упакованной структуры полимера (минимальная сорбционная способность ПКМ (рис. 4, б)) c определенным значением его молекулярной массы (М( около 150 тыс.) (рис. 4, а).




Рис. 4. Зависимости разрушающего напряжения при сжатии ((сж) ПКМ от:

а) средневязкостной молекулярной массы (М() его полимерной матрицы

(сж=-3152,62+38611,15(M(-0,15–115392,8(M(-2,3 (R2ф=94,8>R20,01(4;7)=78,4)

б) сорбционной способности (mc, %) ПКМ 

(сж=78,641 – 80,564(mс (R2ф=68,17>R20,05(1;39)=16,2)

Наблюдается экстремальная зависимость между mc и M( с минимумом сорбционной способности, соответствующей максимальной плотности упаковки, при значении средневязкостной молекулярной массы полимерной матрицы 150 тыс. (рис. 5).




Рис. 5. Зависимость сорбционной способности (mc, %) ПКМ от средневязкостной молекулярной массы (М()  его полимерной матрицы

Очевидно, что в присутствии выбранного наполнителя (смесь СП и МП; ее содержание в системе 89,5 мас. %) на его поверхности в результате адсорбционных и конформационных процессов наиболее плотно упаковываются полимерные структуры с определенным значением средневязкостной молекулярной массы.


Таким образом, различные количества ПБ и ДМА посредством изменения кинетических параметров процесса полимеризации влияют на молекулярную массу и плотность упаковки полимерной матрицы, и тем самым определяют прочностные свойства высоконаполненного ПКМ на основе ММА. Полученные результаты хорошо согласуются с теорией монолитности (сплошности).

Наиболее плотноупакованная структура полимерной матрицы, формирующаяся при оптимальном содержании компонентов инициирующей системы – 6 и 4 мас. % ПБ и ДМА, соответственно, способствует достижению (сж ПКМ на основе ММА до 81 МПа.

2. Модифицирование полимерной матрицы ПКМ акрилатными мономерами и акрилатсодержащими соединениями

Повышение прочности ПКМ базового состава осуществляли с использованием полярных и структурирующих акрилатных модификаторов. Применяли: акрилатные мономеры – акриловая кислота (АК), метакриловая кислота (МАК), акриламид (АКМ), N,N-метилен-бисакриламид (бис-АКМ); метакрилатные производные олигофосфазенов – продукты взаимодействия линейного олигодихлорфосфазена с 1,3-диметакриловым эфиром глицерина (фосфазен-1) и с (-гидроксиэтилметакрилатом (фосфазен-2); кремнийорганические метакрилатсодержащие соединения – 3-[N,N-бис(2-гидрокси-3-метакрилоксипропил) амино]пропилтриэтоксисилан (марка пента-61), 3-[N-(2-гидрокси-3-метакрилоксипропил)амино]пропилтриэтоксисилан (марка пента-62). При выборе этих модификаторов рассматривали возможность различных механизмов повышения прочности высоконаполненных ПКМ:

– увеличение «физической» адгезии (повышение полярности сополимерной матрицы (АК и МАК));

– образование гибких «сшивок» полимерной матрицы, способных к ориентационным и конформационным трансформациям относительно частиц наполнителя (пента-61, фосфазен-1, фосфазен-2,);

– возникновение химического связывания полимерной матрицы с наполнителем (образование солевых связей P–O–Ca в случае кислых акрилатсодержащих производных олигофосфазенов с основной компонентой наполнителя (доломитовый МП));

– понижение напряжений на межфазной границе благодаря наличию этоксисилановых групп (пента-61, пента-62);

– повышение удельной энергии когезии сополимерной матрицы.

Учитывали также опыт практического применения продуктов пента-61,62 в качестве аппретов для полиэфирных смол, а метакрилоксифосфазенов – для акрилатных связующих в стоматологии.

Интервал варьирования добавок определялся степенью эффективности модифицирования: получение максимально возможного эффекта повышения прочности ПКМ при минимальных количествах использования модификаторов. Поэтому первоначально для всех добавок был выбран интервал введения от 0 до 10 мас. %. Впоследствии для подтверждения целесообразности дополнительного увеличения количества выбранных модификаторов интервалы варьирования некоторых добавок были расширены (АК, МАК, пента-61, бис-АКМ).

При исследовании (сж модифицированных ПКМ в выбранном факторном пространстве варьирования количества добавок было установлено оптимальное содержание каждого модификатора, позволяющее получать ПКМ с максимально возможной прочностью (рис. 6, табл. 1).

Таблица 1.

	№
	Добавка
	Оптимальное содержание

добавки, мас. %

(по данным рис. 6)
	Разрушающее напряжение при сжатии ((сж), МПа

	0
	Базовый состав
	–
	81,4

	1
	АК
	53
	98,3

	2
	МАК
	30
	108,9

	3
	АКМ
	0,5
	80,4

	4
	бис-АКМ
	22
	85,9

	5
	фосфазен-1
	6,5
	100,5

	6
	фосфазен-2
	3,3
	91,4

	7
	пента-61
	10
	100,3

	8
	пента-62
	3,1
	99,1


Максимальное значение (сж ПКМ на основе ММА при оптимальном содержании

выбранных модифицирующих добавок

Наибольший эффект повышения (сж модифицированных ПКМ наблюдается при введении в полимерную матрицу более полярных, чем сложноэфирные, карбоксильных групп (добавление 30 мас. % МАК в ММА – увеличение прочности ПКМ в 1,34 раза, с 81 (базовый состав) до 108,9 МПа). В этом случае появляется возможность реализации различных типов связей (ионных (солевых), водородных, межмолекулярных с гидроксильными группами на поверхности наполнителя), что способствует улучшению когезионных и адгезионных взаимодействий и образованию лабильных узлов сетки полимерной матрицы. Более слабые и легко перегруппировывающиеся связи способствуют релаксации локальных напряжений и облегчают ориентацию главных цепей полимера относительно частиц наполнителя.







Рис. 6 Зависимости (сж ПКМ от содержания в ММА модификатора – Х: акриловые мономеры – АК (1), МАК (2), АКМ (3), бис-АКМ (4); метакрилатные производные олигофосфазенов – фосфазен-1 (5), фосфазен-2 (6); кремнийорганические метакрилатсодержащие соединения – пента-61 (7), пента-62 (8)

(содержание ПБ и ДМА 6 и 4 мас. %, соответственно)

Более высокие значения (сж ПКМ при использовании в качестве модификатора МАК в сравнении с АК (108,9 и 98,3 МПа соответственно), которая также обеспечивает введение в полимерную матрицу боковых карбоксильных групп, обусловлены большей плотностью упаковки образующихся ПКМ. Значение mc ПКМ, модифицированных оптимальным для прочности количеством МАК (30 мас. %), в 1,37 раза меньше, чем при модифицировании АК (53 мас. %) (0,0622 и 0,0853 % от массы ПКМ, соответственно). Очевидно, более значительное уплотнение полимерной матрицы в случае использования МАК связано с «большей схожестью» ее с ММА по термодинамическому параметру и стерическому фактору. Показатели теплоты полимеризации ММА ((Н=54,6 кДж/моль) и МАК ((Н=66,3 кДж/моль) наиболее близки по значению. Установлено понижение (сж модифицированных высоконаполненных ПКМ при повышении теплоты полимеризации в ряду используемых акриловых мономеров (табл. 2). Вероятно, увеличение теплового эффекта полимеризации приводит к разрыхлению полимера и росту напряжений в граничном слое разномодульных фаз: низкомодульной органической полимерной матрицы и высокомодульного минерального наполнителя.
Таблица 2.

Сопоставление теплоты полимеризации акриловых мономеров с (сж  модифицированных ими ПКМ

	Модификатор
	(Н, кДж/моль
	(сж, МПа

	МАК
	66,3
	108,9

	АК
	77,5
	98,3

	АКМ
	81,6
	80,4


3. ПКМ на основе смеси ММА с МАК, модифицированные акрилатсодержащими олигофосфазенами и кремнийорганическими соединениями

Прочностные свойства ПКМ определяются одновременно совокупностью нескольких факторов. Изменение одной составляющей (введение модификатора - МАК) может приводить к другому оптимальному содержанию остальных компонентов системы.

Исследовали зависимость (сж модифицированного ПКМ от содержания МАК (0 – 100 мас. %) при разных количествах ДМА (0,5–7 мас. %). Содержание ПБ было принято равным 6 мас. % (оптимальное для ПКМ базового состава).

Установлено совместное влияние на прочность высоконаполненных ПКМ компонентов инициирующей системы (ПБ и ДМА) и наилучшего выбранного модификатора МАК (рис. 7). Показано значительное повышение (сж ПКМ (в 1,55 раз по сравнению с базовым составом (с 81 МПа до 125,6 МПа)) при одновременной оптимизации по двум параметрам – компоненту инициирующей системы (ДМА) и выбранному модификатору (МАК). Найденная зависимость (сж модифицированных ПКМ от содержания МАК и ДМА в смеси с ММА позволяет установить оптимальные количества этих компонентов: 80 и 20 мас. % ММА и МАК, соответственно, и 1,5 мас. % ДМА от смеси сомономеров (рис. 7). 

Сопоставление значений (рис. 8) (сж, mc и плотности (() ПКМ позволило установить, что повышение прочности при оптимальном содержании компонента инициирующей системы (ДМА) и модификатора МАК определяется формированием наиболее плотноупакованной структуры ПКМ. Введение 20 мас. % МАК в ММА понижает сорбционную способность модифицированного ПКМ по сравнению с базовым составом в 8,08 раз (с 0,1479 до 0,0183 %).



Рис. 7. Зависимость (сж модифицированных ПКМ от содержания модификатора МАК и компонента инициирующей системы ДМА в смеси с ММА









Отмеченное ранее значительное повышение прочности высоконаполненного ПКМ при введении в ММА не только МАК, но и метакрилатных производных линейных олигофосфазенов (фосфазен-1, фосфазен-2) и метакрилатсодержащих кремнийорганических соединений (пента-61, пента-62) (табл. 1) позволило предположить увеличение эффекта упрочнения ПКМ при совместном использовании модификаторов.
С точки зрения дальнейшего повышения прочности исследуемых ПКМ, представляли интерес композиции на основе смеси ММА/МАК (80 и 20 мас. %, соответственно) и добавок акрилатсодержащих фосфазенов и кремнийорганических соединений.
Установлено значительное увеличение (сж исследуемых ПКМ и найдено в выбранном факторном пространстве содержания добавок от 0 до 10 мас. % оптимальное количество каждой из них, позволяющее получать максимально прочные ПКМ (рис. 9, табл. 3).







Таблица 3.

Максимальное (сж ПКМ на основе смеси ММА/МАК (80/20 % соответственно) при

оптимальном содержании исследуемых акрилатсодержащих производных

олигофосфазенов и алкосисиланов

	№
	Добавка
	Оптимальное содержание добавки, мас. %

(по данным рис. 9)
	(сж, МПа

	0
	Без добавки
	–
	125,6

	1
	фосфазен-1
	6,4
	138,8

	2
	фосфазен-2
	7,0
	146,0

	3
	пента-61
	6,9
	140,4

	4
	пента-62
	8,0
	140,3


Повышение прочности ПКМ при одновременном модифицировании МАК и метакрилатсодержащими производными олигофосфазенов или алкоксисиланов, очевидно, связано с суммированием эффектов: повышение полярности сополимерной матрицы за счет встраивания в макромолекулы фрагментов метакриловой кислоты и улучшение взаимодействия полимера и минерального наполнителя на межфазной границе благодаря наличию этоксисилановых (в случае алкоксисиланов) и гидроксифосфатных (в случае олигофосфазенов) групп. Они гибко связаны с основной полимерной цепью и способны к взаимодействию с гидроксогруппами на поверхности наполнителя. В результате образуются одновременно гибкие и прочные граничные слои, понижающие градиент напряжений между разномодульными фазами – полимером и минеральным наполнителем.

Соизмеримость эффекта упрочнения ПКМ на основе смеси ММА/МАК (аналогично ПКМ на основе одного ММА) в случае добавок метакрилатсодержащих алкоксисиланов, способных (пента-61, 140,4 МПа) и не способных (пента-62, 140,3 МПа) к образованию сшивок, показывает приоритетность влияния на прочность в высоконаполненных системах образования гибких граничных слоев, снижающих межфазные напряжения, нежели процессов структурирования полимерной матрицы. Значительное увеличение степени сшивки полимера повышает «жесткость» его взаимодействия с наполнителем, что ухудшает прочностные характеристики ПКМ. Введение более 7 мас. % модификатора пента-61 (рис. 9, в), способного к пространственному структурированию полимерной матрицы, понижает (сж ПКМ.
Аналогичная зависимость прослеживается и в случае исследуемых метакрилатсодержащих производных линейных олигофосфазенов. Модифицирование фосфазеном-2, способным при реакции сополимеризации давать менее жесткие полимерные структуры, вследствие меньшего количества метакрилатных групп на одно структурное звено по сравнению с фосфазеном-1, показывает лучший результат (рис. 9, а, б). Введение его в смесь 80 мас. % ММА и 20 мас. % МАК в количестве 7 мас. % от смеси сомономеров позволило повысить (сж ПКМ в 1,8 раза с 81 до 146 МПа.
Таким образом, с точки зрения повышения прочности высоконаполненных ПКМ на основе ММА, наиболее результативно увеличение полярности сополимерной матрицы с повышением плотности ее упаковки (модификация МАК) при одновременном формировании гибких и прочных граничных слоев (модификация акрилатсодержащими линейными олигофосфазенами и кремнийорганическими соединениями), понижающих градиент напряжений разномодульных фаз (полимера и минерального наполнителя).

ВЫВОДЫ

1. Исследованы процессы формирования высоконаполненных ПКМ на основе ММА и минеральных наполнителей (степень наполнения 89,5 мас. %), полученных в результате полимеризации при обычной температуре (20ºС) по компаундной технологии. Установлены оптимальные количества компонентов бинарной инициирующей системы (базовый состав) и выбранных акрилорвых мономеров и акрилатсодержащих линейных олигофосфазенов и алкоксисилановых модификаторов различного строения, позволяющие получать высоконаполненные ПКМ повышенной прочности. Показана целесообразность использования исследованных модификаторов.
2. На примере базового состава – метилметакрилат (10 мас. %) и подобранный наполнитель (смесь строительного кварцевого песка и минерального порошка в массовом соотношении 3:1) – показано, что в отличие от ненаполненного полиметилметакрилата максимальное значение разрушающего напряжения при сжатии исследуемых ПКМ, равное 81МПа, достигается при относительно высоком содержании компонентов инициирующей системы – ПБ и ДМА 6 и 4 % от массы ММА, соответственно.

3. На основании зависимостей разрушающего напряжения при сжатии от средневязкостной молекулярной массы формирующейся полимерной матрицы и сорбционной способности ПКМ по отношению к инертному растворителю 
(н-гептан), сделано заключение, что максимально прочным ПКМ на основе ММА соответствует образование полимера с оптимальным значением молекулярной массы (M( около 150 тыс.), при которой его макромолекулы наиболее плотно упаковываются на поверхности частиц подобранного наполнителя.

4. Показана эффективность использования в качестве модификаторов высоконаполненных композиций на основе метилметакрилата различных акриловых мономеров, кремнийорганических метакрилатсодержащих соединений, а также метакрилатных производных линейных олигофосфазенов. Установлено, что наиболее эффективным модификатором системы – минеральный наполнитель + ММА – является МАК в количестве 20 % от массы смеси мономеров, позволяющая повысить разрушающее напряжение ПКМ на их основе в 1,55 раза (с 81 до 125 МПа). Высокая эффективность добавки МАК определяется повышением полярности образующейся сополимерной матрицы и увеличением плотности ее упаковки.
5. Установлен значительный эффект повышения прочности высоконаполненных ПКМ при совместном введении в ММА метакриловой кислоты и метакрилатсодержащих производных олигофосфазенов или алкоксисиланов. Наилучшим модификатором оказался продукт взаимодействия линейного олигодихлорфосфазена с (-гидроксиэтилметакрилатом (фосфазен-2): введение этого метакрилатсодержащего фосфазена в смесь 80 мас. % ММА и 20 мас. % МАК в количестве 7 % от массы смеси сомономеров позволило повысить разрушающее напряжение при сжатии ПКМ в 1,8 раза (с 81 до 146 МПа). Установлено, что в высоконаполненных системах использование структурирующих добавок полимерной матрицы не является определяющим для прочностных характеристик ПКМ. Модифицирование фосфазеном-2, способным при реакции сополимеризации давать менее жесткие полимерные структуры, вследствие меньшего количества метакрилатных групп на одно структурное звено по сравнению с фосфазеном-1, показывает лучший результат. Аналогичная зависимость прослеживается и при использовании метакрилатсодержащих кремнийорганических модификаторов.
6. На основании результатов проведенных исследований получены составы высоконаполненных ПКМ, быстроотверждаемых при обычной температуре (20(С), с повышенными прочностными характеристиками, которые могут быть рекомендованы для проведения строительных ремонтно-восстановительных работ внутренних несущих конструкций, а также для устройства высокопрочных выравнивающих напольных стяжек и покрытий.
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Рис. 8 Сопоставление зависимостей (сж (1) и mc (2) (а), (сж (1) и ( (3) (б) модифицированных ПКМ от содержания МАК в смеси с ММА


(6 мас. % ПБ; 1,5 мас. % ДМА)
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Рис. 9 Зависимости (сж модифицированных ПКМ на основе смеси ММА/МАК (80/20) от содержания добавки Х: фосфазен-1 (а), фосфазен-2 (б), пента-61 (в), пента-62 (г)
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Планирование

		

		1)		Наполнитель для ММА (m=800г)								№		Добавка				% масс		масса, г				2)		Наполнитель для ММА (m=800г)								№		Добавка				% масс		масса, г

				СП=75% (600г)								300		Фосфазен 1				0.5		0.075						СП=75% (600г)								328		Фосфазен 1				0.5		0.075

				МП=25% (200г)								301		Фосфазен 1				1		0.15						МП=25% (200г)								329		Фосфазен 1				1		0.15

				ПБ=6 масс. % (от связки) (7,2г)								302		Фосфазен 1				2		0.3						ПБ=6 масс. % (от связки) (7,2г)								330		Фосфазен 1				2		0.3

												303		Фосфазен 1				3		0.45														331		Фосфазен 1				3		0.45

				Связка (15 масс. %)								304		Фосфазен 1				5		0.75						Связка (15 масс. %)								332		Фосфазен 1				5		0.75

				ММА=100% (120г)								305		Фосфазен 1				8		1.2						ММА=75% (90г)								333		Фосфазен 1				8		1.2

				ДМА=4 масс. % (4,8г)								306		Фосфазен 1				10		1.5						МАК=25% (30 г)								334		Фосфазен 1				10		1.5

												307		Фосфазен 2				0.5		0.075						ДМА=2 масс. % (2,4г)								335		Фосфазен 2				0.5		0.075

				На  замес 100г наполнтеля, 15г связки								308		Фосфазен 2				1		0.15						На  замес 100г наполнтеля, 15г связки								336		Фосфазен 2				1		0.15

				Добавка %		масса, г						309		Фосфазен 2				2		0.3						Добавка %		масса, г						337		Фосфазен 2				2		0.3

				(от связки)								310		Фосфазен 2				3		0.45						(от связки)								338		Фосфазен 2				3		0.45

				0.5		0.075						311		Фосфазен 2				5		0.75						0.5		0.075						339		Фосфазен 2				5		0.75

				1		0.15						312		Фосфазен 2				8		1.2						1		0.15						340		Фосфазен 2				8		1.2

				2		0.3						313		Фосфазен 2				10		1.5						2		0.3						341		Фосфазен 2				10		1.5

				3		0.45						314		Пента 61				0.5		0.075						3		0.45						342		Пента 61				0.5		0.075

				5		0.75						315		Пента 61				1		0.15						5		0.75						343		Пента 61				1		0.15

				8		1.2						316		Пента 61				2		0.3						8		1.2						344		Пента 61				2		0.3

				10		1.5						317		Пента 61				3		0.45						10		1.5						345		Пента 61				3		0.45

												318		Пента 61				5		0.75														346		Пента 61				5		0.75

												319		Пента 61				8		1.2														347		Пента 61				8		1.2

												320		Пента 61				10		1.5														348		Пента 61				10		1.5

												321		Пента 62				0.5		0.075														349		Пента 62				0.5		0.075

												322		Пента 62				1		0.15														350		Пента 62				1		0.15

												323		Пента 62				2		0.3														351		Пента 62				2		0.3

												324		Пента 62				3		0.45														352		Пента 62				3		0.45

												325		Пента 62				5		0.75														353		Пента 62				5		0.75

												326		Пента 62				8		1.2														354		Пента 62				8		1.2

												327		Пента 62				10		1.5														355		Пента 62				10		1.5

																		АК %		m(АК)		m(ММА)		ДМА(4 масс. %)																% масс		масса, г

												356		Акриловая к-та				1		0.15		14.85		0.6										375		Акриловая к-та				0.5		0.075

												357		Акриловая к-та				3		0.45		14.55		0.6										376		Акриловая к-та				1		0.15

												358		Акриловая к-та				5		0.75		14.25		0.6										377		Акриловая к-та				2		0.3

												359		Акриловая к-та				10		1.5		13.5		0.6										378		Акриловая к-та				3		0.45

												360		Акриловая к-та				20		3		12		0.6										379		Акриловая к-та				5		0.75

												361		Акриловая к-та				30		4.5		10.5		0.6										380		Акриловая к-та				8		1.2

												362		Акриловая к-та				40		6		9		0.6										381		Акриловая к-та				10		1.5

												363		Акриловая к-та				50		7.5		7.5		0.6										382		Акриловая к-та				20		3

												364		Акриловая к-та				70		10.5		4.5		0.6										383		Акриловая к-та				30		4.5

												365		Акриловая к-та				100		15		0		0.6

																																								% масс		масса, г

																		АКМ %		m(АКМ)														384		Акриламид				0.5		0.075

												366		Акриламид				0.5		0.075														385		Акриламид				1		0.15

												367		Акриламид				1		0.15														386		Акриламид				2		0.3

												368		Акриламид				2		0.3														387		Акриламид				3		0.45

												369		Акриламид				3		0.45														388		Акриламид				5		0.75

												370		Акриламид				5		0.75														389		Акриламид				8		1.2

												371		Акриламид				8		1.2														390		Акриламид				10		1.5

												372		Акриламид				10		1.5														391		Акриламид				20		3

												373		Акриламид				20		3														392		Акриламид				30		4.5

												374		Акриламид				30		4.5

																				бис-АКМ %				m(бис-АКМ)																		бис-АКМ %				m(бис-АКМ)

												393		N,N-Метилен-бисакриламид						0.5				0.075										402		N,N-Метилен-бисакриламид						0.5				0.075

												394		N,N-Метилен-бисакриламид						1				0.15										403		N,N-Метилен-бисакриламид						1				0.15

												395		N,N-Метилен-бисакриламид						2				0.3										404		N,N-Метилен-бисакриламид						2				0.3

												396		N,N-Метилен-бисакриламид						3				0.45										405		N,N-Метилен-бисакриламид						3				0.45

												397		N,N-Метилен-бисакриламид						5				0.75										406		N,N-Метилен-бисакриламид						5				0.75

												398		N,N-Метилен-бисакриламид						8				1.2										407		N,N-Метилен-бисакриламид						8				1.2

												399		N,N-Метилен-бисакриламид						10				1.5										408		N,N-Метилен-бисакриламид						10				1.5

												400		N,N-Метилен-бисакриламид						20				3										409		N,N-Метилен-бисакриламид						20				3

												401		N,N-Метилен-бисакриламид						30				4.5										410		N,N-Метилен-бисакриламид						30				4.5





Фосфазен1

		

				Добавка-Фосфазен 1(Линейный алкоксифосфазен на основе диметакрилата глицериена (ДМГ))

				P(OH)(O-CH-(CH2-O-CO-C(CH3)=CH2)2)=N-

				Наполнителть

				СП=75%

				МП=25%

				ПБ=6 масс.% (от связки)

				Связка (15 масс. %)

				ММА=100%

				ДМА=4 масс.%(то связки)

						Добавка				Прочность (МПа)								Учет поправки

				№		масс %(от связки)				Сред		Мед		Rm				Сред				Степень =  1.281276

						0				60.2		59.1		60.2				81		80.117		B( 0)=  80.11656

				300		0.5				60.5		65.9		60.2				81.3		81.6		B( 1)=  3.610323

				301		1		71.7						72.5						83.6		B( 2)= -.1597201

				302		2				66.7		69.6		73.1				87.5		87.9		SSe = 37.34655

				303		3				68.8		61.8		64.5				89.6		92.2		Rsq = 89.95242

				304		5				82.3		75.7		86				103.1		98.6

						6.5														100.5

				305		8				75.2		79.7		74.2				96		99.0

				306		10				71.1		75.2		71.5				91.9		90.7
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Фосфазен2

		

						Добавка-Фосфазен 2(Линейный алкоксифосфазен на основе в-гидроксиэтилметакрилата))

						P(OH)(O-CH2-CH2-O-CO-C(CH3)=CH2)=N-

						Наполнителть

						СП=75%

						МП=25%

						ПБ=6 масс.% (от связки)

						Связка (15 масс. %)

						ММА=100%

						ДМА=4 масс.%(то связки)

								Добавка				Прочность (МПа)								Учет поправки

						№		масс %(от связки)				Сред		Мед		Rm				Сред				Степень =  .5788069

								0				60.2		59.1		60.2				81.0		80.85		B( 0)=  80.85017

						307		0.5				65.2		65.2		68.8				86.0		86.795081564		B( 1)=  10.6973

						308		1				68.2		72.4		67.5				89.0		88.834		B( 2)= -2.712757

						309		2				71.2		76.3		65.9				92.0		90.7753209878		SSe = 6.175079

						310		3		63.7				57.5		64.7						91.3758194441		Rsq = 93.46809

								3.3														91.3925402241

						311		5				68.2		63.1		67.5				89.0		90.5195343941

						312		8				66.8		67.9		66.3				87.6		86.3616347613

						313		10				61.2		66.9		61.5				82.0		82.3907185146
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Пента 61

		

				Добавка-Пента 61 (3-[N,N-Бис(2-гидрокси-3-метакрилокси-пропил)амино]пропилтриэтоксисилан)

				Наполнителть

				СП=75%

				МП=25%

				ПБ=6 масс.% (от связки)

				Связка (15 масс. %)

				ММА=100%

				ДМА=4 масс.%

						Добавка				Прочность (МПа)								Учет поправки

				№		масс %(от связки)				Сред		Мед		Rm				Сред				.3742040

						0				60.2		59.1		60.2				81		80.2		100.7941

				314		0.5				60.2		62.9		57				81		83.7		80.18593

				315		1				68.3		65.1		69				89.1		86.6

				316		2				82		87		1		102.8				91.0

				317		3				72		64.6		72				92.8		94.1

				318		5				77.7		69.6		78.1				98.5		97.6

				319		8				68.8				68.7		89.6				99.8

				320		10				79.5		82.5		87.7				100.3		100.3

						20				79.8		78.6		78.3				100.6		100.8
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Пента 62

		

				Добавка-Пента 62 (биконденсат)

				Наполнителть

				СП=75%

				МП=25%

				ПБ=6 масс.% (от связки)

				Связка (15 масс. %)

				ММА=100%

				ДМА=4 масс.%

						Добавка				Прочность (МПа)								Учет поправки

				№		масс %(от связки)				Сред		Мед		Rm				Сред				Степень =  .4413584

						0				60.2		59.1		60.2				81		81.1		B( 0)=  81.12607

				321		0.5				72.9		72.9		76.4				93.7		93.4		B( 1)=  21.40927

				322		1				76.9		77.9		76.9				97.7		96.1		B( 2)= -6.389724

				323		2				75.2		73.5		82				96		98.4		SSe = 19.43565

				324		3		75.9		76.9		76.9		75.9				97.7		99.0		Rsq = 92.51193

						3.1														99.1

				325		5		78.8		80.4		87.1		80.4				101.2		98.2

				326		8				73.2		66.8		76				94		94.7

				327		10				70.5				71.3				91.3		91.5





Пента 62
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МАК

		

						ПБ=6 масс.%

						ДМА=4 масс. %

						МАК		sср.		sмед.		sRm

				0		0		78.4		67.0		78.4		80.831

				0.1		10		85						85.4780705523		74.62450            3

				0.128		12.8				21.1		47.0		88.7821921214		80.83125            7.392123

				0.2		20		99		67.6		68.8		97.2336139001		11478.00

				0.28		28								101.3129414314		SSe = 124.5347        Rsq =  84.23

				0.3		30		102.0		100.2		97.9		101.1608107112

				0.4		40		89.8		78.5		89.8		95.1803749799

				0.5		50		92		36.6				86.2695577943

				0.7		70		82.1		82.6		82.7		77.0231820715

				0.8		80		75.0						75.9054267114

				1		100		73.0		47.2		47.6		74.624

						МАК		sср.

				0		0		78.4		77.7		72.80279            1.984327

				10		0.1		85		86.7		77.73457            3.764481

				12.8		0.128				90.8		1356.608

				20		0.2		102		100.8		SSe = 18.47733        Rsq =  98.88

				28		0.28				107.9

				30		0.3		110.0		108.8

				40		0.4		105.0		108.0

				50		0.5		102		100.5

				70		0.7		82.1		81.5

				80		0.8		75.0		75.8

				100		1		73.0		72.8
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АКМ

		

						Добавка-Акриловая кислота

						CH2=CH-COOH

						Наполнителть

						СП=75%

						МП=25%

						ПБ=6 масс.% (от связки)

						Связка (15 масс. %)

						ММА/АК

						ДМА=4 масс.%(то связки)

						Добавка				Прочность (МПа)								Учет поправки

				№		АК %				Сред		Мед		Rm				Сред

						0				60.2		59.1		60.2				81		79.6						90.89544            1.256275

				356		1		0.01		58		53.6		58				78.8		79.9						79.57240            1.408194

				357		3		0.03		72.7		73.5		71.8		93.5				80.9						81.56496

				358		5		0.05		66.2		61.2		68				87		81.9						SSe = 70.63018        Rsq =  87.04

				359		10		0.1		60.2		60.2		58				81		84.6

				360		20		0.2		69.1		71.4		68.5				89.9		89.7

				361		30		0.3		75.1		72.4		75.4				95.9		93.8

				362		40		0.4		76.5		76.9		78.1				97.3		96.7

				363		50		0.5		75		72.4		76.3				95.8		98.1

						53		0.53												98.3

				364		70		0.7		77.1		74.6		77.5				97.9		97.1

				365		100		1		70		72.4		72.9				90.8		90.9
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бис-АКМ

		

						Добавка-Акриламид

						CH2=CH-CONH2

						Наполнителть

						СП=75%

						МП=25%

						ПБ=6 масс.% (от связки)

						Связка (15 масс. %)

						ММА=100 %

						ДМА=4 масс.%(то связки)

						Добавка				Прочность (МПа)								Учет поправки

				№		АКM масс. %				Сред		Мед		Rm				Сред

						0		0		60.2		59.1		60.2				81		81.4		76.33834            .9557432

				366		0.5		0.017		59.1		59.1		52.1				79.9		80.4		81.43988            3

				367		1		0.033		60.2		60.2		62.4				81		79.6		-48.43301

				368		2		0.067		58		51.5		57.5				78.8		78.1		SSe = 5.098484        Rsq =  89.12

				369		3		0.100		55.2		52.1		55.2				76		77.0

				370		5		0.167		54		52.1		51				74.8		75.5

				371		8		0.267		60.8		63.5		60.8		81.6				74.7

				372		10		0.333		54.7		45.1		59.3				75.5		74.7

						15		0.500												75.8

				373		20		0.667		55.9				58.6				76.7		76.8

						25		0.833												77.0

				374		30		1.000		55.5		55.8		56.5				76.3		76.3





бис-АКМ
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Сводный

		

						Добавка-N,N-Метилен-бисакриламид

						(CH2=CH-CONH)2CH2

						Наполнителть

						СП=75%

						МП=25%

						ПБ=6 масс.% (от связки)

						Связка (15 масс. %)

						ММА=100 %

						ДМА=4 масс.%(то связки)

						Добавка				Прочность (МПа)								Учет поправки

				№		бис-АКM масс. %				Сред		Мед		Rm				Сред

						0				60.2		59.1		60.2				81		80.7				Степень =  1.710905

				393		0.5				55.8		55.8		54.2		76.6				80.7				B( 0)=  80.6835

				394		1				59.1		59.1		58.7				79.9		80.8				B( 1)=  7.328922E-02

				395		2				60.8		58		60.8				81.6		80.9				B( 2)= -2.583318E-04

				396		3														81.2				SSe = 1.325408

				397		5				60.8		54.2		59.1				81.6		81.8				Rsq = 97.58263

				398		8				58		58		57.4		78.8				82.9

				399		10				63		51.5		50.4				83.8		83.8

						18														85.9

				400		20				64.9		66.3		65.2				85.7		85.7

				401		30				55.3		54.7		55.3				76.1		76.1





Сводный
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								Оптимальное

								содержание				Прочность

								масс. ч. %				МПа

		Фосфазен 1				1		6.5				100.5

		Фосфазен 2				2		3.3				91.4

		Пента 61				3		10				100.3

		Пента 62				4		3.1				99.1

		МАК				5		42.8				108.9

		АК				6		113.6				98.3

		АКМ				7		0.5				80.4

		бис-АКМ				8		22				85.9

		Без добавки				9		0				81.4

								МАК		sср.				АК %		Сред				АКM масс. %		Сред				бис-АКM масс. %		Сред

						0		0		78.4		77.7		0		81		79.6		0		81		81.4		0		81		80.7

						10		0.1		85		86.7		1		78.8		79.9		0.5		79.9		80.4		0.5				80.7

						12.8		0.128				90.8		3				80.9		1		81		79.6		1		79.9		80.8

						20		0.2		102		100.8		5		87		81.9		2		78.8		78.1		2		81.6		80.9

						28		0.28				107.9		10		81		84.6		3		76		77.0		3				81.2

						30		0.3		110.0		108.8		20		89.9		89.7		5		74.8		75.5		5		81.6		81.8

						40		0.4		105.0		108.0		30		95.9		93.8		8				74.7		8				82.9

						50		0.5		102		100.5		40		97.3		96.7		10		75.5		74.7		10		83.8		83.8

						70		0.7		82.1		81.5		50		95.8		98.1		15				75.8		18				85.9

						80		0.8		75.0		75.8		53				98.3		20		76.7		76.8		20		85.7		85.7

						100		1		73.0		72.8		70		97.9		97.1		25				77.0		30		76.1		76.1

														100		90.8		90.9		30		76.3		76.3

										Фосфазен-1						Фосфазен-2

										0		81		80.117		0		81.0		80.85

										0.5		81.3		81.6		0.5		86.0		86.795081564

										1				83.6		1		89.0		88.834

										2		87.5		87.9		2		92.0		90.7753209878

										3		89.6		92.2		3				91.3758194441

										5		103.1		98.6		3.3				91.3925402241

										6.5				100.5		5		89.0		90.5195343941

										8		96		99.0		8		87.6		86.3616347613

										10		91.9		90.7		10		82.0		82.3907185146

										Пента-61						Пента-62

										0		81		80.2		0		81		81.1

										0.5		81		83.7		0.5		93.7		93.4

										1		89.1		86.6		1		97.7		96.1

										2				91.0		2		96		98.4

										3		92.8		94.1		3		97.7		99.0

										5		98.5		97.6		3.1				99.1

										8				99.8		5		101.2		98.2

										10		100.3		100.3		8		94		94.7

										12		100.6		100.8		10		91.3		91.5
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Диаграмма1

		12		12		12		12		12		12

		8		8		8		8		8		8

		6		6		6		6		6		6

		4		4		4		4		4		4

		3		3		3		3		3		3

		2		2		2		2		2		2

		1		1		1		1		1		1



1

1,5

2

4

6

8

ДМА,
 мас. %

ПБ,
мас. %

84.6854939909

66.7795824879

38.481230239

21.2119236725

69.3840328314

73.9005367304

55.8074551651

104.4328466547

68.0135773356

59.1357577409

99.5271632808

49.6214458488

77.5164618564

154.3028191958

104.2742859344

90.2830181385

121.1726907005

40.5115911551

151.5974540917

219.0395901265

146.1619349586

127.5065773385

149.5798802353

40.2608589198

233.2585298557

260.2205158394

170.3995356831

151.5722620142

170.4443431836

46.0899444893

346.9750708191

297.8984818351

191.2189850426

175.0124514566

193.7246435507

57.6814682535

581.7206381317

340.8701929023

213.8566397603

205.8590311229

233.0529590825

89.5704174286



ПБ=1масс ч

		

						Наполнитель (СП\МП=75/25)

						Строительный песок (СП) m = 450г										600		90		1

						Минеральная пыль(МП) m = 150г										600		0.9		0.0014977534

						Перекись бензоила(ПБ) m =0,9 (1 масс ч %)

		№		m (т)		m(т+ММА)		m(т+ММА+ДМА		m(ММА)		m(ДМА)		m(наполнит)				m ПБ		ПБ масс ч %				ДМА масс ч %				Связуещее масс ч %		m(т)		m(т+ПМ)		m(ПМ)		V(ацетона), дл				C(маточн), г\дл		Tр-ля		С1		Tp1		С2		Tp2		С3		Tp3		С4		Tp4		С5		Tp5

		111		86.3841		96.385		97.5848		10.0009		1.1998		66.7				0.10005		1.0				12.00				14.99		133.5769		133.6871		0.1102		0.1				1.102		113.3		1.1020		144.55		0.7347		136.45		0.4408		126.9		0.2204		119.6		0.1102		116.6

		112		86.375		96.3741		97.173		9.9991		0.7989		66.7				0.10005		1.0				7.99				14.99		134.6734		134.7554		0.082		0.1				0.82		113.3		0.8200		136.05		0.5467		130.8		0.3280		124.5		0.1640		117.45		0.0820		115.25

		113		86.3742		96.3743		96.9743		10.0001		0.6		66.7				0.10005		1.0				6.00				14.99		130.5505		130.6766		0.1261		0.1				1.261		113.3		1.2610		159.9		0.8407		146.7		0.5044		132.85		0.2522		121.4		0.1261		117.95

		114		86.3756		96.3749		96.7786		9.9993		0.4037		66.7				0.10005		1.0				4.04				14.99		132.7709		132.8995		0.1286		0.1				1.286		113.3		1.2860		153.35		0.8573		142.05		0.5144		130.85		0.2572		124.4		0.1286		118.4

		115		86.376		96.3761		96.6778		10.0001		0.3017		66.7				0.10005		1.0				3.02				14.99		130.3255		130.4727		0.1472		0.1				1.472		113.3		1.4720		185		0.9813		162.4		0.5888		142.55		0.2944		130.8		0.1472		121.85

		116		86.3761		96.3773		96.5778		10.0012		0.2005		66.7				0.10005		1.0				2.00				14.99		132.9374		133.1137		0.1763		0.1				1.763		113.3		1.1753		273.5		0.7052		197.9		0.3526		152.4		0.1763		133.1		0.0881		122.9

		117		86.3764		96.3773		96.4785		10.0009		0.1012		66.7				0.10005		1.0				1.01				14.99		131.5414		131.6567		0.1153		0.1				1.153		113.3		0.7687		230.05		0.4612		179.5		0.2306		145.15		0.1153		128.7		0.0576		121.15

		118		86.3771		96.3784		96.4288		10.0013		0.0504		66.7				0.10005		1.0				0.50				14.99		128.388		128.4611		0.0731		0.1				0.731		113.3		0.7310		188.7		0.4873		165.75		0.2924		143.45		0.1462		127.05		0.0731		120.15

										ДМА=12,00 масс ч																ДМА=7,99 масс ч																ДМА=6,00 масс ч																ДМА=4,04 масс ч																ДМА=3,02 масс ч																ДМА=2,00 масс ч																ДМА=1,01 масс ч																ДМА=0,50 масс ч

										Ср		Tp		Т(Udel)		Т(Udel\c)				Хар вязкость		0.2546				Ср		Tp		Т(Udel)		Т(Udel\c)				Хар вязкость		0.205				Ср		Tp		Т(Udel)		Т(Udel\c)				Хар вязкость		0.2979				Ср		Tp		Т(Udel)		Т(Udel\c)				Хар вязкость		0.3692				Ср		Tp		Т(Udel)		Т(Udel\c)				Хар вязкость		0.5183				Ср		Tp		Т(Udel)		Т(Udel\c)				Хар вязкость		0.9309				Ср		Tp		Т(Udel)		Т(Udel\c)				Хар вязкость		1.1566				Ср		Tp		Т(Udel)		Т(Udel\c)				Хар вязкость		0.7985

										1.102		144.55		0.2758				0.2503		Mr		75317				0.82		136.05		0.2008		0.2449				Mr		56418				1.261		159.9		0.4113				0.3262		Mr		92863				1.286		153.35		0.3535		0.2749				Mr		123623				1.472		185		0.6328		0.4299				Mr		194323				1.1753333333		273.5		1.4139		1.2030				Mr		424248				0.7686666667		230.05		1.0305		1.3406				Mr		566666				0.731		188.7		0.6655				0.9104		Mr		345766

										0.7346666667		136.45		0.2043		0.2781										0.5466666667		130.8		0.1545		0.2825										0.8406666667		146.7		0.2948		0.3507										0.8573333333		142.05		0.2538		0.2960										0.9813333333		162.4		0.4334		0.4416										0.7052		197.9		0.7467		1.0588										0.4612		179.5		0.5843		1.2669										0.4873333333		165.75		0.4629		0.9499

										0.4408		126.9		0.1200		0.2723										0.328		124.5		0.0989		0.3014										0.5044		132.85		0.1726		0.3421										0.5144		130.85		0.1549		0.3011										0.5888		142.55		0.2582		0.4385										0.3526		152.4		0.3451		0.9787										0.2306		145.15		0.2811		1.2190										0.2924		143.45		0.2661		0.9101

										0.2204		119.6		0.0556		0.2523										0.164		117.45		0.0366		0.2233										0.2522		121.4		0.0715		0.2835										0.2572		124.4		0.0980		0.3809										0.2944		130.8		0.1545		0.5247										0.1763		133.1		0.1748		0.9912										0.1153		128.7		0.1359		1.1789										0.1462		127.05		0.1214		0.8301

										0.1102		116.6		0.0291												0.082		115.25		0.0172		0.2099										0.1261		117.95		0.0410		0.3255										0.1286		118.4		0.0450		0.3500										0.1472		121.85		0.0755		0.5127										0.08815		122.9		0.0847		0.9612										0.05765		121.15		0.0693				1.2018								0.0731		120.15		0.0605		0.8271

																		0.2643

												ДМА масс ч %		Mr		Mr(расч)

												12.00		75317		84685

												7.99		56418		55896

												6.00		92863		77121

												4.04		123623		151795

												3.02		194323		229676

												2.00		424248		355680

												1.01		576092		579371

												0.50				910042

										ДМА масс ч %		А(эксп)		A(расч)		Mr(эксп)		Mr(расч)				ДМА доли		А(эксп)

										12.00		0.2546		0.278		75317		84685				1.000		0.245

										7.99		0.2328		0.2035745942		55896		55896				0.651		0.205

										6.00		0.2979		0.2591590869		92863		77121				0.478		0.2979

										4.04		0.3692		0.4306570194		123623		151795				0.308		0.3692

										3.02		0.5183		0.5875233665		194323		229676				0.219		0.5183

										2.00		0.9309		0.8156109617		424248		355680				0.131		0.9309

										1.01		1.171		1.1759951101		576092		579371				0.045		1.1566

										0.50		0.7985		1.65		345766		910042				0.000				0.7985
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				Наполнитель (СП\МП=75/25)

				Строительный песок (СП) m = 90,0012

				Минеральная пыль(МП) m = 30,0021												120.0033		18.000495		2.0043893237

				Перекись бензоила(ПБ) m =0,3608 (2 масс ч %)												120.0033		0.3608		0.0029975715

				№		m(ММА)		m(ДМА)		m(наполнит)						ПБ масс ч %				ДМА масс ч %				Связуещее масс ч %		m(т)		m(т+ПМ)		m(ПМ)		V(ацетона), дл				C(маточн), г\дл		Tр-ля		С1		Tp1		С2		Tp2		С3		Tp3		С4		Tp4		С5		Tp5

				39		2.0003		0.1661		13.3298				0.0399894		2.00				8.30				15.01		133.575		133.6726		0.0976		0.1				0.976		113.3		0.9760		136.85		0.6507		130.15		0.3904		122.8		0.1952		117.05		0.0976		114.7

				40		2.0045		0.1195		13.3301				0.0399903		1.99				5.96				15.04

				41		2.0008		0.0849		13.3304				0.0399912		2.00				4.24				15.01		134.6689		134.8052		0.1363		0.1				1.363		115.6		1.3630		221.85		0.8178		178.7		0.4907		152.4		0.2453		133.4		0.1227		125.1

				42		2.0008		0.0595		13.3304				0.0399912		2.00				2.97				15.01		132.9361		133.0678		0.1317		0.1				1.317		115.6		0.9877		200.2		0.5644		160.45		0.3387		142.35		0.1693		129.35		0.0847		123.35

				43		2.0056		0.0443		13.3308				0.0399924		1.99				2.21				15.04		133.4333		133.5521		0.1188		0.1				1.188		115.6		0.8910		187.5		0.5091		153.95		0.3055		139.3		0.1527		127.6		0.0764		121.9

				44		2		0.0209		13.3303				0.0399909		2.00				1.05				15.00		133.805		133.931		0.126		0.1				1.26		115.6		0.9450		204.35		0.5400		158.45		0.3240		144		0.1620		129.5		0.0810		125.4

				45		2.0037		0.0142		13.3296				0.0399888		1.99				0.71				15.03		131.5349		131.6341		0.0992		0.1				0.992		115.6		0.7440		194.1		0.4251		150.85		0.2362		137.5		0.1181		126.6		0.0590		120.6

						ДМА=4,24 масс ч																ДМА=2,97 масс ч																ДМА=2,21 масс ч																ДМА=1,05 масс ч																ДМА=0,71 масс ч																ДМА=8,3 масс ч

						Ср		Tp		Т(Udel)		Т(Udel\c)				Хар вязкость		0.4586				Ср		Tp		Т(Udel)		Т(Udel\c)				Хар вязкость		0.5109				Ср		Tp		Т(Udel)		Т(Udel\c)				Хар вязкость		0.5051				Ср		Tp		Т(Udel)		Т(Udel\c)				Хар вязкость		0.5613				Ср		Tp		Т(Udel)		Т(Udel\c)				Хар вязкость		0.5513				Ср		Tp		Т(Udel)		Т(Udel\c)				Хар вязкость		0.1262

						1.363		221.85		0.8753				0.6422		Mr		165067				0.98775		200.2		0.6923				0.7009		Mr		190633				0.891		187.5		0.5850		0.6565				Mr		187753				0.945		204.35		0.7274		0.7697				Mr		216111				0.744		194.1		0.6407		0.8612				Mr		210992				0.976		136.85		0.2079		0.2130				Mr		29546

						0.8178		178.7		0.5106				0.6243								0.5644285714		160.45		0.3563				0.6313								0.5091428571		153.95		0.3014		0.5919										0.54		158.45		0.3394		0.6285										0.4251428571		150.85		0.2751		0.6472										0.6506666667		130.15		0.1487		0.2286

						0.49068		152.4		0.2883		0.5875										0.3386571429		142.35		0.2033		0.6003										0.3054857143		139.3		0.1775		0.5811										0.324		144		0.2172		0.6705										0.2361904762		137.5		0.1623		0.6872										0.3904		122.8		0.0838		0.2148

						0.24534		133.4		0.1276		0.5203										0.1693285714		129.35		0.0934		0.5516										0.1527428571		127.6		0.0786		0.5147										0.162		129.5		0.0947		0.5844										0.1180952381		126.6		0.0702		0.5941										0.1952		117.05		0.0331		0.1696

						0.12267		125.1		0.0575		0.4686										0.0846642857		123.35		0.0427		0.5042										0.0763714286		121.9		0.0304				0.3985								0.081		125.4		0.0600				0.7409								0.059047619		120.6		0.0194				0.3293								0.0976		114.7		0.0124				0.1266

				ДМА масс ч %		А(эксп)		А(расч)		Mr(эксп)		Mr(расч)		ДМА доли		А(эксп)

				12		0.2		0.1538596492		54591		38481		1.000		0.2

				10				0.1737554275				45255

				8.3		0.1386		0.2260267548		33479		64263		0.678		0.1794

				4.24		0.435		0.4087356072		153840		141581		0.326		0.435

				2.97		0.4799		0.4699589184		175368		170541		0.215		0.4799

				2.21		0.5051		0.5053900052		187753		187896		0.149		0.5051

				1.05		0.5613		0.5552936517		216111		213033		0.047		0.5613

				0.71		0.5513		0.5684771885		210992		219803		0.018		0.5513

																								ДМА масс ч %		m(ММА)		m(ДМА)		m ПБ		kat, доли		%kat		ДМА,доли		ПБ,доли		ДМА%		ПБ%

																								8.3037544368		2.0003		0.1661		0.0399894		0.0934057243		9.3405724302		0.8059609082		0.1940390918		80.5960908227		19.4039091773

																								5.9615864305		2.0045		0.1195		0.0399903		0.0737019477		7.370194774		0.7492618673		0.2507381327		74.9261867336		25.0738132664

																								4.2433026789		2.0008		0.0849		0.0399912		0.0587532187		5.8753218718		0.6797916907		0.3202083093		67.9791690688		32.0208309312

																								2.9738104758		2.0008		0.0595		0.0399912		0.0473701932		4.7370193238		0.598042842		0.401957158		59.804284198		40.195715802

																								2.2088153171		2.0056		0.0443		0.0399924		0.0403333684		4.0333368359		0.5255515325		0.4744484675		52.5551532523		47.4448467477

																								1.045		2		0.0209		0.0399909		0.0295459114		2.9545911431		0.3432368383		0.6567631617		34.3236838345		65.6763161655

																								0.7086889255		2.0037		0.0142		0.0399888		0.0263322294		2.6332229419		0.2620467698		0.7379532302		26.2046769812		73.7953230188
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						Наполнитель (СП\МП=75/25)

						Строительный песок (СП) m = 450г										600		90		4

						Минеральная пыль(МП) m = 150г										600		3.6		0.0059642147

						Перекись бензоила(ПБ) m =3,6 (4 масс ч %)

		№		m (т)		m(т+ММА)		m(т+ММА+ДМА		m(ММА)		m(ДМА)		m(наполнит)						ПБ масс ч %				ДМА масс ч %				Связуещее масс ч %		m(т)		m(т+ПМ)		m(ПМ)		V(ацетона), дл				C(маточн), г\дл		Tр-ля		С1		Tp1		С2		Tp2		С3		Tp3		С4		Tp4		С5		Tp5

		103		86.3837		96.3829		97.5833		9.9992		1.2004		66.7				0.4002		4.0				12.00				14.99		137.0625		137.1345		0.072		0.1				0.72		113.3		0.7200		125.8		0.4800		123.4		0.2880		118.6		0.1440		114.05		0.0720		113.4

		104		86.3755		96.3755		97.1741		10		0.7986		66.7				0.4002		4.0				7.99				14.99		133.9654		134.0716		0.1062		0.1				1.062		113.3		1.0620		133.4		0.7080		129.87		0.4248		122.85		0.2124		117.1		0.1062		115.2

		105		86.3792		96.3785		96.977		9.9993		0.5985		66.7				0.4002		4.0				5.99				14.99		133.9251		134.0321		0.107		0.1				1.07		113.3		1.0700		163.05		0.7133		147.2		0.4280		133		0.2140		122.4		0.1070		117.7

		106		86.3769		96.3763		96.7784		9.9994		0.4021		66.7				0.4002		4.0				4.02				14.99		131.6011		131.7244		0.1233		0.1				1.233		113.3		1.2330		178.27		0.8220		156.95		0.4932		140.05		0.2466		124.95		0.1233		119.5

		107		86.3769		96.377		96.6788		10.0001		0.3018		66.7				0.4002		4.0				3.02				14.99		134.1064		134.2163		0.1099		0.1				1.099		113.3		1.0990		166		0.7327		149.5		0.4396		134.4		0.2198		122.65		0.1099		117.85

		108		86.3772		96.3782		96.5785		10.001		0.2003		66.7				0.4002		4.0				2.00				14.99		128.3857		128.3925		0.0068		0.07				0.0971428571		113.3

		109		86.3775		96.3781		96.479		10.0006		0.1009		66.7				0.4002		4.0				1.01				14.99		133.4339		133.5381		0.1042		0.1				1.042		113.3		1.0420		179.1		0.6947		156.75		0.4168		139.2		0.2084		124.8		0.1042		118.5

		110		86.3777		96.3782		96.427		10.0005		0.0488		66.7				0.4002		4.0				0.49				14.99		134.3537		134.4685		0.1148		0.1				1.148		113.3		1.1480		216.75		0.7653		181.25		0.4592		152.2		0.2296		131.2		0.1148		121.85

										ДМА=12,00 масс ч																ДМА=7,99 масс ч																ДМА=5,99 масс ч																ДМА=4,02 масс ч																ДМА=3,02 масс ч																ДМА=2,03 масс ч																ДМА=1,01 масс ч																ДМА=0,49 масс ч

										Ср		Tp		Т(Udel)		Т(Udel\c)				Хар вязкость		0.0343				Ср		Tp		Т(Udel)		Т(Udel\c)				Хар вязкость		0.1471				Ср		Tp		Т(Udel)		Т(Udel\c)				Хар вязкость		0.3561				Ср		Tp		Т(Udel)		Т(Udel\c)				Хар вязкость		0.4362				Ср		Tp		Т(Udel)		Т(Udel\c)				Хар вязкость		0.3547				Ср		Tp		Т(Udel)		Т(Udel\c)				Хар вязкость		0.2268				Ср		Tp		Т(Udel)		Т(Udel\c)				Хар вязкость		0.4415				Ср		Tp		Т(Udel)		Т(Udel\c)				Хар вязкость		0.6427

										0.72		125.8		0.1103		0.1532				Mr		5202				1.062		133.4		0.1774				0.1670		Mr		36244				1.07		163.05		0.4391				0.4104		Mr		117809				1.233		178.27		0.5734				0.4651		Mr		154406				1.099		166		0.4651				0.4232		Mr		117192								-1.0000		0.0000				Mr		64557				1.042		179.1		0.5808		0.5574				Mr		156912				1.148		216.75		0.9131				0.7954		Mr		258877

										0.48		123.4		0.0891		0.1857										0.708		129.87		0.1462		0.2066										0.7133333333		147.2		0.2992		0.4194										0.822		156.95		0.3853		0.4687										0.7326666667		149.5		0.3195		0.4361														-1.0000		0.0000										0.6946666667		156.75		0.3835		0.5521										0.7653333333		181.25		0.5997		0.7836

										0.288		118.6		0.0468		0.1624										0.4248		122.85		0.0843		0.1984										0.428		133		0.1739		0.4062										0.4932		140.05		0.2361		0.4787										0.4396		134.4		0.1862		0.4236														-1.0000				0.0000								0.4168		139.2		0.2286		0.5485										0.4592		152.2		0.3433		0.7477

										0.144		114.05		0.0066		0.0460										0.2124		117.1		0.0335		0.1579										0.214		122.4		0.0803		0.3753										0.2466		124.95		0.1028		0.4170										0.2198		122.65		0.0825		0.3755														-1.0000				0.0000								0.2084		124.8		0.1015		0.4870										0.2296		131.2		0.1580		0.6881

										0.072		113.4		0.0009				0.0123								0.1062		115.2		0.0168		0.1579										0.107		117.7		0.0388		0.3629										0.1233		119.5		0.0547				0.4438								0.1099		117.85		0.0402		0.3654														-1.0000		0.0000										0.1042		118.5		0.0459				0.4405								0.1148		121.85		0.0755		0.6573

												ДМА масс ч %		Mr(эксп)		Mr(расч)

												12.00		14032		21211.9236724945

												7.99		36244		59851.8492658549

												5.99		117809		90215.8566010641

												4.02		142813		127920.61626935

												3.02		117192		150659.393673445

												2.00				176561.302891359

												1.01		182370		205726

												0.49		258877		224061.756443778

										ДМА масс ч %		А(эксп)		А(расч)		Mr(эксп)		Mr(расч)		А(эксп)		ДМА доли												ДМА масс ч %		m(ММА)		m(ДМА)		m ПБ		kat, доли		%kat		ДМА,доли		ПБ,доли		ДМА%		ПБ%

										12.00		0.0722		0.0984289991		14032		21211.9236724945		0.0722		1.000												12.00		9.9992		1.2004		0.4002		0.1379851377		13.7985137675		0.7499687617		0.2500312383		74.9968761714		25.0031238286

										7.99		0.1471		0.2142871887		36244		59851.8492658549		0.1471		0.651												7.99		10		0.7986		0.4002		0.1070471836		10.7047183627		0.6661661662		0.3338338338		66.6166166166		33.3833833834

										5.99		0.3561		0.2915078033		117809		90215.8566010641		0.3475		0.477												5.99		9.9993		0.5985		0.4002		0.0908074195		9.0807419531		0.5992790628		0.4007209372		59.9279062782		40.0720937218

										4.02		0.4114		0.3787855772		142813		127920.61626935		0.4114		0.306												4.02		9.9994		0.4021		0.4002		0.0742753455		7.4275345547		0.5011840957		0.4988159043		50.1184095725		49.8815904275

										3.02		0.3547		0.4282379866		117192		150659.393673445		0.3547		0.219												3.02		10.0001		0.3018		0.4002		0.0655946029		6.5594602928		0.4299145299		0.5700854701		42.9914529915		57.0085470085

										2.00				0.4823470988				176561.302891359				0.131												2.00		10.001		0.2003		0.4002		0.0566429279		5.6642927888		0.3335553705		0.6664446295		33.3555370525		66.6444629475

										1.01		0.4942		0.5409472868		182370		205726.021040561		0.4942		0.044												1.01		10.0006		0.1009		0.4002		0.0477160841		4.7716084063		0.2013570146		0.7986429854		20.1357014568		79.8642985432

										0.50		0.6427		0.5767184285		258877		224061.756443778		0.6427		0.000												0.49		10.0005		0.0488		0.4002		0.0429685631		4.2968563089		0.1086859688		0.8913140312		10.868596882		89.131403118
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						Наполнитель (СП\МП=75/25)																				Определениесодержания связки

						Строительный песок (СП) m = 90,0033																																										полимер

						Минеральная пыль(МП) m = 30,0034																																										матрица

						Перекись бензоила(ПБ) m =1,0797 (6 масс ч %)										120.0067		18.001005		5.9979984451				№		m(образца)		m(ф)		m(ф+осадок)		m(т+осадок)		m(т чистая)		m(СП+МП)		m(ф1)		m(ф1+ПМ)		m(ПМ1)				m(полиера)		масс ч %		Связуещее масс ч %

																120.0067		1.0797		0.0089167735				31		5.8911		0.7546		5.9668		130.3557		130.1763		5.3916		0.7362		1.0171		0.2809				0.4995		9.2644113065		15.0112892216

																								32		8.6267		0.7789		8.3615		133.7346		133.4697		7.8475		0.7543		1.4106		0.6563				0.7792		9.9292768398		15.0113273221

																								33		8.5322		0.7781		8.3182		129.7325		129.5811		7.6915		0.7253		1.36		0.6347				0.8407		10.930247676		14.9996624232

																								34		8.8533		0.7433		8.5857		133.1511		132.9723		8.0212		0.5395		1.2086		0.6691				0.8321		10.3737595372		15.008252063

																								35		8.318		0.7813		8.0969		137.3316		137.0953		7.5519		0.754		1.4304		0.6764				0.7661		10.1444669553		15.0057763574

																								36		8.3858		0.7355		8.2169		132.9641		132.8157		7.6298		0.783		1.4315		0.6485				0.756		9.9085166059		15.0022129371

																								37		7.8946		0.752		7.7011		133.6904		133.4857		7.1538		0.7462		1.3667		0.6205				0.7408		10.3553356258		15.006713826

																								38		7.7253		0.7535		7.712		133.922		133.8976		6.9829		0.7986		1.2883		0.4897				0.7424		10.6316859757		15.0016878587

				№		m(ММА)		m(ДМА)		m(наполнит)		% (ПБ)				ПБ масс ч %				ДМА масс ч %				Связуещее масс ч %		m(т)		m(т+ПМ)		m(ПМ)		V(ацетона), дл				C(маточн), г\дл		Tр-ля		С1		Tp1		С2		Tp2		С3		Tp3		С4		Tp4		С5		Tp5

				31		2.0012		0.2404		13.3313				0.1199817		5.94				12.01				15.01		134.2572		134.3141		0.0569		0.05				1.138		118.3		0.5690		133.5		0.4552		133.7		0.3035		129.65		0.1437		126.8		0.0719		122.1

				32		2.0011		0.1629		13.3306				0.1199754		5.94				8.14				15.01		131.3249		131.4782		0.1533		0.1				1.533		118.3		1.5330		179.4		0.9855		156.7		0.6570		143.8		0.3112		134.5		0.1556		125.2

				33		1.9995		0.1182		13.3303				0.1199727		5.94				5.91				15.00		132.7774		132.9074		0.13		0.2				0.65		118.3		0.6500		138.6		0.4333		134		0.2889		128.2		0.1444		124.1		0.0722		121

				34		2.0006		0.0791		13.33				0.11997		5.94				3.95				15.01		130.3053		130.4328		0.1275		0.1				1.275		118.3		1.2750		162.65		0.8196		146.85		0.5464		137.05		0.2588		128.8		0.1294		123.75

				35		2.0003		0.0601		13.3302				0.1199718		5.94				3.00				15.01		133.8042		133.9251		0.1209		0.1				1.209		118.3		1.2090		167.3		0.7772		151.77		0.4996		144.5		0.2221		131.07		0.1052		124.55

				36		1.9999		0.0399		13.3307				0.1199763		5.94				2.00				15.00		131.621		131.7515		0.1305		0.1				1.305		118.3		1.3050		194.43		0.8389		177		0.5593		148.53		0.2649		133.4		0.1325		125.85

				37		2.0005		0.0212		13.3307				0.1199763		5.94				1.06				15.01		128.3733		128.5161		0.1428		0.1				1.428		118.3		1.4280		216.3		0.9180		179.85		0.4590		150.75		0.2295		135.65		0.1147		129.65

				38		1.9998		0.0112		13.3305				0.1199745		5.94				0.56				15.00		138.0765		138.2173		0.1408		0.1				1.408		118.3		1.4080		214.54		0.9051		176.5		0.4288		146.45		0.2144		133.3		0.1072		127.4

						ДМА=12,01 масс ч																ДМА=8,14 масс ч																ДМА=5,91 масс ч																ДМА=3,95 масс ч																ДМА=3,00 масс ч																ДМА=2,00 масс ч																ДМА=1,06 масс ч																ДМА=0,56 масс ч

						Ср		Tp		Т(Udel)		Т(Udel\c)				Хар вязкость		0.5145				Ср		Tp		Т(Udel)		Т(Udel\c)				Хар вязкость		0.3633				Ср		Tp		Т(Udel)		Т(Udel\c)				Хар вязкость		0.3352				Ср		Tp		Т(Udel)		Т(Udel\c)				Хар вязкость		0.3643				Ср		Tp		Т(Udel)		Т(Udel\c)				Хар вязкость		0.5154				Ср		Tp		Т(Udel)		Т(Udel\c)				Хар вязкость		0.4536				Ср		Tp		Т(Udel)		Т(Udel\c)				Хар вязкость		0.6306				Ср		Tp		Т(Udel)		Т(Udel\c)				Хар вязкость		0.6711

						0.569		133.5		0.1285		0.2258				Mr		192426				1.533		179.4		0.5165		0.3369				Mr		120996				0.65		138.6		0.1716		0.2640				Mr		108681				1.275		162.65		0.3749		0.2940				Mr		121440				1.209		167.3		0.4142		0.3426				Mr		192875				1.305		194.43		0.6435				0.4931		Mr		162672				1.428		216.3		0.8284		0.5801				Mr		252239				1.408		214.54		0.8135				0.5778		Mr		274241

						0.4552		133.7		0.1302		0.2860										0.9855		156.7		0.3246		0.3294										0.4333333333		134		0.1327		0.3063										0.8196428571		146.85		0.2413		0.2944										0.7772142857		151.77		0.2829		0.3640										0.8389285714		173.8		0.4691		0.5592										0.918		179.85		0.5203		0.5668										0.9051428571		176.5		0.4920		0.5435

						0.3034666667		129.65		0.0959		0.3162										0.657		143.8		0.2156		0.3281										0.2888888889		128.2		0.0837		0.2897										0.5464285714		137.05		0.1585		0.2901										0.4996377551		144.5		0.2215		0.4433										0.5592857143		148.53		0.2555		0.4569										0.459		150.75		0.2743		0.5976										0.4287518797		146.45		0.2380		0.5550

						0.1437473684		126.8		0.0719				0.4998								0.3112105263		134.5		0.1369				0.4400								0.1444444444		124.1		0.0490		0.3394										0.2588345865		128.8		0.0888		0.3429										0.2220612245		131.07		0.1079		0.4861										0.264924812		133.4		0.1276		0.4818										0.2295		135.65		0.1467		0.6390										0.2143759398		133.3		0.1268		0.5915

						0.0718736842		122.1		0.0321		0.4469										0.1556052632		125.2		0.0583		0.3748										0.0722222222		121		0.0228				0.3160								0.1294172932		123.75		0.0461		0.3560										0.1051868958		124.55		0.0528		0.5023										0.132462406		125.85		0.0638		0.4818										0.11475		129.65		0.0959				0.8361								0.1071879699		127.4		0.0769		0.7176

								ДМА%		Mr(эксп)		Mr(расч)

								12.01		192425.727039263		69384.0328313643

								8.14		120995.669735937		98626.1496196055

								5.91		114249.67042032		122037.517259933

								3.95		121439.934874079		151111.090710385

								3.00		192875		169900.766091734

								2.00		162672		195633.343815185

								1.06		252399		230320

								0.56		274241		266032.306595597

						ДМА масс ч %		А(эксп)		A(расч)		Mr(эксп)		Mr(расч)				А(эксп)		ДМА доли								ДМА масс ч %		m(ММА)		m(ДМА)		m ПБ		kat, доли		%kat		ДМА,доли		ПБ,доли		ДМА%		ПБ%

						12.00				0.2394047049				69384.0328313643				0.5145										12.01		2.0012		0.2404		0.1199817		0.1526018346		15.2601834609		0.6670704978		0.3329295022		66.7070497753		33.2929502247

						8.14		0.3633		0.3116607317		120995.669735937		98626.1496196055				0.3633		0.664								8.14		2.0011		0.1629		0.1199754		0.1238522096		12.3852209617		0.575871921		0.424128079		57.5871920994		42.4128079006

						5.91		0.348		0.365643662		114249.67042032		122037.517259933				0.348		0.471								5.91		1.9995		0.1182		0.1199727		0.1064376841		10.6437684117		0.4962785407		0.5037214593		49.627854074		50.372145926

						3.95		0.3643		0.4292005623		121439.934874079		151111.090710385				0.3643		0.300								3.95		2.0006		0.0791		0.11997		0.0904999386		9.0499938627		0.3973476666		0.6026523334		39.734766665		60.265233335

						3.00		0.5154		0.468634794		192874.664196214		169900.766091734				0.5154		0.218								3.00		2.0003		0.0601		0.1199718		0.0825876578		8.2587657756		0.3337557574		0.6662442426		33.3755757426		66.6244242574

						2.00		0.4536		0.5209189849		162672.206869967		195633.343815185				0.4536		0.130								2.00		1.9999		0.0399		0.1199763		0.0740244719		7.4024471886		0.2495679472		0.7504320528		24.9567947219		75.0432052781

						1.06		0.6306		0.5887574647		252399.168131709		230319.7599859				0.6306		0.049								1.06		2.0005		0.0212		0.1199763		0.0659185984		6.5918598436		0.1501668481		0.8498331519		15.0166848118		84.9833151882

						0.56		0.6711		0.6559773016		274240.935934274		266032.306595597				0.6711		0.005								0.56		1.9998		0.0112		0.1199745		0.0615561097		6.1556109658		0.0853824486		0.9146175514		8.538244857		91.461755143
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						Наполнитель (СП\МП=75/25)

						Строительный песок (СП) m = 450г										600		90		8

						Минеральная пыль(МП) m = 150г										600		7.2		0.0118577075

						Перекись бензоила(ПБ) m =7,2 (8 масс ч %)

		№		m (т)		m(т+ММА)		m(т+ММА+ДМА		m(ММА)		m(ДМА)		m(наполнит)						ПБ масс ч %				ДМА масс ч %				Связуещее масс ч %		m(т)		m(т+ПМ)		m(ПМ)		V(ацетона), дл				C(маточн), г\дл		Tр-ля		С1		Tp1		С2		Tp2		С3		Tp3		С4		Tp4		С5		Tp5

		95		86.3788		96.376		97.5794		9.9972		1.2034		66.7				0.8004		7.9				12.04				14.99		133.5557		133.6547		0.099		0.1				0.99		113.3		0.9900		136.45		0.6600		130.9		0.3960		124.4		0.1980		117.35		0.0990		115

		96		86.3826		96.384		97.1863		10.0014		0.8023		66.7				0.8004		7.9				8.02				14.99		133.9282		134.1148		0.1866		0.1				1.866		113.3		1.8660		166.6		1.2440		152.7		0.7464		134.5		0.3732		122.35		0.1866		117.35

		97		86.3936		96.3927		96.9921		9.9991		0.5994		66.7				0.8004		7.9				5.99				14.99		133.5873		133.7279		0.1406		0.1				1.406		113.3		1.4060		151.1		0.9373		139.8		0.5624		128.1		0.2812		119.9		0.1406		115.95

		98		86.3824		96.3819		96.7832		9.9995		0.4013		66.7				0.8004		7.9				4.01				14.99		130.5498		130.6959		0.1461		0.1				1.461		113.3		1.4610		155.57		0.9740		144.67		0.5844		130.6		0.2922		120.8		0.1461		116.5

		99		86.3823		96.384		96.6865		10.0017		0.3025		66.7				0.8004		7.9				3.02				15.00		134.1046		134.2122		0.1076		0.1				1.076		113.3		1.0760		145.75		0.7173		137.45		0.4304		126.7		0.2152		118.05		0.1076		115.4

		100		86.3813		96.3803		96.5835		9.999		0.2032		66.7				0.8004		7.9				2.03				14.99		136.0659		136.1997		0.1338		0.1				1.338		113.3		1.3380		161.85		0.8920		159.5		0.4460		150.5		0.2230		124.5		0.1115		115.8

		101		86.3832		96.3813		96.4821		9.9981		0.1008		66.7				0.8004		7.9				1.01				14.99		132.7326		132.8625		0.1299		0.1				1.299		113.3		1.2990		186		0.8660		162.9		0.5196		139.95		0.2598		124.5		0.1299		117.95

		102		86.3814		96.3815		96.4307		10.0001		0.0492		66.7				0.8004		7.9				0.49				14.99		137.3337		137.4435		0.1098		0.1				1.098		113.3		1.0980		185.5		0.7320		162.9		0.4392		141.2		0.2196		125.9		0.1098		118.7

										ДМА=12,04 масс ч																ДМА=8,02 масс ч																ДМА=5,99 масс ч																ДМА=4,01 масс ч																ДМА=3,02 масс ч																ДМА=2,03 масс ч																ДМА=1,01 масс ч																ДМА=0,49 масс ч

										Ср		Tp		Т(Udel)		Т(Udel\c)				Хар вязкость		0.1514				Ср		Tp		Т(Udel)		Т(Udel\c)				Хар вязкость		0.1814				Ср		Tp		Т(Udel)		Т(Udel\c)				Хар вязкость		0.1681				Ср		Tp		Т(Udel)		Т(Udel\c)				Хар вязкость		0.1888				Ср		Tp		Т(Udel)		Т(Udel\c)				Хар вязкость		0.1557				Ср		Tp		Т(Udel)		Т(Udel\c)				Хар вязкость		0.2268				Ср		Tp		Т(Udel)		Т(Udel\c)				Хар вязкость		0.3035				Ср		Tp		Т(Udel)		Т(Udel\c)				Хар вязкость		0.4829

										0.99		136.45		0.2043		0.2064				Mr		37663				1.866		166.6		0.4704				0.2521		Mr		47929				1.406		151.1		0.3336		0.2373				Mr		43302				1.461		155.57		0.3731				0.2554		Mr		50554				1.076		145.75		0.2864				0.2662		Mr		39096				1.338		161.85		0.4285		0.3203				Mr		64557				1.299		186		0.6417				0.4940		Mr		95198				1.098		185.5		0.6372				0.5804		Mr		176831

										0.66		130.9		0.1553		0.2354										1.244		152.7		0.3477		0.2795										0.9373333333		139.8		0.2339		0.2495										0.974		144.67		0.2769		0.2843										0.7173333333		137.45		0.2132		0.2971										0.892		159.5		0.4078		0.4571										0.866		162.9		0.4378		0.5055										0.732		162.9		0.4378		0.5981

										0.396		124.4		0.0980		0.2474										0.7464		134.5		0.1871		0.2507										0.5624		128.1		0.1306		0.2323										0.5844		130.6		0.1527		0.2613										0.4304		126.7		0.1183		0.2748										0.446		150.5		0.3283				0.7362								0.5196		139.95		0.2352		0.4527										0.4392		141.2		0.2462		0.5607

										0.198		117.35		0.0357		0.1805										0.3732		122.35		0.0799		0.2140										0.2812		119.9		0.0583		0.2072										0.2922		120.8		0.0662		0.2265										0.2152		118.05		0.0419		0.1948										0.223		124.5		0.0989				0.4433								0.2598		124.5		0.0989		0.3805										0.2196		125.9		0.1112		0.5064

										0.099		115		0.0150		0.1516										0.1866		117.35		0.0357		0.1916										0.1406		115.95		0.0234		0.1664										0.1461		116.5		0.0282		0.1933										0.1076		115.4		0.0185		0.1723										0.1115		115.8		0.0221		0.1979										0.1299		117.95		0.0410		0.3159										0.1098		118.7		0.0477		0.4341

										ДМА масс ч %		Mr(эксп)		Mr(расч)

										12.04		46595		73900.5367304121

										8.02		47929		49514.3909580569

										5.99		43302		40545.8863385467

										4.01		45897		40343.4054681603

										3.02		39096		45716.2917096368

										2.03		64557		58180.3170763495

										1.01		95198		89393.2156215208

										0.49		152568		164300.00024583

																														ДМА масс ч %		m(ММА)		m(ДМА)		m ПБ		kat, доли		%kat		ДМА,доли		ПБ,доли		ДМА%		ПБ%

						ДМА масс ч %		А(эксп)		A(расч)		Mr(эксп)		Mr(расч)						А(эксп)		ДМА доли		А(эксп)						12.04		9.9972		1.2034		0.8004		0.1669694192		16.6969419215		0.600558938		0.399441062		60.0558938018		39.9441061982

						12.00		0.1776		0.251		46595		73900.5367304121						0.1776		1.000		0.1776						8.02		10.0014		0.8023		0.8004		0.1381149766		13.8114976603		0.5005927497		0.4994072503		50.0592749735		49.9407250265

						8.02		0.1814		0.1858816882		47929		49514.3909580569						0.1814		0.654		0.1814						5.99		9.9991		0.5994		0.8004		0.1228013229		12.2801322935		0.4282040291		0.5717959709		42.8204029147		57.1795970853

						5.99		0.1681		0.1600103687		43302		40545.8863385467						0.1681		0.478		0.1681						4.01		9.9995		0.4013		0.8004		0.1072831482		10.7283148234		0.3339435799		0.6660564201		33.3943579928		66.6056420072

						4.01		0.1756		0.1594106906		45897		40343.4054681603						0.1756		0.305		0.1756						3.02		10.0017		0.3025		0.8004		0.0993192011		9.9319201052		0.2742769063		0.7257230937		27.4276906338		72.5723093662

						3.02		0.1557		0.1750819091		39096		45716.2917096368						0.1557		0.220		0.1557						2.03		9.999		0.2032		0.8004		0.0912148038		9.1214803774		0.202471104		0.797528896		20.2471104026		79.7528895974

						2.03		0.2268		0.2097829025		64557		58180.3170763495						0.2268		0.133		0.2268						1.01		9.9981		0.1008		0.8004		0.0826842091		8.2684209078		0.1118508655		0.8881491345		11.1850865513		88.8149134487

						1.01		0.3035		0.2895119182		95198		89393.2156215208						0.3035		0.044		0.3035						0.49		10.0001		0.0492		0.8004		0.0783063126		7.8306312617		0.0579096045		0.9420903955		5.790960452		94.209039548

						0.50		0.4323		0.457		152568		164300.00024583						0.4323		0.000		0.4323
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				ПБ		b0				Степень = -.5740744						ПБ		b----				Степень = -.7034982				Степень =  6.646112E-02		ПБ		k				Степень =  1.273251						Степень = -6.481504E-02						ДМА%				1		2		4		6		8						ДМА масс ч %		Mr(эксп)		Mr(расч)				Sse

				1		1.1777		1.17856		B( 0)=  1.584259						1		0.12867				B( 0)=  .6096267				B( 0)=  29.91048		1		0.26963		0.259445		B( 0)=  .3716151						B( 0)=  171.8585								12		42402		19834		63483		52127		73966						12.00		75317		42414		1082589976.79931		116106225198.419		6127266554.81371

				2		0.65293		0.646271989		B( 1)= -3.42354						2		0.000000087				B( 1)= -1.895482				B( 1)= -56.67542		2		0.12819		0.1498549319		B( 1)= -.126594						B( 1)= -359.5945								8		73793		50095		94435		54957		73968						7.99		56418		73932		306720813.279925				9443088487.88166

				4		0.6251		0.6539534049		B( 2)=  3.017802						4		0.00000001				B( 2)=  1.416764				B( 2)=  26.87289		4		0.145217		0.1240735588		B( 2)=  1.441504E-02						B( 2)=  188.0475								6		110987		77571		118443		60877		74002						6.00		92863		110989		328543039.423592				3688238988.73608

				6		0.78976		0.7460656623		SSe = 3.23639E-03						6		0.3405972				SSe = 3.938318E-02				SSe = 4.584565E-02		6		0.50035		0.5140274805		SSe = 1.20306E-03						SSe = .1789324								4		180985		118864		151044		78141		74639						4.04		123623		179226		3091681153.48091				898278894.827575

				8		0.80269		0.8238967735		Rsq = 98.33626						8		0.170296				Rsq = 50.61973				Rsq = 42.51682		8		1.4598		1.4587876883		Rsq = 99.90285						Rsq = 85.5513								3		237131		146706		171539		97249		76862						3.02		194323		236017		1738374252.38219				1658852748.19281

																																																2		315142		180786		195489		131317		86578						2.00		424248		314707		11999341113.4069				73253693877.0739

																																																1		423889		222487		223501		193367		131250						1.01		576092		422369		23630865584.8432				178504537277.271

																																																0.5		493521		246710		239249		242068		200543						0.50		345766		492927		21656209570.9703				36930150657.7978

																																																																8.30		29546		46860		299796838.197952				15387966891.2805

																																																																4.24		165067		112901		2721352466.37767				131639376.879157

																																																																2.97		190633		147514		1859283756.80327				1371887521

																																																																2.21		187753		173090		214991278.03511				1166837281

																																																																1.05		216111		220425		18607886.4617912				3908375289

																																																																0.71		210992		236303		640621744.197815				3294530404

																																																																12.00		5202		63454		3393391012.0435				22020288363.2579

																																																																7.99		36244		94579		3402968538.68106				13771086368.1119

																																																																5.99		117809		118646		700325.348769066				1280563779.16006

																																																																4.02		154406		150642		14163025.6422595				658962.931803559

																																																																3.02		117192		171142		2910577050.16915				1325113803.65388

																																																																2.00

																ПБ		b0				Степень = -.3615229								ПБ		b----				Степень = -.7000002																												1.01		156912		223231		4398134946.2052				11010922.0906863

																1		1.16891		1.17067		B( 0)=  3.008865								1		0.11703		0.1193		B( 0)=  .6098082				0.0661																								0.49		258877		239643		369953960.702905				11084538966.6793

																2		0.68179		0.6697360892		B( 1)= -7.103524								2		0.0000000001		-0.0204330915		B( 1)= -1.877789				0.0612																																		23591116836

																4		0.59405		0.6378750143		B( 2)=  5.265343								4		0.0000000258		0.0974455113		B( 2)=  1.387296				0.0844																								12.0127923246				52124

																6		0.79406		0.7335740263		SSe = 6.489753E-03								6		0.342995		0.1869899122		SSe = 4.018513E-02				0.1516																								8.1405227125		120996		54730		4391189196.52567				1062651136.00492

																8		0.80238		0.8299914193		Rsq = 96.62318								8		0.170268		0.2472698369		Rsq = 50.31446				0.2628																								5.9114778695		114250		61312		2802414335.96292				1547976270.07448

																																																																3.9538138558		121440		78806		1817661131.5393				1033883904.12195

																																																																3.0045493176		192875		97135		9166145359.46751				1542970579.69569

																																																																1.995099755		162672		131538		969336175.836586				82413839.9739159

																																																																1.0597350662		252399		188499		4083264749.83307				9762461249.5353

																																																																0.5600560056		274241		235381		1510096975.68724				14555683150.3289

																																																																12.0373704637		37663		73966		1317860808.52894				13439952109.4857

																																																																8.0218769372		47929		73967		677998044.16618				11165077304.6014

																																																																5.9945395086		43302		74002		942525067.50665				12164362809.4266

																																																																4.01320066		50554		74626		579471650.515785				10617327323.4424

																																																																3.0244858374		39096		76760		1418598096.89053				13109755143.6732

																																																																2.0322032203		64557		85990		459392825.130974				7927674967.78806

																																																																1.0081915564		95198		130526		1248037088.81644				3410099640.75046

																																																																0.49199508		176831		202196		643365358.558721				539967660.777759				R2

																																																																		153594								510811979341.321				77.2702618783

																																																																										14594627981.1806

																																																																										120808.228118703

																														ПБ		b----

																														1		0.1164		0.11865		Степень = -.7353911

																														2		0.000000011		-0.0208979443		B( 0)=  .5805439

																														4		0.000001		0.1022434482		B( 1)= -1.81244

																														6		0.35854		0.1918297268		B( 2)=  1.350554

																														8		0.16825		0.2509466894		SSe = 4.552632E-02

																																				Rsq = 48.07023
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								b1														b2														b3														n1																n2

				1		0		0.262										1		0		1.559										1		0		-2.208										1		0		0.6												1		0		1.1		1.108				1.221481            1.109238														1		2		4		6		8

				2		0.143		0.176										2		0.143		0.6										2		0.143		-0.271										2		0.143		0.9												2		0.143		0.9		0.889				1.107553            2.152731												12.00		0.2546		0.2		0.0722		0.5145		0.1776

				4		0.429		0.074										4		0.429		0.595										4		0.429		-0.182										4		0.429		0.6												4		0.429		0.8		0.825				-2.832439												7.99		0.205		0.2		0.1471		0.4013		0.1814

				6		0.714		0.349										6		0.714		0.715										6		0.714		-0.559										6		0.714		0.544												6		0.714		1.1		1.057				SSe = .0030915        Rsq =  97.14												6.00		0.2979		0.1794		0.3561		0.348		0.1681

				8		1.000		0.187										8		1.000		0.435										8		1.000		-0.453										8		1.000		0.372												8		1.000		1.2		1.221																4.04		0.3692		0.4586		0.4114		0.3643		0.1756

																																																																																				3.02		0.5183		0.4799		0.3547		0.5154		0.1557

																																																																																				2.00		0.9309		0.5051		0.42		0.4536		0.2268

																																																																																				1.01		1.171		0.5613		0.4942		0.6306		0.3035

																																																																																				0.50		0.7985		0.5513		0.6427		0.6711		0.4323

																																																																																																																								ДМА масс ч %		А(эксп)		A(расч)		Mr(эксп)		Mr(расч)				Sso				Sse		R2

																																																																																																																						1		12.00		0.2546		0.278		75317		84685		6086318125.03272		434045774133.57		87766025.7831853		16915975710.9305		96.1027207914				Вариация		Сумма квадратов				f		MS		F

																																																																																																																						2		7.99		0.205		0.2035745942		56418		55896		9392237141.06618				272948.245320369										SS		%

																																																																																																																						3		6.00		0.2979		0.2591590869		92863		77121		3656484655.05373				247822562.603173								Общая		434045774133.57		100		34		12766052180.3991		13.5841374553

																																																																																																																						4		4.04		0.3692		0.4306570194		123623		151795		882642577.005712				793689146.39878								Факторная		417129798422.64		96.10		16		26070612401.415		27.7412920924

																																																																																																																						5		3.02		0.5183		0.5875233665		194323		229676		1680263396.60167				1249853654.38271								Остаточная		16915975710.9305		3.90		18		939776428.385025

																						b1														b2												b3								1.658581            .2000000								n1																																																						6		2.00		0.9309		0.8156109617		424248		355680		73395585319.8405				4701531183.02809

																		1		0		0.254										1		0		1.69								1		0		-2.25		0		0.025		-2.225		.0245796            1				1		0		0.511																																																						7		1.01		1.1566		1.1759951101		566666		579371		170844699534.065				161422692.714893

																		2		0.143		0.177										2		0.143		0.6								2		0.143		-0.271		1.979		1.8740973381		-0.3759026619		2.781944				2		0.143		0.9																										1		1.5		2		4		6		8				1		1.5		2		4		6		8				8		8.3		0.1794		0.2260267548		47226		64263		11258528169.6568				290273815.593392

																		4		0.429		0.074										4		0.429		0.596								4		0.429		-0.186		2.064		2.0667681644		-0.1832318356		SSe = .0825202        Rsq =  97.19				4		0.429		0.6																								12.00		0.278		0.2326327216		0.1538596492		0.0984289991		0.2394047049		0.251		12.00		85		67		38		21		69		74				9		4.24		0.435		0.4087356072		153840		141581		257716.94844686				150267088.703596

																		6		0.714		0.349										6		0.714		0.718								6		0.714		-0.538		1.712		1.934556313		-0.315443687						6		0.714		0.52																								8.04		0.203332683		0.3253238207		0.2358493809		0.2123614351		0.3137937191		0.1861830274		8.00		56		104		68		59		100		50				10		2.97		0.4799		0.4699589184		175368		170541		485584373.765048				23298389.1144562

																		8		1.000		0.187										8		1.000		0.435								8		1.000		-0.446		1.804		1.658		-0.592						8		1.000		0.378																								5.98		0.2601557824		0.4359818629		0.3249532953		0.2916705488		0.3636985677		0.159908851		6.00		78		154		104		90		121		41				11		2.21		0.5051		0.5053900052		187753		187896		1184772610.5156				20662.785968192

																																																																																								4.04		0.4302362088		0.5669959942		0.4186139915		0.377865697		0.4259345924		0.1591660006		4.00		152		219		146		128		150		40				12		1.05		0.5613		0.5552936517		216111		213033		3941149568.1556				9473408.43276099

																																																																																								2.98		0.5943827235		0.6451997302		0.4696662275		0.430182586		0.4697588504		0.1761540635		3.00		233		260		170		152		170		46				13		0.71		0.5513		0.5684771885		210992		219803		3324710996.3334				77625976.2032448

																																																																																								2.06		0.8005928955		0.7140674628		0.5120781952		0.4791701305		0.5171025505		0.2084324133		2.00		347		298		191		175		194		58				14		12.00		0.0722		0.0984289991		14032		21212		19404376116.5767				51545434.2213081

																																																																																								1.00		1.1795704408		0.7900049214		0.5569036714		0.5412095736		0.593989808		0.2899422305		1.00		582		341		214		206		233		90				15		7.99		0.1471		0.2142871887		36244		59852		13709663469.5178				557343395.665771

																																																																																								0.56		1.5025059062		0.8184893214		0.5740771012		0.571464693		0.6559479651		0.3858411555		0.50		803		357		223		221		266		131				16		5.99		0.3561		0.2915078033		117809		90216		1261881101.0673				761383448.577684

																																																																																																																						17		4.02		0.4114		0.3787855772		142813		127921		110645176.381716				221789017.693389

																																																																																																																						18		3.02		0.3547		0.4282379866		117192		150659		1306107740.63773				1120073977.91986

																																																																																																																						19		1.01		0.4942		0.5409472868		182370		205726		843194566.660833				545512467.83814

																																																																																																																						20		0.50		0.6427		0.5767184285		258877		224062		11139775974.5422				1212110733.23426

																																																																																																																						21		8.14		0.3633		0.3116607317		120996		98626		1045638254.94655				500395430.234962

																																																																																																																						22		5.91		0.348		0.365643662		114250		122038		1527428485.37472				60650558.3972707

																																																																																																																						23		3.95		0.3643		0.4292005623		121440		151111		1017103817.99597				880377488.662353

																																																																																																																						24		3.00		0.5154		0.468634794		192875		169901		1563622291.73451				527799994.115015

																																																																																																																						25		2.00		0.4536		0.5209189849		162672		195633		87239464.3737786				1086436548.72142

																																																																																																																						26		1.06		0.6306		0.5887574647		252399		230320		9814303801.63632				487500264.069223

																																																																																																																						27		0.56		0.6711		0.6559773016		274241		266032		14618970788.7585				67381595.6198019

																																																																																																																						28		12.00		0.1776		0.251		46595		73901		11392773506.8339				745588841.0737

																																																																																																																						29		8.02		0.1814		0.1858816882		47929		49514		11109777525.5971				2513240.63008482

																																				b1														b2														n1																																																						30		5.99		0.1681		0.1600103687		43302		40546		12106638356.237				7595224.31273136

																																1		0		0.253		0.278				.2514040            2				1		0		1.67										1		0		0.519																																																						31		4.01		0.1756		0.1594106906		45897		40343		11542331905.531				30839689.0936533

																																2		0.143		0.174		0.1538596492				.2781314            4.595163				2		0.143		0.575										2		0.143		1.769																																																						32		3.02		0.1557		0.1750819091		39096		45716		13049826920.0189				43826131.0754166

																																4		0.429		0.076		0.0984289991				-11.96838				4		0.429		0.568										4		0.429		0.6																																																						33		2.03		0.2268		0.2097829025		64557		58180		7881087966.02085				40655811.6875343

																																6		0.714		0.313		0.2394047049				SSe = .0090008        Rsq =  71.49				6		0.714		0.675										6		0.714		0.424																																																						34		1.01		0.3035		0.2895119182		95198		89393		3379568750.13049				33694843.2782522

																																8		1.000		0.206		0.251								8		1.000		0.443										8		1.000		0.484																																																						35		0.50		0.4323		0.457		152568		164300		583968.955397639				137644020.819051

																																																																																																																														147660

																																																		b2														n1

																																														1		0		1.62										1		0		0.553		0.5250				.4053654            1.5

																																														2		0.143		0.574										2		0.143		1.934		1.9340				.5251228            7.713342

																																														4		0.429		0.577										4		0.429		0.8		0.7984				86.73274

																																														6		0.714		0.715										6		0.714		0.341		0.4426				SSe = .0163148        Rsq =  99.02

																																														8		1.000		0.434										8		1.000		0.477		0.4050

																																																																b2

																																																												1		0		1.65		1.65				.4570000            .6070022

																																																												2		0.143		0.576		0.5763018021				1.650000            2.814795

																																																												4		0.429		0.577		0.5767184285				-4.541912

																																																												6		0.714		0.689		0.6889651697				SSe = 1.07E-14        Rsq =  100.

																																																												8		1.000		0.457		0.457
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76.3279106978

71.8063237476

68.1197973244

62.8244212964

77.3313300649

76.9210573241

88.4450640023

103.0453871062

101.3205155637

92.2809023303

82.5249134311

75.6690576277

69.9606618333

66.4202707098

61.7439507795

74.7799954305

74.4129005582

83.0467966948

95.7255732313

96.6653730692

90.9479200949

82.8425650033

75.9080292785

68.8405330919

65.1121344379

60.967380121

68.3299826335

68.24747784

73.8133275502

83.0284363914

87.1656419145

87.6065526328

84.6777249856

79.7644107583

69.7921571235

61.8861510785

58.8957658768

63.1738597814

63.6492178339

69.2094327639

77.0641045744

81.8465802806

84.9399647454

85.9018548865

84.7572323949

77.8754242828

62.1706966373

56.7134447754

59.7286875414

61.2874869676

68.0498592408

75.5657612934

80.20080958

83.7767816864

86.00599902

86.7675211285

84.0850702032

68.4226437322

54.4864268021

57.577829809

60.6903255431

68.8498921185

76.2874927571

80.5491238833

83.766730466

85.8087688554

86.6304159809

84.7655961392

70.7968994312

52.2645580235

56.1352062176

60.5893081293

69.7586277616

77.1520679331

81.0720852017

83.8266675818

85.3712904296

85.7244305659

83.1598837371

68.8927959817

50.092131014

54.9763527061

60.1859763285

69.8989564767

77.240138252

80.9188969631

83.3280511021

84.4698995055

84.4025982759

81.0701970088

66.0987494666

48.0157674753

53.8945622275

59.5242252595

69.5292070496

76.7932332837

80.2791476244

82.4196973631

83.2481480886

82.8509513969

78.9073358288

63.3906394466

46.0949283397

52.8244647737

58.8182505011

69.0667741126

76.2488154242

79.5553027863

81.4510525558

81.9977960831

81.3080374127

76.8366040672

60.9226914276

44.4279633469

51.755

58.1587504007

68.6916825599

75.820881698

78.969098283

80.6441763626

80.9373371327

79.9875027694

75.0649908871

58.9207446048

43.336



Данные

		№		МАК/ММА		[ДМА]		№ серии		s1		s2		s3		s4		s5		s6		s7		s8		s9		s10		sср.		sмед.		sRm

		1		"0/100"		0.5				567.4		709.5		960		371.6		575.8		542.1		498.9		943.2		362.1		843.2		637.4		567.4		661.1

		2				1				389.5		643.2		444.2		902.1		809.5		684.2		826.3		575.8		1036		1019		733.0		684.2		712.8

		3				1.5				651.6		675.8		533.7		684.2		634.7		601.1		943.2		634.7		631.6		910.5		690.1		634.7		738.5

		4				2				334.7		498.9		601.1		768.4		1358		826.3		1002		768.4		717.4		1205		808.1		768.4		846.4

		5				2.5				918.9		658.9		584.2		675.8		1137		658.9		776.8		684.2		626.3		751.6		747.3		675.8		860.6

		6				3				675.8		726.3		533.7		684.2		542.1		617.9		542.1		651.6						621.7		617.9		630.0				ММА=80%,МАК=20%

		7				3				801.1		701.1		910.5		985.3		860		1036		726.3		692.6						839.1		801.1		864.0		ДМА		ДМА		sср.

		8				4				526.3		926.3		542.1		609.5		1061		609.5		507.4		651.6		592.6				669.6		669.6		784.2				0										638.8034209371

		9				5				667.4		542.1		776.8		726.3		462.1		567.4		558.4		709.5						626.3		567.4		619.5				0										638.8034209371

		10				6				643.2		726.3		462.1		626.3		717.9		684.2		667.4		533.7						597.2		626.3		526.3		0.5		0.1111111111		1061.0		1048.9215332144		-307335.774717462				1104.9777475687

		11		"12.8/87.2"		0.5		1		575.7		391.2		1161		947.1		679		141.4		452.4		1039		936.8		300.2								1		0.2		1094.5		1054.6011471608		-15040.7247247333				1089.2146267344

								2		507.4		407.4		229.5		462.1		271.6		371.6		550.5		371.6		246.3				379.8		371.6		390.0		1.5		0.2727272727		1251.5		1189.8112579061		-1376.837270684				1026.7554255332

		12				1		1		350.7		432		648		1646		947.1		606.7		260.2		391.2		926.6		524.2		673.3		261.1		953.1		2		0.3333333333		1083.6		1295.1440233772		531.5459891355				996.2782165417

								2		550.5		567.4		558.9		371.6		444.2		489.5		444.2		254.7		575.8				473.0		489.5		415.3		2.5		0.3846153846		1103.5		1123.8901096906		933.6192828857				910.0754314081

		13				1.5		1		1039		370.9		967.6		1302		803		936.8		1578		782.3		648		906		933.4		453.0		974.5		3		0.4285714286		767.8		838.7083057786		1031.2521802376				830.5449672625

								2		960		667.4		726.3		601.1		444.2		542.1		634.7		717.9		316.8		626.3		623.7		626.3		638.4		4		0.5		698.6		697.2684206783		1050.8962768729				776.571679084

		14				2		1		300.2		967.6		575.7		534.5		180.8		792.6		442.2		250.2		658.3		875.1		557.0		357.7		574.2		5		0.5555555556		724.7		653.6122346594		1037.7744057578				767.6537061533

								2		416.8		550.5		550.5		471.6		362.1		567.4		626.3		389.5		651.6		334.7		492.1		471.6		493.2		6		0.6		826.0		603.1316578985		1026.8105073142				785.1823229978

		15				2.5		1		290.2		370.9		1480		555.1		864.8		462.7		555.1		741		803		462.7		658.6		648.1		885.1		7		0.6363636364		734.0		547.7980082011		1019.9629534995				826.138855022

								2		416.8		453.7		651.6		353.7		486		643.2		575.8		480		562.3		626.3		524.9		486.0		502.7

		16				3		1		833.9		627.3		524.2		411.6		310.3		596.3		658.3		411.6		606.7		596.3		557.7		298.2		572.1

								2		344.2		542.1		254.7		298.9		326.3		353.9		170.5		229.5		237.9				306.4		298.9		356.3

		17				4		1		250.2		250.2		699.6		454.4		555.1		606.7		596.3		240.2		381.1		421.8		445.4		210.9		469.9

								2		263.7		381.1		353.7		407.4		407.4		584.2		381.1		398.9		344.2		344.2		386.6		386.6		424.0

		18				5		1		381.1		452.4		833.9		565.4		442.4		679		741		493.4		290.2		555.1		543.4		391.8		562.1

								2		389.5		398.9		550.5		609.5		567.4		326.3		434.7		426.3		281.1		371.6		435.6		398.9		445.3

		19				6		1		761.6		280.2		381.1		300.2		606.7		381.1		555.1		432		240.2				437.6		437.6		500.9

								2		381.1		263.2		263.2		344.2		344.2		354.7		434.7		246.3						316.5		263.2		340.5

		20				7		1		330.5		555.1		452.4		270.2		452.4		290.2		479.9		462.7		493.4		442.2		442.2		361.3		412.7

								2		254.7		389.5		254.7		434.7		416.8		289.5		416.8		362.1		389.5		398.9		360.7		360.7		344.7

		21		"20/80"		0.5				726.3		1036		1494		1145		926.3		1188		760		1748		1061		1231		1131.6		1061.0		1237.2

		22				1				985.3		1086		918.9		1078		1112		960		1264		926.3		1281		1333		1094.5		1078.0		1126.0

		23				1.5				1536		968.4		1383		1120		1333		1350		1434		760		1298		1333		1251.5		1333.0		1148.0

		24				2				1641		1061		843.2		1197		701.1		968.4		1162		1341		885.3		1036		1083.6		1036.0		1171.1

		25				2.5				893.7		776.8		910.5		1561		1137		868.4		960		1120		1527		1281		1103.5		960.0		1168.9

		26				3				751.6		709.5		701.1		734.7		776.8		550.5		444.2		601.1		1641				767.8		709.5		1042.6

		27				4				675.8		675.8		701.1		634.7		701.1		751.6		643.2		826.3		860		516.8		698.6		675.8		688.4

		28				5				709.5		951.6		709.5		701.1		626.3		651.6		643.2		934.7		64302		675.8		724.7		675.8		789.0

		29				6				1120		1290		792.6		1011		910.5		826.3		785.3		701.1		717.9		1145		930.0		826.3		995.6

		30				7				643.2		575.8		542.1		851.6		734.7		1112		976.8		801.1		776.8		567.4		758.2		734.7		827.1				ММА=70%,МАК=30%

		31		"30/70"		0.5				843.2		658.9		885.3		801.1		868.4		692.6		726.3		634.7		868.4		734.7		760.0		734.7		760.0				ДМА		sср.

		32				1				675.8		675.8		1095		809.5		951.6		634.7		609.5		584.2		426.3		634.7		760.7		634.7		760.7				0.5		760.0		851.0115048555

		33				1.5				793.7		726.3		960		1239		893.7		751.6		1425		1011		792.6		1011		1075.7		893.7		1075.7				1		760.7		958.1500995615

		34				2				1011		592.6		885.3		910.5		701.1		416.8		751.6		1061		1306		768.4		861.4		885.3		861.4				1.5		1075.7		1121.8084124292

		35				2.5				792.6		658.9		751.6		1214		692.6		1086		985.3		751.6		667.4				936.5		751.6		936.5				2		861.4		1238.9320090682

		36				3				1214		926.3		743.2		1112		717.9		701.1		993.7		1205		926.3		675.8		944.9		926.3		944.9				2.5		936.5		1042.9276235015

		37				4				951.6		1128		885.3		1061		1002		575.8		1375		1383		1036		658.9		979.4		1002.0		979.4				3		944.9		773.102915783

		38				5				567.4		934.7		684.2		1222		675.8		743.2		943.2		634.7		1137		1061		894.7		743.2		894.7				4		979.4		674.4672414994

		39				6				910.5		817.9		1128		675.8		826.3		626.3		667.4		526.3		1053		801.1		827.2		801.1		827.2				5		894.7		634.1346533098

		40				7				960		871.8		860		801.1		592.6		893.7		734.7		809.5		626.3		1019		805.8		809.5		805.8				6		827.2		588.1174435782

		41		"40/60"		0.5				734.7		751.6		743.2		902.1		785.3		542.1		918.9		1222		792.6				821.4		785.3		882.1				7		805.8		538.2406939552

		42				1				985.3		976.8		926.3		751.6		1011		934.7		675.8		1070		801.1		592.6		872.5		926.3		831.3

		43				1.5				860		785.3		684.2		667.4		550.5		807.5		1154		934.7		651.6		643.2		773.8		684.2		852.3

		44				2				792.6		480		643.2		617.9		634.7		1197		550.5		985.3		575.8		817.9		729.5		634.7		838.5

		45				2.5				584.2		910.5		658.9		558.9		817.9		498.9		658.9		617.9		801.1		575.8		668.3		617.9		704.7

		46				3				792.6		584.2		601.1		643.2		709.5		651.6		1019		516.8		462.1		885.3		686.5		643.2		740.6

		47				4				717.9		1333		609.5		462.1		918.9		1214		785.3		743.2		1154		993.7		893.2		785.3		897.6

		48				5				851.6		760		550.5		876.8		1222		834.7		592.6		918.9		817.9				825.0		834.7		886.3

		49				6				760		516.8		943.2		817.9		717.9		617.9		751.6		709.5		1112		993.7		794.1		751.6		814.4

		50				7				617.9		801.1		609.5		526.3		453.7		1095		768.4		498.9		658.9		651.6		668.1		617.9		774.4

		51		"50/50"		0.5		1		526.3		407.4		498.9		462.1		334.7		281.1										418.4		407.4		403.7

								2		452.4		730.6		658.3		1519		617		1131		240.2		210.4		1080				734.7		658.3		864.7

		52				1		1		592.6		381.1		698.6		398.9		768.4		684.6		444.2		609.5		533.7				568.0		592.6		574.8

								2		462.7		280.2		854.5		360.8		493.4		555.1		452.4		1302		442.2				578.1		462.7		791.1

		53				1.5		1		675.7		212.6		801.1		212.6		444.2		709.1		444.2		471.6		434.7				489.5		444.2		645.3

								2		555.1		1242		300.2		503.7		360.8		1171		320.4		280.2		1070				644.8		503.7		761.1

		54				2		1		701.1		651.6		768.4		507.4		434.7		1027.4		598.6		1002.1		1018.9				744.9		701.1		731.1

								2		432		1371		220.3		350.7		462.7		699.6		462.7		493.4						561.6		478.1		795.7

		55				2.5		1		1306.3		462.1		526.3		516.8		558.9		667.4		626.3		381.1		643.2		601.1		629.0		558.9		843.7

								2		493.4		967.6		720.3		544.8		637.6		250.2		290.2		565.4		1131		751.3		635.2		848.2		690.6

		56				3		1		254.7		526.3		334.7		558.9		398.9		651.6		398.9		498.5		263.2		489.5		436.6		436.6		453.2

								2		230.3		170.9		555.1		141.4		290.2		200.5		813.3		442.2		270.2		658.3		377.2		464.3		477.4

		57				4		1		726.3		308.4		246.3		221.1		308.4		389.5		407.4		398.9		381.1		271.6		365.9		365.9		473.7

								2		411.6		270.2		270.2		391.2		320.4		240.2		493.4		648		290.2		391.2		372.7		280.3		444.1

		58				5		1		462.1		308.4		398.9		229.5		462.1		398.9		434.7		298.9		316.8		524.1		383.4		398.9		376.8

								2		606.7		310.3		151.2		300.2		340.5		240.2		586		555.1		330.5		421.8		384.3		376.2		379.0

		59				6		1		617.9		462.1		246.3		381.1		195.8		389.5		617.9		271.6		187.4		601.1		397.1		381.1		402.7

								2		442.2		330.5		131.6		250.2		330.5		240.2		190.6		280.2		555.1				305.7		280.2		343.4

		60				7		1		316.8		254.7		326.3		498.9		371.6		162.1		389.5		558.9		462.1		381.1		372.2		371.6		360.5

								2		381.1		260.2		240.2		112		432		290.2		432		210.2

		61		"70/30"		0.5				801.1		444.2		1044		885.3		708.4		526.3		575.8		843.2		1036				762.7		801.1		744.1

		62				1				910.5		726.3		675.8		893.7		1264		516.8		960		768.4		893.7		675.8		828.5		768.4		890.4

		63				1.5				480		692.6		434.7		868.4		1027		462.1		516.8		575.8		776.8		484.2		631.8		516.8		730.9

		64				2				667.4		626.3		601.1		701.1		634.7		801.1		651.6		353.7		885.3				658.0		651.6		619.5

		65				2.5				792.6		498.9		851.6		726.3		542.1		751.6		567.4		550.5		558.9		651.6		649.2		567.4		675.3

		66				3				734.7		480		843.7		667.4		542.1		785.3		643.2		658.9		934.7		692.6		698.3		667.4		707.4

		67				4				692.6		801.1		902.1		675.8		885.3		860		1061		592.6		910.5		826.3		820.7		826.3		826.8

		68				5				533.7		558.9		675.8		658.9		609.5		558.9		726.3		558.9		634.7		801.1		631.7		609.5		667.4

		69				6				734.7		902.1		371.6		480		533.7		550.5		893.7		885.3		817.9		893.7		706.3		734.7		636.9

		70				7				760		471.6		416.8		575.8		480		480		371.6		734.7		507.4		353.7		515.2		515.2		556.9

		71		"100/0"		0.5				334.7		246.3		516.8		389.5		416.8		221.1		281.1								343.8		334.7		369.0

		72				1				785.3		743.2		601.1		634.7		584.2		453.7		362.1		743.2		692.6		617.9		621.8		617.9		573.7

		73				1.5				416.8		651.6		434.7		592.6		709.5		768.4		626.3		407.4		298.9		498.9		540.5		498.9		533.7

		74				2				480		918.9		558.9		489.5		634.7		658.9		516.8		601.1		601.1		434.7		589.5		558.9		676.8

		75				2.5				698.6		507.4		626.3		643.2		643.3		785.3		743.2		584.2		516.8				638.7		643.2		646.4

		76				3				353.7		353.7		667.4		263.2		692.6		334.7		526.3		416.8		453.7		643.2		470.5		416.8		477.9

		77				4				581.2		434.7		550.5		326.3		462.1		381.1		558.9		609.5		471.6		626.3		500.2		471.6		476.3

		78				5				550.5		601.1		444.2		558.9		334.7		526.3		453.7		533.7		416.8		533.7		495.4		526.3		467.9

		79				6				558.9		407.4		480		453.7		263.2		426.3		381.1		609.5		381.1		516.8		447.8		426.3		436.4

		80				7				498.9		516.8		471.6		575.8		480		362.1		453.7		246.3		362.1		353.7		432.1		453.7		411.1
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ДМА-1

		

				ДМА=0,5 масс. %

		ДМА		МАК		sср.		sмед.		sRm

		0.5		0		63.7		56.7		66.1		65.7

		0.5		0.05								67.2

		0.5		0.08								69.1

		0.5		0.1								70.5

		0.5		0.128								72.6

		0.5		0.2		85.0				123.7		78.1

		0.5		0.3		76.0						84.7

		0.5		0.4		88.2		78.5		88.2		88.5

		0.5		0.5				40.7		40.4		88.5

		0.5		0.7		74.4		80.1				76.0

		0.5		1		36.9		33.5				35.4
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ДМА-1,5

		

				ДМА=1 масс. %

		ДМА		МАК		sср.		sмед.		sRm

		1		0		73.3		68.4		71.3		74.5

		1		0.05								75.9

		1		0.128		95.3		26.1		95.3		90.4

		1		0.2		107.8				112.6		103.1

		1		0.3		95.0		63.5		76.1		101.3

		1		0.4		83.1		92.6				86.6

		1		0.5						57.5		74.9

		1		0.7		76.8				89.0		67.7

		1		1		61.8						64.7
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ДМА-2

		

				ДМА=1,5 масс. %

		ДМА		МАК		sср.		sмед.		sRm

		1.5		0		73.8		63.5				81.5

		1.5		0.128		97.4		45.3				108.2

		1.5		0.2		125.2		133.3		114.8		125.6

		1.5		0.3		107.6						98.3

		1.5		0.4		85.2		68.4				78.0

		1.5		0.5		64.5		44.4				73.1

		1.5		0.7		80.0		51.7				69.4

		1.5		1		54.1		49.9		53.4		64.3
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ДМА-2,5

		

				ДМА=2 масс. %

		ДМА		МАК		sср.		sмед.		sRm

		2		0		80.8		76.8		84.6		80.5

		2		0.128		102		35.8		57.4		98.3

		2		0.2		117.1		103.6				115.4

		2		0.3		88.5		88.5		86.1		94.3

		2		0.4		83.9		63.5		83.9		76.3

		2		0.5		74.5		70.1		73.1		71.8

		2		0.7		65.8		65.2		62.0		68.1

		2		1		58.9		55.9		67.7		62.8
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ДМА-3

		

				ДМА=2,5 масс. %

		ДМА		МАК		sср.		sмед.		sRm

		2.5		0		74.7		67.6		86.1		74.8

		2.5		0.128		88.5		64.8				83.0

		2.5		0.2		96.0		96.0		116.9		95.7

		2.5		0.3		93.6		75.2		93.6		90.9

		2.5		0.4		70.5		61.8		70.5		75.9

		2.5		0.5		84.4		55.9		84.4		68.8

		2.5		0.7		64.9		56.7		67.5		65.1

		2.5		1		63.9		64.3		64.6		61.0
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ДМА-4

		

				ДМА=3 масс. %

		ДМА		МАК		sср.		sмед.		sRm

		3		0		61.8		61.8				68.3

		3		0.128		60.0		29.8				73.8

		3		0.2		76.8		71.0		104.3		83.0

		3		0.3		92.6				94.5		87.6

		3		0.4		74.1		64.3				79.8

		3		0.5				43.7				69.8

		3		0.7		66.7				70.7		61.9

		3		1		47.8		41.7				58.9
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ДМА-5

		

				ДМА=4 масс. %

		ДМА		МАК		sср.		sмед.		sRm

		4		0		67.0		67.0		78.4		59.7

		4		0.128				21.1		47.0		68.0

		4		0.2		69.9		67.6		68.8		75.6

		4		0.3		97.9		100.2		97.9		83.8

		4		0.4		89.3		78.5		89.8		86.8

		4		0.5				36.6				84.1

		4		0.7		82.1		82.6		82.7		68.4

		4		1		50.0		47.2		47.6		54.5
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ДМА-6

		

						ДМА=5 масс. %

				ДМА		МАК		sср.		sмед.		sRm

				5		0		56.7		56.7		61.9		56.1

				5		0.128		58.0		39.2		56.2		69.8

				5		0.2		72.5		67.6		78.9		77.2

				5		0.3		89.5		74.3		89.5		83.8

				5		0.4		82.5		83.5		88.6		85.7

				5		0.5				39.9				83.2

				5		0.7		66.7		61.0				68.9

				5		1		52.6				46.8		50.1
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ДМА-7

		

				ДМА=6 масс. %

		ДМА		МАК		sср.		sмед.		sRm

		6		0		62.5		62.6				53.9

		6		0.128				43.8				69.5

		6		0.2		82.6				99.6		76.8

		6		0.3		82.7		80.1		82.7		82.4

		6		0.4		79.4		75.2		81.4		82.9

		6		0.5								78.9

		6		0.7		63.7		73.5				63.4

		6		1		44.8		42.6		43.6		46.1
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Модель

		

				ДМА=7 масс. %

		ДМА		МАК		sср.		sмед.		sRm

		7		0		43.0						51.8

		7		0.128		55.0		36.1		41.3		68.7

		7		0.2		73.5				82.7		75.8

		7		0.3		80.6				80.6		80.6

		7		0.4		77.4		61.8		77.4		80.0

		7		0.5				37.2		36.1		75.1

		7		0.7		55.7		51.5		55.7		58.9

		7		1		45.4		45.4		41.1		43.3





Модель

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



&A

Page &P

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		

																																																																																																				МАК

						b1																b2																						b3																				n1																		n2																ДМА		0		0.05		0.128		0.2		0.25		0.3		0.35		0.4		0.5		0.7		1

		0.5		0.000		37.3		36.97		43.88060            .1000000								0.5		0.000		64.35		68.64		51.13006            4														0.5		0.000		156.4		5.052		5.58		264.0134371113		5.752600            2.287413										0.5		0.000		1.111		1.27		1.207812            1.730909								0.5		0.000		1.1		1.90		2.119699            2.709465														0		5		12.8		20		25		30		35		40		50		70		100				ДМА		МАК		Pr(эксп)		Pr(расч)				Sse				Sso		R2				Вариация		Сумма квадратов				f		MS		F

		1		0.077		67.1		64.22		36.97295            1.284368								1		0.077		75.61		70.69		68.64348            15.16668														1		0.077		105731.2		11.569		10.90		53985.5920188395		5.575637            8.931452										1		0.077		3.31		3.37		1.271184            6.183815								1		0.077		12.371		9.59		1.900408            10.62829												0.5		65.7		67.2		72.6		78.1		81.7		84.7		87.0		88.5		88.5		76.0		35.4		1		0.5		0		63.7		65.7		3.6864		2976.7977679052		134.722449		21719.8100423489		86.29						SS		%

		1.5		0.154		61.93		63.64		38.26598								1.5		0.154		76.21		80.48		326797.4														1.5		0.154		9702750		16.088		17.51		40236173.2480679		3827.317										1.5		0.154		5.104		5.34		292.6931								1.5		0.154		17.698		21.83		18705.26												0.8		70.0		72.0		81.7		91.6		96.4		98.6		98.3		95.9		86.9		69.8		64.2		2		0.5		0.2		85.0		78.1		47.3611579843				93.219025								Общая		21719.8100423489		100		69		314.7798556862		5.6044560807

		2		0.231		60.86		62.16		SSe = 86.12998        Rsq =  90.19								2		0.231		84.45		81.93		SSe = 304.6296        Rsq =  77.72														2		0.231		730100000		20.409		18.47		104543231.268926		SSe = 13.55823        Rsq =  94.71										2		0.231		6.599		5.82		SSe = 2.760593        Rsq =  92.11								2		0.231		27.721		23.62		SSe = 48.40464        Rsq =  93.33												0.9		72.3		74.0		85.8		97.1		100.8		100.4		96.7		91.1		79.3		67.5		64.5		3		0.5		0.3		76.0		84.7		75.2791271221				0.429025								Факторная		18743.0122744437		86.29		16		1171.4382671527		20.856716848

		2.5		0.308		65.25		60.31										2.5		0.308		77.13		74.33																2.5		0.308		1096572		13.908		15.31		4462883.65781995												2.5		0.308		4.494		5.17										2.5		0.308		15.901		17.38														1		74.5		75.9		90.4		103.1		105.0		101.3		94.3		86.6		74.9		67.7		64.7		4		0.5		0.4		88.2		88.5		0.067750377				165.251025								Остаточная		2976.7977679052		13.71		53		56.1659956209

		3		0.385		54.07		58.28										3		0.385		59.56		66.44																3		0.385		97733.01		11.490		11.28		78936.412978278												3		0.385		4		4.03										3		0.385		9.302		10.05														1.3		79.8		80.5		103.8		120.0		113.6		100.1		87.6		79.3		72.8		69.2		64.6		5		0.5		0.7		74.4		76.0		2.6535073946				0.874225

		4		0.538		50.09		54.02										4		0.538		65.73		59.43																4		0.538		867.69		6.766		6.60		736.6090172961												4		0.538		2.244		2.08										4		0.538		2.232		2.96														1.5		81.5		81.9		108.2		125.6		115.1		98.3		85.2		78.0		73.1		69.4		64.3		6		0.5		1		36.9		35.4		2.172676				1478.4025

		5		0.692		53.31		49.88										5		0.692		54.77		56.52																5		0.692		1839.5		7.517		5.74		311.7207265127												5		0.692		2.397		1.33										5		0.692		3.547		2.08														1.8		81.7		81.6		104.6		122.5		112.3		95.8		83.5		77.0		72.7		68.9		63.5		7		1		0		73.3		74.5		1.4849297954				4.190209

		6		0.846		44.81		46.22										6		0.846		62.5		53.82																6		0.846		79.16		4.371		5.73		306.4536660954												6		0.846		0.567		1.22										6		0.846		1.299		2.09														2		80.5		80.1		98.3		115.4		108.3		94.3		82.8		76.3		71.8		68.1		62.8		8		1		0.128		95.3		90.4		24.2036854599				398.202025

		7		1.000		45.25		43.88										7		1.000		43.09		51.13																7		1.000		280.08		5.635		5.75		314.8196704067												7		1.000		1.014		1.21										7		1.000		2.353		2.12														2.3		77.3		76.9		88.4		103.0		101.3		92.3		82.5		75.7		70.0		66.4		61.7		9		1		0.2		107.8		103.1		21.7320648319				1053.327025

																																																																																																		2.5		74.8		74.4		83.0		95.7		96.7		90.9		82.8		75.9		68.8		65.1		61.0		10		1		0.3		95.0		101.3		39.2100407083				386.319025

																																																																																																		3		68.3		68.2		73.8		83.0		87.2		87.6		84.7		79.8		69.8		61.9		58.9		11		1		0.4		83.1		86.6		11.7907137615				60.606225

																																																																																																		3.5		63.2		63.6		69.2		77.1		81.8		84.9		85.9		84.8		77.9		62.2		56.7		12		1		0.7		76.8		67.7		82.6761272559				2.235025

																																																																																																		4		59.7		61.3		68.0		75.6		80.2		83.8		86.0		86.8		84.1		68.4		54.5		13		1		1		61.8		64.7		8.5662801213				183.738025

																																																																																																		4.5		57.6		60.7		68.8		76.3		80.5		83.8		85.8		86.6		84.8		70.8		52.3		14		1.5		0		73.8		81.5		59.3065117116				2.25

																																																																																																		5		56.1		60.6		69.8		77.2		81.1		83.8		85.4		85.7		83.2		68.9		50.1		15		1.5		0.128		97.4		108.2		115.0704048715				488.41

																																																																																																		5.5		55.0		60.2		69.9		77.2		80.9		83.3		84.5		84.4		81.1		66.1		48.0		16		1.5		0.2		125.2		125.6		0.1624996512				2485.521025

																																																																																																		6		53.9		59.5		69.5		76.8		80.3		82.4		83.2		82.9		78.9		63.4		46.1		17		1.5		0.3		107.6		98.3		85.5838152828				1038.1284

																																																																																																		6.5		52.8		58.8		69.1		76.2		79.6		81.5		82.0		81.3		76.8		60.9		44.4		18		1.5		0.4		85.2		78.0		51.7756083232				97.6144

																																																																																																		7		51.8		58.2		68.7		75.8		79.0		80.6		80.9		80.0		75.1		58.9		43.3		19		1.5		0.5		64.5		73.1		73.4749056019				116.9281056889

																																																																																																																										20		1.5		0.7		80.0		69.4		111.3318251703				21.669025

																																																																																																																										21		1.5		1		54.1		64.3		104.3048159933				453.4348618801

																																																																																																																										22		2		0		80.8		80.5		0.1097868095				29.8333347601

																																																																																																																										23		2		0.128		102		98.3		14.0420400296				710.489025

																																																																																																																										24		2		0.2		117.1		115.4		2.9605399032				1743.8976

																																																																																																																										25		2		0.3		88.5		94.3		33.7678707699				173.054025

																																																																																																																										26		2		0.4		83.9		76.3		57.3365364002				73.188025

																																																																																																																										27		2		0.5		74.5		71.8		7.2080772209				0.7291281321

																																																																																																																										28		2		0.7		65.8		68.1		5.3675498425				91.049764

																																																																																																																										29		2		1		58.9		62.8		15.0421517524				268.927201

																																																																																																																										30		2.5		0		74.7		74.8		0.0029155065				0.383161

																																																																																																																										31		2.5		0.128		88.5		83.0		29.846590354				173.317225

																																																																																																																										32		2.5		0.2		96.0		95.7		0.0753100514				426.629025

						b3																				b1																		b2																		n1																						n2																																						33		2.5		0.3		93.6		90.9		7.2742400142				334.89

		0.5		0.000		156.4		5.052		5.58		264.0134371113		5.752600            2.287413								0.5		0.000		37.03		37.02		44.67742            .1000000		44.67742            .1000000								0.5		0.000		65.01		69.61		50.83500            5												0.5		0.000		1.464		1.467		1.240184            2.067850												0.5		0.000		1.425		1.88		2.148706            2.743210																																		34		2.5		0.4		70.5		75.9		29.2467806772				23.474025

		1		0.077		105731.2		11.569		10.90		53985.5920188395		5.575637            8.931452								1		0.077		67.02		64.73		37.01497            1.426033		37.01497            1.426033								1		0.077		75.33		70.19		69.61456            18.26257												1		0.077		3.024		3.247		1.467401            7.363196												1		0.077		11.373		9.39		1.876858            10.72840																																		35		2.5		0.5		84.4		68.8		242.0970104655				81.993025

		1.5		0.154		9702750		16.088		17.51		40236173.2480679		3827.317								1.5		0.154		62.06		63.87		39.29511										1.5		0.154		77.14		79.92		3236381												1.5		0.154		5.705		5.404		652.0651												1.5		0.154		19.726		21.64		20097.18																																		36		2.5		0.7		64.9		65.1		0.0388619866				108.7849

		2		0.231		730100000		20.409		18.47		104543231.268926		SSe = 13.55823        Rsq =  94.71								2		0.231		60.81		62.13		SSe = 70.70036        Rsq =  91.76										2		0.231		83.87		82.86		SSe = 294.1852        Rsq =  78.76 71												2		0.231		5.842		5.968		SSe = .2354459        Rsq =  99.28												2		0.231		24.521		23.51		SSe = 11.12003        Rsq =  98.36																																		37		2.5		1		63.9		61.0		8.4252021618				131.675625

		2.5		0.308		1096572		13.908		15.31		4462883.65781995										2.5		0.308		65.31		60.05												2.5		0.308		77.57		74.65														2.5		0.308		5.088		5.198														2.5		0.308		17.891		17.30																																				38		3		0		61.8		68.3		42.6406731944				183.467025

		3		0.385		97733.01		11.490		11.28		78936.412978278										3		0.385		54		57.83												3		0.385		59.96		66.23														3		0.385		3.944		3.913														3		0.385		8.959		9.98																																				39		3		0.128		60.0		73.8		190.8080180088				235.469025

		4		0.538		867.69		6.766		6.60		736.6090172961										4		0.538		50.02		53.40												4		0.538		65.61		59.61														4		0.538		2.138		1.956														4		0.538		2.118		2.94																																				40		3		0.2		76.8		83.0		39.0012289379				2.0688219556

		5		0.692		1839.5		7.517		5.74		311.7207265127										5		0.692		51.79		49.37												5		0.692		53.53		56.62														5		0.692		1.418		1.362														5		0.692		1.998		2.09																																				41		3		0.3		92.6		87.6		25.2350234508				298.771225

		6		0.846		79.16		4.371		5.73		306.4536660954										6		0.846		45.79		46.18												6		0.846		63.01		53.73														6		0.846		1.338		1.275														6		0.846		2.434		2.11																																				42		3		0.4		74.1		79.8		32.5973712069				1.6641

		7		1.000		280.08		5.635		5.75		314.8196704067										7		1.000		45.42		44.68												7		1.000		43.19		50.84														7		1.000		1.072		1.240														7		1.000		2.474		2.15																																				43		3		0.7		66.7		61.9		23.5598493527				74.046025
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																																																																																																																										50		4		1		50.0		54.5		19.9311066709				641.254329
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																																																																																																																										57		5		1		52.6		50.1		6.4407789902				515.971225
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																																																																																																																										59		6		0.2		82.6		76.8		34.0678457004				53.071225
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																				n1																								b1																				b2																																																										67		7		0.3		80.6		80.6		0.001951551				27.615025

																		0.5		0.000		1.464		1.467		1.240184            2.067850														0.5		0.000		37.15		37.17		45.39283            .0521555												0.5		0.000		65.94		66.54		51.87757            1.983085														n2																																								68		7		0.4		77.4		80.0		6.6951705818				4.223025

																		1		0.077		3.024		3.247		1.467401            7.363196														1		0.077		66.26		66.32		37.17254            1.513465												1		0.077		78.59		74.75		66.53803            8.735926										0.5		0.000		1.359		1.33		2.275922            2.548759																																				69		7		0.7		55.7		58.9		10.3731958094				385.926025

																		1.5		0.154		5.705		5.404		652.0651														1.5		0.154		64.2		64.35		36.77164												1.5		0.154		74.6		81.55		3040.830										1		0.077		10.76		10.08		1.329961            10.30851																																				70		7		1		45.4		43.3		4.260096				896.703025

																		2		0.231		5.842		5.968		SSe = .2354459        Rsq =  99.28														2		0.231		60.3		61.98		SSe = 57.82878        Rsq =  93.3												2		0.231		84.73		79.93		SSe = 269.2743        Rsq =  79.48										1.5		0.154		21.362		22.19		13687.05																																										75.345

																		2.5		0.308		5.088		5.198																2.5		0.308		64.97		59.53														2.5		0.308		78.29		73.85												2		0.231		23.791		23.35		SSe = 2.643973        Rsq =  99.61

																		3		0.385		3.944		3.913																3		0.385		54.03		57.12														3		0.385		59.62		67.48												2.5		0.308		17.454		16.94

																		4		0.538		2.138		1.956																4		0.538		49.88		52.65														4		0.538		61.94		59.68												3		0.385		9.022		9.73

																		5		0.692		1.418		1.362																5		0.692		51.74		48.93														5		0.692		52.2		56.44												4		0.538		2.217		2.82

																		6		0.846		1.338		1.275																6		0.846		46.16		46.28														6		0.846		62.16		54.13												5		0.692		2.026		2.01

																		7		1.000		1.072		1.240																7		1.000		44.95		45.39														7		1.000		48.12		51.88												6		0.846		2.536		2.13

																																																																														7		1.000		2.324		2.28

																																												n2																				b1																				b2

																																								0.5		0.000		1.359		1.330		2.275922            2.548759												0.5		0.000		35.43		35.42		43.33587            .1011323												0.5		0.000		64.43		65.73		51.83238            2.000907

																																								1		0.077		10.76		10.083		1.329961            10.30851												1		0.077		65.28		64.72		35.42108            1.238162												1		0.077		75.27		74.19		65.72525            8.489472

																																								1.5		0.154		21.362		22.192		13687.05												1.5		0.154		64.07		64.26		41.04215												1.5		0.154		79.44		81.82		3186.807

																																								2		0.231		23.791		23.349		SSe = 2.643973        Rsq =  99.61												2		0.231		60.35		62.82		SSe = 51.36303        Rsq =  94.64												2		0.231		82.97		80.79		SSe = 150.1758        Rsq =  87.94

																																								2.5		0.308		17.454		16.941														2.5		0.308		64.74		60.97														2.5		0.308		76.67		74.74

																																								3		0.385		9.022		9.728														3		0.385		55.46		58.90														3		0.385		62.61		68.02

																																								4		0.538		2.217		2.816														4		0.538		56.73		54.49														4		0.538		66.1		59.55

																																								5		0.692		2.026		2.013														5		0.692		51.59		50.09														5		0.692		52.12		56.18

																																								6		0.846		2.536		2.130														6		0.846		42.89		46.09														6		0.846		59.34		53.97

																																								7		1.000		2.324		2.276														7		1.000		44.52		43.34														7		1.000		47.83		51.83

																																																														b1																						b2

																																																										0.5		0.000		35.43		35.42		43.33587            .1011323														0.5		0.000		64.43		65.66		51.75505            1.846823

																																																										1		0.077		65.28		64.72		35.42108            1.238162														1		0.077		75.43		74.52		65.65772            7.858456

																																																										1.5		0.154		64.07		64.26		41.04215														1.5		0.154		79.38		81.55		2125.575

																																																										2		0.231		60.35		62.82		SSe = 51.36303        Rsq =  94.64														2		0.231		82.16		80.48		SSe = 159.6111        Rsq =  87.2

																																																										2.5		0.308		64.74		60.97																2.5		0.308		77.91		74.78
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																																																										7		1.000		44.52		43.34																7		1.000		48.16		51.76
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																																																																																0.5		0.000		64.43		65.66		51.75505            1.846823

																																																																																1		0.077		75.43		74.52		65.65772            7.858456

																																																																																1.5		0.154		79.38		81.55		2125.575
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																																																																																4		0.538		66.82		59.73
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Лист1

		

						%МАК				mc % (Р)		Проч(э)		Проч(р)

				ДМА=1,5		0		0.1015		0.1908		73.8		81.5

						5		0.0532		0.0419				81.9

						10		0.0284		0.0162		97.4		102.0

						14				0.0118				114

						20		0.0024		0.0183		125.2		125.6

						30		0.0489		0.0436		107.6		98.3

						40		0.0500		0.0720		85.2		78.0

						50				0.1000		64.5		73.1

						60		0.0961		0.1109		80.0		69.4

						80		0.1100		0.1171				67.0

						90		0.1100		0.1112				65.0

						100				0.1027				63.46





Лист1

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Лист2

		





Лист3

		






_1221856629.xls
Диаграмма1

		0		0		0		0

		1		1		1		1

		3		3		3		3

		5		5		5		5

		7		7		7		7

		10		10		10		10

		15		15		15		15

		20		20		20		20

		24		24		24		24

		30		30		30		30

		40		40		40		40

		50		50		50		50

		60		60		60		60

		70		70		70		70

		80		80		80		80

		90		90		90		90

		100		100		100		100



2.1583423526

2.138

73.845

81.5460721144

2.125860617

2.1462991835

81.3737519693

2.1405858299

2.157692567

81.1482380782

2.1668717659

81.8829240737

2.1910160291

2.1746872047

84.9509534672

2.1844918639

95.1360498619

2.1967956419

97.445

117.4952670219

2.2049288982

125.2

125.6031124548

2.2088104945

118.1705533027

2.2264658597

2.2106629414

107.565

98.3138478943

2.2151009915

2.2040736054

85.225

78.0294730337

2.1471803162

2.1863590828

64.53167

73.1034204398

2.1566307356

2.15826971

71.1805637923

2.1183588726

2.1203319042

80

69.448610273

2.1128862984

2.0729419226

67.7203847676

1.9953037553

2.0164126827

65.9921738451

1.951

54.05099

64.2639629263



Лист1

		

				МАК				плот		плот(р)				проч(р)

		1.5		0		0		2.1583423526		2.138		73.8		81.5

		1.5		1		0.01		2.125860617		2.1462991835				81.4

		1.5		3		0.03		2.1405858299		2.157692567				81.1

		1.5		5		0.05				2.1668717659				81.9

		1.5		7		0.07		2.1910160291		2.1746872047				85.0

		1.5		10		0.1				2.1844918639				95.1

		1.5		15		0.15				2.1967956419		97.4		117.5

		1.5		20		0.2				2.2049288982		125.2		125.6

		1.5		24		0.24				2.2088104945				118.2

		1.5		30		0.3		2.2264658597		2.2106629414		107.6		98.3

		1.5		40		0.4		2.2151009915		2.2040736054		85.2		78.0

		1.5		50		0.5		2.1471803162		2.1863590828		64.5		73.1

		1.5		60		0.6		2.1566307356		2.15826971				71.2

		1.5		70		0.7		2.1183588726		2.1203319042		80.0		69.4

		1.5		80		0.8		2.1128862984		2.0729419226				67.7

		1.5		90		0.9		1.9953037553		2.0164126827				66.0

		1.5		100		1				1.951		54.1		64.3
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ПБ=1 масс ч

		

				Растворитель(инертный)- н-гетан(t=40)

				р(атм)=749 мм.рт.ст.														Удельны объем пор см3/г

												Прирост массы				ДМА		6						ДМА доли		Vуд

				№		m0		6								12		15						1		15

				112		1.6119		1.6162				0.2667659284				7.99		11		5.728				0.6512799195		11

				113		2.507		2.5185				0.4587155963				6.00		9.850						0.4782556522		9.850

				114		5.1569		5.1804				0.4557001299				4.04		9.785						0.3075897922		9.785

				115		7.0668		7.1043				0.5306503651				3.02		11.395						0.2188669418		11.395

				116		5.3844		5.423				0.7168858183				2.00		15.394						0.130848646		15.3937698843

				117		5.6548		5.6748				0.3536818278				1.01				7.595				0.0445138198

				118		2.4031		2.4055				0.099871				0.50		19		2.145				0.0003421294		21.000





ПБ=1 масс ч
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ПБ=4 масс ч

		

				Растворитель(инертный)- н-гетан(t=40)

				р(атм)=756 мм.рт.ст.

												Время								Прирост массы												Удельны объем пор см3/г

				№		m0		1		2		4		6		8		1		2		4		6		8				6		ДМА масс ч %		8						ДМА доли		Vуд

				127		7.1476		7.1726		7.1728		7.1836		7.1838		7.1765		0.3497677542		0.3525658962		0.5036655661		0.5064637081		0.4043315239				10.775		12.00				8.602				1

				128		7.121		7.1518		7.1543		7.1658		7.172		7.158		0.432523522		0.4676309507		0.6291251229		0.7161915461		0.5195899452				15.236		7.99		11.054						0.651057369		11.054

				129		7.9358		7.9724		7.9731		7.9919		7.9965				0.4612011391		0.470021926		0.7069230575		0.764888228						16.272		5.98								0.4764139869

				130		7.9742		7.9901		7.9919		7.9994		8.0036		8.0022		0.1993930426		0.2219658398		0.3160191618		0.3686890221		0.351132402				7.844		4.02		7.470						0.3057915209		7.470

				131		7.4967		7.521		7.5221		7.533		7.5441		7.5396		0.3241426228		0.3388157456		0.4842130537		0.6322782024		0.5722517908				13.451		3.00				12.174				0.2177130113

				132		7.0388		7.0528		7.0539		7.0601		7.0617		7.0616		0.1988975394		0.2145252032		0.3026083992		0.3253395465		0.3239188498				6.921		2.01		6.891						0.1309582661		6.891

				133		7.4709		7.4795		7.4781		7.4837		7.4846		7.4849		0.1151133063		0.0963739309		0.1713314326		0.183378174		0.1873937544				3.901		0.99		3.987						0.0425286197		3.987

				134		7.4519		7.4631		7.4653		7.4744		7.4758		7.4731		0.1502972396		0.1798199117		0.3019364189		0.3207235739		0.2844912036				6.823		0.50		6.052						0		6.052





ПБ=4 масс ч
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ПБ=6 масс ч
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ПБ=8 масс ч

		

				Растворитель(инертный)- н-гетан(t=40)

				р(атм)=752 мм.рт.ст.

												Время										Прирост массы										Удельны объем пор см3/г

				№		m0		1		2		4		6		8				1		2		4		6		8		6		ДМА масс ч %		8						ДМА доли		Vуд

				103		5.4049		5.4258		5.4268		5.4288		5.4255		5.4256				0.3866861552		0.4051878851		0.4421913449		0.3811356362		0.3829858092		8.151		12.00		20		8.191				1		20

				104		6.3903		6.4162		6.4232		6.4327		6.4346		6.4384				0.4053017855		0.5148428086		0.6635056257		0.6932381891		0.752703316		14.826		7.99		16.098						0.6509565217		16.098

				105		8.1794		8.1935		8.2009		8.2058		8.2091		8.213				0.1723842825		0.2628554662		0.3227620608		0.3631073184		0.4107880774		7.766		5.99		8.785						0.4769929547		8.785

				106		8.0971		8.1075		8.1101		8.1126		8.1152		8.1166				0.1284410468		0.1605513085		0.1914265601		0.2235368218		0.2408269627		4.781		4.02		5.150						0.3061948934		5.150

				107		8.3581		8.3741		8.3808		8.3824		8.391		8.3958				0.1914310669		0.2715928261		0.2907359328				0.4510594513		8.418		3.02				9.647				0.2189538974		9.647

				108		8.2424		8.249		8.2499		8.2471		8.2476		8.253				0.0800737649		0.0909929147		0.0570222265		0.0630884208		0.1286033194		1.349		2.00				2.750				0.1306782365

				109		7.7618		7.768		7.7694		7.7711		7.7717		7.7744				0.0798783787		0.097915432		0.1198175681		0.1275477338		0.1623334793		2.728		1.01		3.472						0.0442556055		3.472

				110		6.9558		6.9681		6.9701		6.9731		6.9748		6.9808				0.1768308462		0.2055838293		0.248713304		0.2731533397		0.359412289		5.842		0.50		7.687						0		7.687





ПБ=8 масс ч
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				Растворитель(инертный)- н-гетан(t=40)

				р(атм)=772 мм.рт.ст.

												Время								Прирост массы												Удельны объем пор см3/г

				№		m0		1		2		4		6		8		1		2		4		6		8				6		ДМА масс ч %		8						ДМА доли		Vуд

				119		8.44565		8.4732		8.4766		8.4863		8.4953		8.4979		0.0032620343		0.0036646084		0.0048131287		0.005878766		0.6186616779				12.248		12.00		1.586						1		12.889				155.0091712373

				120		8.116		8.1318		8.1353		8.1448		8.1529		8.1547		0.0019467718		0.0023780187		0.0035485461		0.0045465747		0.4768358797				9.472		7.98		1.222						0.650379274		9.934				124.3266258013

				121		8.1163		8.1247		8.1261		8.1313		8.134		8.135		0.0010349544		0.0012074467		0.0018481328		0.0021807967		0.230400552				4.543		6.00		0.591						0.4783721606		4.800				16.399030999

				122		8.0071		8.013		8.0138		8.0165		8.0213		8.0214		0.000736846		0.0008367574		0.0011739581		0.0017734261		0.1785915				3.695		4.00		0.458						0.3044591382		3.721				12.8848182119

				123		7.9733		8.0037		8.0101		8.0224		8.0287		8.032		0.003812725		0.0046154039		0.0061580525		0.0069481896		0.7362070912				14.476		2.99				15.338				0.2166748399						53.340201779

				124		8.0804		8.0836		8.0837		8.085		8.0886		8.0871		0.00039602		0.0004083956		0.0005692787		0.0010148012		0.0829166873				2.114		2.01				1.727				0.1315932288						5.927913335

				125		8.237		8.2531		8.2526		8.2576		8.2617		8.2648		0.0019545951		0.0018938934		0.0025009105		0.0029986646		0.3375015175				6.247		1.27		0.865						0.0672826087		7.032				23.6700637116

				126		8.4766		8.4917		8.4954		8.5044		8.5093		8.514		0.0017813746		0.0022178704		0.0032796168		0.0038576788		0.4412146379				8.037		0.52		1.131						0.0013128581		9.192				30.069138501
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				Растворитель(инертный)- н-гетан(t=40)

				р(атм)=756 мм.рт.ст.

												Время								Прирост массы												Удельны объем пор см3/г

				№		m0		1		2		4		6		8		1		2		4		6		8				6		ДМА масс ч %		8						ДМА доли		Vуд

				95		7.8538		7.8762		7.8782		7.8786		7.882		7.884		0.2852122539		0.3106776338		0.3157707097		0.3590618554		0.3845272352		0.38807328		7.639		12.00		8.181						1		8.181

				96		8.638		8.6582		8.659		8.6611		8.6621		8.6627		0.2338504283		0.2431118314		0.2674230146		0.2789997685		0.2859458208		0.2742209069		5.936		8.02		6.083						0.6540762554		6.083

				97		8.514		8.5241		8.5244		8.5279		8.525		8.5249		0.1186281419		0.1221517501		0.1632605121		0.1291989664		0.1280244304		0.1543924586		2.749		5.99		2.724						0.4777860442		2.724

				98		8.4404		8.4511		8.4512		8.4519		8.4509		8.4515		0.1267712431		0.127956021		0.1362494668		0.1244016871		0.131510355		0.1049308469		2.647		4.01		2.798						0.3054957096		2.798

				99		8.2551		8.2683		8.2681		8.2651		8.2644		8.2645		0.159901152		0.1574784073		0.1211372364		0.1126576298		0.1138690022		0.1339045995		2.397		3.02				2.422				0.2195205076		2.422

				100		8.2102		8.2127		8.213		8.2127		8.2132		8.2142		0.0304499281		0.0341039195		0.0304499281		0.0365399138				0.1949790607		0.777		2.03								0.1332350626

				101		8.0834		8.0904		8.0912		8.0917		8.0915		8.0925		0.0865972239		0.0964940495		0.1026795655		0.1002053591				0.2596235824		2.132		1.01				2.395				0.0441905701

				102		7.222		7.234		7.2358		7.2372		7.2386		7.2416		0.1661589587		0.1910828025		0.2104680144		0.2298532263		0.2713929659		0.27018474		4.890		0.50		5.774						0		5.774
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																																																																																																																								Удельнй объем пор

																																																																																																																						ДМА, %		V(эксп)см3\г		V(расч)см3\г				Sse				Sso		R2				Вариация		Сумма квадратов				f		MS		F

																																																																																																				1		2		4		6		8								1		6.00		9.850		9.4019769957		0.2007708895		20.8461960454		3.7366886542		320.1139487542		93.49						SS		%

								b1																		b2																		b3																		n1																				n2																12.00		14.49		15.3483264716		20.3377356202		13.0498198637		8.256								2		4.04		9.785		10.0202124281		0.0551837581				3.4905456122								Общая		320.1139487542		100		24		13.3380811981		5.1186628655

				1		0		14.94		14.49				8.256000            2.740386								1		0		21.07		21.07				5.748005            .6859050								1		0		-75.301		-75.301				.0000210            1.628425								1		0		1.168		1.168				1.900000            1.561477										1		0		1.967		1.983				3.535676            1.5										8.04		11.4404973247		11.1551659804		14.3310010352		9.2426760731		5.8508330941								3		3.02		11.395		11.8870323174		0.2423763105				12.0945018367								Факторная		299.2677527088		93.49		16		18.7042345443		7.1779942983

				2		0.1428571429		15.35		15.3483264716				14.49000            3.518608								2		0.1428571429		5.352		5.3583749926				21.07000            3.381992								2		0.1428571429		-3.053		-3.046640266				72.21902            4.139405								2		0.1428571429		0.7		0.6999306891				1.168000            2.896591										2		0.1428571429		1.1		1.0944145988				1.982911            5.128456										5.98		9.392978987		9.1943823025		10.655674845		5.3599613416		3.2702328798								4		2.00		15.394		14.9384722504		0.2072959354				55.9020879025								Остаточная		20.8461960454		6.51		8		2.6057745057

				4		0.4285714286		20.378		20.3377356202				622.1845								4		0.4285714286		7.218		7.2117060198				-86.54012								4		0.4285714286		-14.271		-14.0498295722				3713.144								4		0.4285714286		0.5		0.4983640318				-18.66204										4		0.4285714286		1.92		1.9229982344				-45.26367										4.04		10.0160403821		7.5226614502		7.390776932		3.1466454485		2.2270180998								5		7.99		11.054		11.1066076961		0.0027748082				9.8403376532

				6		0.7142857143		13.06		13.0498198637				SSe = 1.91E-11        Rsq =  100.								6		0.7142857143		9.134		9.1327470185				SSe = 4.30E-11        Rsq =  100.								6		0.7142857143		-114.81		-114.864787999				SSe = 1.139E-9        Rsq =  100.								6		0.7142857143		1.397		1.3976117046				SSe = 7.82E-14        Rsq =  100.										6		0.7142857143		3.111		3.0391105927				SSe = .0062069        Rsq =  99.84										2.98		11.9772994276		6.7037891727		5.9332993504		3.5693657595		2.8949143173								6		4.02		7.470		7.5032972659		0.0011014732				0.1997117304

				8		1		8.256		8.256												8		1		5.748		5.748												8		1		-147.52		-147.519979												8		1		1.9		1.9														8		1		3.494		3.5236														2.06		14.7415332287		6.0666656318		5.0646122405		5.1536219461		4.1065263997								7		2.01		6.891		6.0319625346		0.7382177995				1.0523506726

																																																																																																		1.00		18.9960308079		5.4707828471		5.0727396126		8.0362874713		5.5264603639								8		0.99		3.987		5.4637950356		2.1818754526				15.4474329285

																																																																																																		0.56		20.8742892434		5.3339627446		6.2655891821		9.079990717		5.7544186932								9		0.50		6.052		5.3583749926		0.4816173385				3.4768765583

																																																																																																																				10		7.99		16.098		14.243		3.4397562342				66.9232278893

																																																																																																																				11		5.99		8.785		10.663		3.524463226				0.7539520636

																																																																																																																				12		4.02		5.150		7.361		4.8877447582				7.6538708632

																																																																																																																				13		1.01		3.472		5.068		2.5491798219				19.7603454066

																																																																																																																				14		0.50		7.687		7.212		0.2254841374				0.0531036443

																																																																																																																				15		12.00		12.889		13.050		0.0257993604				24.722753653

																																																																																																																				16		7.98		9.934		9.141		0.6287060653				4.0698996829

																																																																																																																				17		6.00		4.800		5.395		0.3537898431				9.7146582321

																																																																																																																				18		4.00		3.721		3.137		0.3405381515				17.6083000022

																																																																																																																				19		1.27		7.032		7.260		0.052283569				0.7840978819

																																																																																																																				20		0.52		9.192		9.127		0.0042396232				1.6263040007

																																																																																																																				21		12.00		8.181		8.256		0.0056909326				0.0694647853

																																																																																																																				22		8.02		6.083		5.834		0.0622207156				3.3624279526

																																																																																																																				23		5.99		2.724		3.285		0.3146780426				26.9710422093

																																																																																																																				24		4.01		2.798		2.232		0.31974704				26.2062544867

																																																																																																																				25		0.50		5.774		5.748		0.0006607591				4.5937124517

																																																																																																																								7.848

										n1																		b1																		b2																		b3																		n2

						1		0		1.168		1.168				1.900000            1.561477								1		0		14.94		14.49				8.256000            2.740386								1		0		21.07		21.07				5.748005            .6859050								1		0		-75.301		-75.301				.0000210            1.628425								1		0		1.967		1.983				3.535676            1.5

						2		0.1428571429		0.7		0.6999306891				1.168000            2.896591								2		0.1428571429		15.35		15.3483264716				14.49000            3.518608								2		0.1428571429		5.352		5.3583749926				21.07000            3.381992								2		0.1428571429		-3.053		-3.046640266				72.21902            4.139405								2		0.1428571429		1.1		1.0944145988				1.982911            5.128456

						4		0.4285714286		0.5		0.4983640318				-18.66204								4		0.4285714286		20.378		20.3377356202				622.1845								4		0.4285714286		7.218		7.2117060198				-86.54012								4		0.4285714286		-14.271		-14.0498295722				3713.144								4		0.4285714286		1.92		1.9229982344				-45.26367

						6		0.7142857143		1.397		1.3976117046				SSe = 7.82E-14        Rsq =  100.								6		0.7142857143		13.06		13.0498198637				SSe = 1.91E-11        Rsq =  100.								6		0.7142857143		9.134		9.1327470185				SSe = 4.30E-11        Rsq =  100.								6		0.7142857143		-114.81		-114.864787999				SSe = 1.139E-9        Rsq =  100.								6		0.7142857143		3.111		3.0391105927				SSe = .0062069        Rsq =  99.84

						8		1		1.9		1.9												8		1		8.256		8.256												8		1		5.748		5.748												8		1		-147.52		-147.519979												8		1		3.494		3.5236

																												b1																				b2																		b3																		n2

																								1		0		14.94		14.49				8.256000            2.740386										1		0		21.07		21.07				5.748005            .6859050								1		0		-75.301		-75.301				.0000210            1.628425								1		0		1.967		1.983				3.535676            1.5

																								2		0.1428571429		15.35		15.3483264716				14.49000            3.518608										2		0.1428571429		5.352		5.3583749926				21.07000            3.381992								2		0.1428571429		-3.053		-3.046640266				72.21902            4.139405								2		0.1428571429		1.1		1.0944145988				1.982911            5.128456

																								4		0.4285714286		20.378		20.3377356202				622.1845										4		0.4285714286		7.218		7.2117060198				-86.54012								4		0.4285714286		-14.271		-14.0498295722				3713.144								4		0.4285714286		1.92		1.9229982344				-45.26367

																								6		0.7142857143		13.06		13.0498198637				SSe = 1.91E-11        Rsq =  100.										6		0.7142857143		9.134		9.1327470185				SSe = 4.30E-11        Rsq =  100.								6		0.7142857143		-114.81		-114.864787999				SSe = 1.139E-9        Rsq =  100.								6		0.7142857143		3.111		3.0391105927				SSe = .0062069        Rsq =  99.84

																								8		1		8.256		8.256														8		1		5.748		5.748												8		1		-147.52		-147.519979												8		1		3.494		3.5236

																																																b2																		b3																				n2

																																												1		0		21.07		21.07				5.748005            .6859050								1		0		-75.301		-75.301				.0000210            1.628425										1		0		1.967		1.983				3.535676            1.5

																																												2		0.1428571429		5.352		5.3583749926				21.07000            3.381992								2		0.1428571429		-3.053		-3.046640266				72.21902            4.139405										2		0.1428571429		1.1		1.0944145988				1.982911            5.128456

																																												4		0.4285714286		7.218		7.2117060198				-86.54012								4		0.4285714286		-14.271		-14.0498295722				3713.144										4		0.4285714286		1.92		1.9229982344				-45.26367

																																												6		0.7142857143		9.134		9.1327470185				SSe = 4.30E-11        Rsq =  100.								6		0.7142857143		-114.81		-114.864787999				SSe = 1.139E-9        Rsq =  100.										6		0.7142857143		3.111		3.0391105927				SSe = .0062069        Rsq =  99.84

																																												8		1		5.748		5.748												8		1		-147.52		-147.519979														8		1		3.494		3.5236

																																																																		b3																				n2

																																																														1		0		-75.301		-75.301				.0000210            1.628425										1		0		2.012		2.025				3.529353            1.5

																																																														2		0.1428571429		-3.053		-3.046640266				72.21902            4.139405										2		0.1428571429		1.042		1.0387436928				2.025454            5.206725

																																																														4		0.4285714286		-14.271		-14.0498295722				3713.144										4		0.4285714286		1.908		1.9138552385				-49.63909

																																																														6		0.7142857143		-114.81		-114.864787999				SSe = 1.139E-9        Rsq =  100.										6		0.7142857143		3.109		3.0552638264				SSe = .0044329        Rsq =  99.89

																																																														8		1		-147.52		-147.519979														8		1		3.494		3.529

																																																																																						n2

																																																																																		1		0		2.012		2.025				3.529353            1.5

																																																																																		2		0.1428571429		1.042		1.0387436928				2.025454            5.206725

																																																																																		4		0.4285714286		1.908		1.9138552385				-49.63909

																																																																																		6		0.7142857143		3.109		3.0552638264				SSe = .0044329        Rsq =  99.89

																																																																																		8		1		3.494		3.529
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												1		2		4		6		8

										12.00		0.68103		0.7213713442		0.9558735741		0.6133415336		0.388032

										8.04		0.5377033743		0.5242928011		0.6735570487		0.4344057754		0.2749891554

										5.98		0.4414700124		0.4321359682		0.5008167177		0.2519181831		0.1537009453

										4.04		0.470753898		0.3535650882		0.3473665158		0.1478923361		0.1046698507

										2.98		0.5629330731		0.3150780911		0.2788650695		0.1677601907		0.1360609729

										2.06		0.6928520617		0.2851332847		0.2380367753		0.2422202315		0.1930067408

										1.00		0.892813448		0.2571267938		0.2384187618		0.3777055111		0.2597436371

										0.56		0.9810915944		0.250696249		0.2944826916		0.4267595637		0.2704576786
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Диаграмма1

		0.250145

		0.50029		0.250145

		0.750435		0.50029

		1.00058		1.00058

		1.50087		0.750435

		2.00116		1.50087

				2.00116



36.9539685187

76.7046848164

48

81.3566966824

67.2

77.3416061927

79

66.7617058654

82

55.229661084

63

56.5



Pr

		

		ПБ=1		ДМА масс ч %		Сред		Мед		Rm		Dср

				12.00		0		0		0		0

				7.99		0		0		0		0

				6.00		0		0		0		0

				4.04		248				240.91		58.77

				3.02		285.6		285.08		276.18		67.84

				2.00		361.69

				1.01		247.87				245.5

				0.50		173.49		150.05		183		49.68

																тара		т+ММА		т+ММА+ДМА

		ПБ=2		12.01		164.86		150.1		168.4		31.51				86.3758		96.3756		97.577		12.0142402848

				7.99		216.22		206.36		221.21		35.07				86.3795		96.3793		97.178		7.9871597432

				5.98												86.3735		96.3739		96.9718		5.9787608496

				4.02		706.86		695.69		706.86		22.93				86.3845		96.383		96.7846		4.0166024904

				3.00		474.8		461.18		483.89		115.04				86.3746		96.3756		96.676		3.00369963

				2.01		688.27		690.12		691.11		97.91				86.3756		96.3755		96.5761		2.0060200602

				0.99		615.69		629.26		602.12		95.95				86.3754		96.3746		96.4735		0.9890791263

				0.49		380.87		356.31		393.15		152.09				86.3753		96.3743		96.4234		0.4910491049

		ПБ=4		12.00		0

				7.99		225

				5.99		364.18		340.9		361.69		49.1

				4.02		604.01		590.76		607.42		46.62

				3.02		672.76		679.1		652.22		95.77

				2.00		746.08		751.64		740.53		52.53

				1.01		638.31		568.92		692.34		180.48

				0.49		506.66		509.35		503.98		16.37

																тара		т+ММА		т+ММА+ДМА

		ПБ=6		12.02		260.59		245.26		272.78		106.31				86.3718		96.3745		97.577		12.0217541264

				7.98		659.81				669.79		94.82				86.3757		96.3765		97.1745		7.9793616511

				6.00		823.14		779.79		842.69		103.46				86.3724		96.3736		96.9738		6.0012798464

				4.00		782.21		768.52		785.81		66.78				86.3731		96.3724		96.7725		4.0012800896

				2.99		716.17		712.43		718.04		42.44				86.3752		96.376		96.6752		2.9917606591

				2.01		650.48		645.75		652.03		83.86				86.3737		96.3721		96.5734		2.0133221315

				1.27		595.96		634.71		581.22		128.01				88.376		96.376		96.4779		1.27375

				0.52		290.053										86.3766		96.3747		96.4262		0.5150978686

		ПБ=8		12.04		493.5		493.23		483.19		67.62

				8.02		605.96		623.69		591.49		80.95

				5.99		812.35		813.71		810.11		161.83

				4.01		751.21		746.02		764.08		136.27

				3.02		768.86		757.26		786.23		98.17

				2.03		701.46		712.63		707.14		62.72

				1.01		749.78		746.02		751.67		42.65

				0.49		545.04		482.86		526.54		135.4





ПБ=1

		

				ПБ=1		ДМА масс ч %		Сред		Мед		Rm		Dср		ДМА(доли)

						12.00		0.1		0		0		0		0.9997433564		100		6.0		6.3				12.00		6.0		6.3		-0.3

						11																5.7				4.04		24.8		20.4		4.4

						9																4.7				3.02		28.6		28.4		0.1

						8																5.0				2.00		36.2		35.5		0.7

						7.99		0.1		0		0		0								5.0				1.01		30.0		35.8		-5.8

						6.00		0.1		0		0		0						10.0		9.2				0.50		20.3		28.7		-8.4

						4.04		248				240.91		58.77		0.3364402175		248		24.8		20.4

						3.02		285.6		285.08		276.18		67.84		0.2514141525		285.6		28.6		28.4

						2.00		361.69								0.1670632857		361.69		36.2		35.5

						1.01		247.87				245.5				0.084325744		300		30.0		35.8

						0.50		173.49		150.05		183		49.68		0.0419945407		203		20.3		28.7

						0.2																18.2
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ПБ=2

						ДМА масс ч %		Сред		Мед		Rm		Dср		ДМА(доли)

				ПБ=2		12.00		0.001		150.1		168.4		31.51		1		84		8.48		7.8280744612						12.00		8.48		7.83		0.65

						7.99		225		206.36		221.21		35.07		0.6655966453		216.22		21.622		10.4201219426						7.99		21.62		10.42		11.20

						5.98		364.18										150		15		22.4101052753						5.99		15.1		22.41		-7.31

						4.02		604.01		695.69		706.86		22.93		0.3347168742				45		42.7941368622						3.00		48.39		53.17		-4.78

						3.00		672.76		461.18		483.89		115.04		0.2503083025		483.89		48.389		53.1678564788						2.01		68.83		58.28		10.55

						2.01		746.08		690.12		691.11		97.91		0.1671683384		688.27		68.827		58.2780649431						0.99		61.57		49.98		11.59

						0.99		638.31		629.26		602.12		95.95		0.0824232605		615.69		61.569		49.9772964801						0.49		34.08		35.69		-1.61

						0.49		506.66		356.31		393.15		152.09		0.0409207587		380.87		38.087		35.6877988929
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ПБ=4

		

						ДМА масс ч %		Сред		Мед		Rm		Dср		ДМА(доли)

				ПБ=4		12.00		0.001								1		200		20.1		14.8				12.00		20.10		14.84		5.26

						7.99		225								0.6655		225		30.0		33.3				7.99		30.00		33.30		-3.30

						5.99		364.18		340.9		361.69		49.1		0.4987849149		580		58.0		55.9				5.99		45.20		55.85		-10.65

						4.02		604.01		590.76		607.42		46.62		0.3351034395		672		67.2		73.1				4.02		67.24		73.07		-5.83

						3.02		672.76		679.1		652.22		95.77		0.251497485		718		71.8		73.9				3.02		71.76		73.86		-2.10

						2.00		746.08		751.64		740.53		52.53		0.1668999767		746.08		70.1		65.8				2.00		70.10		65.78		4.32

						1.01		638.31		568.92		692.34		180.48		0.0840782886		450		45.0		48.1				1.01		60.31		48.07		12.24

						0.49		506.66		509.35		503.98		16.37		0.0406646334		407		40.7		35.7				0.49		40.66		35.73		4.93
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ПБ=6

		

						ДМА масс ч %		Сред		Мед		Rm		Dср		ДМА(доли)

				ПБ=6		12.00		260.59		245.26		272.78		106.31		1		260.59		26.1		28.0				12.00		26.06		28.0018023115		-1.9418023115

						10																37.9				7.98		65.981		58.2997383142		7.6812616858

						9																47.2				6.00		82.314		76.8815131569		5.4324868431

						7.98		659.81				669.79		94.82		0.6649468043		659.81		66.0		58.3				4.00		78.221		81.3597955414		-3.1387955414

						7																68.6				2.99		71.617		76.7802281613		-5.1632281613

						6.00		823.14		779.79		842.69		103.46		0.5001066539		823.14		78		76.9		82.3		2.01		71.48		69.4336339986		2.0463660014

						5																81.4				1.27		59.596		63.6833969069		-4.0873969069

						4.00		782.21		768.52		785.81		66.78		0.3334400075		782.21		78.2		81.4				0.52		63.05		59.7639868551		3.2860131449

						2.99		716.17		712.43		718.04		42.44		0.2493133883		716.17		71.6		76.8

						2.01		650.48		645.75		652.03		83.86		0.1677768443		650.48		71.5		69.4

						1.27		595.96		634.71		581.22		128.01		0.1061458333		595.96		59.6		63.7

						0.52		290.053								0.0429248224		290.053		63.1		59.8
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ПБ=8

						ДМА масс ч %		Сред		Мед		Rm		Dср		ДМА(доли)

				ПБ=8		12.00		493.5		493.23		483.19		67.62		1		493.5		49.4		47.9				12.00		49.35		47.95		1.40

						8.02		605.96		623.69		591.49		80.95		0.6684897448		605.96		60.6		61.3				8.02		60.60		61.28		-0.68

						5.99		812.35		813.71		810.11		161.83		0.499544959		812.35		68.4		66.7				5.99		68.35		66.74		1.61

						4.01		751.21		746.02		764.08		136.27		0.3344333883		751.21		62.2		62.9				4.01		62.21		62.94		-0.73

						3.02		768.86		757.26		786.23		98.17		0.2520404865		737.72		61.7		59.0				3.02		61.73		58.98		2.75

						2.03		701.46		712.63		707.14		62.72		0.1693502684		701.46		56.5		55.3				2.03		56.46		55.33		1.13

						1.01		749.78		746.02		751.67		42.65		0.084015963		749.78		51.8		53.2				1.01		51.78		53.21		-1.43

						0.49		545.04		482.86		526.54		135.4		0.04099959		545.04		54.5		53.0				0.49		54.50		52.96		1.54
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Модель

		

						b1				Степень =  2.274485												b2				Степень =  2.694443								b3												n1				Степень =  1.317078										n2

				1		0.8899		64.925		B( 0)=  61.22948										1		0.0044		-16.768		B( 0)= -24.21631						1		7096.81		4828.024								1		1.159		0.8269		B( 0)=  .7433252								1		5.258		4.5376																		1		2		4		6		8																												Вариация		Сумма квадратов				f		MS		F

				2		159.496		79.0556629246		B( 1)=  3.695594										2		0.0143		23.2723173108		B( 1)=  7.467731						2		2825.13		5595.596								2		0.572		0.9515872959		B( 1)=  8.363047E-02								2		2.597		3.9564																0.5		28.6		36.0		36.0		59.7		53.0								ДМА		Pr(эксп)		Pr(расч)				Sse				Sso		R2								SS		%																		1		2		4		6		8

				4		141.81		147.2111187843		SSe = 10995.73										4		262.305		253.433281069		B( 2)= -2.000732E-02						4		5108.03		6722.584								4		0.894		1.2622425553		SSe = 1.009916								4		4.052		3.1252																1		35.7		50.2		47.9		61.9		53.2						1		4.04		248		203.69		1963.3615764239		180292.161116216		73191.350521		1516271.272275		88.1095049143						Общая		1516271.272275		100		34		44596.2138904412		5.4418156592										12.00		0.1		0.001		0.001		260.59		493.5

				6		260.38		277.0706741625		Rsq = 91.57162										6		593.66		596.3784426293		SSe = 907.6841						6		10100		7305.364								6		2.353		1.6284797583		Rsq = 49.45887								6		2.4396		2.7356																2		35.5		58.3		65.7		69.3		55.2						2		3.02		285.6		284.27		1.7571866972				54260.577721										Факторная		1335979.11115878		88.11		12		111331.592596565		13.5851443677										7.99		0.1		225		225		659.81		605.96

				8		487.48		475.940647486												8		530.2		530.8863831688		Rsq = 99.71461						8		5860.45		7343.936		R=25,6						8		1.728		2.0362323154										8		2.797		2.7876		R=42,9														3		28.6		53.2		73.8		76.8		58.9						3		2.00		361.69		354.57		50.7430931948				24601.608801										Остаточная		180292.161116216		11.89		22		8195.0982325553												6.00		0.1		364.18		364.18		823.14		812.35

																																																																														4		20.6		43.0		73.2		81.4		62.9						4		1.01		300		358.17		3384.0000254509				47759.294521																														4.04		248		604.01		604.01		782.21		751.21

																																																																														6		9.2		22.2		55.7		76.9		66.7						5		0.50		203		287.35		7114.9460028009				99564.860521																														3.02		285.6		672.76		672.76		716.17		768.86

																																																																														8		5.0		10.4		33.2		58.1		61.4						6		12.00		84		78.28		32.7098821958				188824.142521																														2.00		361.69		746.08		746.08		650.48		701.46

																																																																														12		6.3		7.8		14.8		28.0		47.9						7		7.99		216.22		104.20		12548.2072012227				91396.777761																														1.01		247.87		638.31		638.31		595.96		749.78

																																																																																														8		3.00		483.89		531.68		2283.7469244495				1200.553201																														0.50		173.49		506.66		506.66		290.053		545.04

																																																																																														9		2.01		688.27		582.78		11128.0030833816				28808.612361

																																																																																														10		0.99		615.69		499.77		13436.7590493301				9438.316801

																																																																																														11		0.49		380.87		356.88		575.61659525				18952.753561

																																																																																														12		12.00		200		148.41		2661.0184278953				101467.094521

																																																																																														13		7.99		225		333.04		11672.5473372743				86165.144521

																																																																																														14		5.99		580		558.54		460.4011250818				3777.454521

																																																																																														15		4.02		672		730.71		3446.5262720671				23550.278521

																																																																																														16		3.02		718		738.56		422.9116740042				39784.690521

																																																																																														17		2.00		746.08		657.75		7801.6485166963				51774.906681

																																																																																														18		1.01		450		480.71		943.1670506219				4697.594521

																																																																																														19		0.49		407		357.35		2465.4234314108				12440.948521

																																																																																														20		12.00		260.59		280.02		377.4480821703				66537.686601

																																																																																														21		7.98		659.81		583.00		5900.1781085099				19957.495441

																																																																																														22		6.00		823.14		768.82		2951.1913300308				92781.769201

																																																																																														23		4.00		782.21		813.60		985.2037450874				69522.396241

																																																																																														24		2.99		716.17		767.80		2665.8925045269				39058.012161

																				b1				Степень =  2.238888												b3												n1												n2																																		25		2.01		650.48		694.34		1923.3785569383				17408.427481

																		1		0.805		63.424		B( 0)=  59.43134										1		6234.74		4083.19								1		1.0906		0.7811		Степень =  1.256173						1		5.001		4.3307																																26		1.27		595.96		636.83		1670.6813474456				5994.011241

																		2		156.92		78.2807446118		B( 1)=  3.993027										2		2692.6		5211.76								2		0.5691		0.9214597964		B( 0)=  .6801397						2		2.558		3.8306																																27		0.52		630		597.64		1047.1781073765				12423.554521

																		4		143.52		148.414939877		SSe = 10579.41										4		4967.23		6822.64								4		0.876		1.2566848001		B( 1)=  .1010996						4		3.997		3.1106																																28		12.00		493.5		479.50		196.0769726355				626.951521

																		6		260.39		280.0180231153		Rsq = 91.89803										6		11310.18		7571.84								6		2.383		1.6396417324		SSe = 1.01941						6		2.466		2.7642																																29		8.02		605.96		612.75		46.1671058355				7642.431241

																		8		487.56		479.4972512471												8		5944.72		7459.36		R=23,28						8		1.738		2.0573115177		Rsq = 51.86152						8		2.8096		2.7914		R=39,28																														30		5.99		812.35		667.43		21000.7480441249				86324.903721

																																																																																														31		4.01		751.21		629.37		14845.4321486083				54135.794241

																																																																																														32		3.02		737.72		589.75		21894.6062138632				48040.310761

																																																																																														33		2.03		701.46		553.27		21960.0564659621				33460.092241

																																																																																														34		1.00		518		532.04		197.1788835874				0.290521

																																																																																														35		0.49		545		529.60		237.2490440639				700.184521

																																																																																																		518.5391428571

																																				b3												n1												n2

																																		1		7224.67		4554.02								1		1.143		0.7602								1		5.442		4.4969

																																		2		2370.99		5596.08								2		0.528		0.9443								2		2.193		3.8982

																																		4		5056.69		7064.72								4		0.882		1.3089								4		4.0399		3.0608

																																		6		12058.11		7712.72								6		2.429		1.6687								6		2.549		2.7034

																																		8		5758.44		7540.08		R=25,3						8		1.72		2.0237		R=47,62						8		2.756		2.826		R=59,2

																																																		b3										n1

																																																1		4109.784		2306.157						1		0.939		0.6595

																																																2		3567.89		4306.067						2		0.665		0.8687

																																																4		2739.92		7162.707						4		0.6705		1.2805

																																																6		14664.79		8495.107						6		2.54		1.6835

																																																8		6239.97		8303.267		R=70,6				8		1.76		2.0777		R=50,48

																																																												n1				Степень =  1.610699

																																																										1		0.643		0.5817		B( 0)=  .4993933

																																																										2		0.676		0.7514432732		B( 1)=  8.272517E-02

																																																										4		1.247		1.2695877408		SSe = 1.544537E-02

																																																										6		2.049		1.9792293893		Rsq = 99.56325

																																																										8		2.826		2.8512332714
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																																																														Соотнош ПБ/дма

																																				Соотнош ДМА/ПБ				Соотнош ДМА/ПБ				Соотнош ДМА/ПБ				Соотнош ДМА/ПБ				Соотнош ДМА/ПБ				Соотнош ДМА/ПБ				% kat		0.250145		0.50029		0.750435		1.00058		1.50087		2.00116

								Соотношение																												1		0.5		1		1		1		2		1		3		1		4		1		1.5				0.5		1		1.5		2		3		4

						ДМА %		ДМА		ПБ		ДМА %		ПБ%		% kat																				0.67		0.33		0.5		0.5		0.33		0.67		0.25		0.75		0.2		0.8		0.4		0.6		1		10.9720787964		15.8272641694		17.3180614635		17.5650709476		16.8481089066		15.7371983547

						66.6666666667		1		0.5		0.5		0.25		0.75		6.8847984198																		1.33		0.67		1		1		0.67		1.33		0.5		1.5		0.4		1.6		0.8		1.2		2		25.9639567259		35.7351461809		38.1271988555		37.7972342848		34.7767894421		31.4993494119																																		ПБ\ДМА				Прочн				ДМА/ПБ

												1		0.5		1.5		19.0413590747																		2		1		1.5		1.5		1		2		0.75		2.25		0.6		2.4		1.2		1.8		3		35.4806314067		49.5281901787		51.8718311018		50.189615876		44.3668331217		39.0759532177

												2		1		3		35.4806314067																		2.67		1.33		2		2		1.33		2.67		1		3		0.8		3.2		1.6		2.4		4		40.5437404833		58.2802153169		60.2347062227		57.1649415195		49.3498968614		43.2245660828

												3		1.5		4.5		42.0167874317																		3.33		1.67		2.5		2.5		1.67		3.33		1.25		3.75		1		4		2		3		5		42.8804072946		63.8642565405		65.618519808		61.8390428939		53.3701403506		47.8718235825																																		0.5		0.250145		48				3.9976813448

												4		2		6		42.9796224708																		4		2		3		3		2		4		1.5		4.5		1.2		4.8		2.4		3.6		6		42.9796224708		67.7118498832		69.7104867041		65.7390131944		58.2537354387		54.4216652477																																		1		0.50029		67.2				1.9988406724

												6		3		9		38.9182183667																		4.67		2.33		3.5		3.5		2.33		4.67		1.75		5.25		1.4		5.6		2.8		4.2		7		42.0022364259		70.6803841334		73.3691774462		69.7830813361		64.0450100765		61.9814837741																																		2		1.00058		79				0.9994203362

												8		4		12		33.1655896502																		5.33		2.67		4		4		2.67		5.33		2		6		1.6		6.4		3.2		4.8		8		40.7552474884		73.1618517863		76.7857233197		73.8442602529		69.3254180284		67.7936355218																																		1.5		0.750435		82				1.3325604483

																																				6.67		3.33		5		5		3.33		6.67		2.5		7.5		2		8		4		6		10		36.9539685187		76.7046848164		81.3566966824		77.3416061927		66.7617058654		55.229661084																																		3		1.50087		63				0.6662802241

																																				8		4		6		6		4		8		3		9		2.4		9.6						12		33.1655896502		76.8900016026		76		62.8879294623		17.1034538456		30																																		4		2.00116		56.5				0.4997101681

																																								7		7																		13.33						66.7

																																																												14						61

								Соотношение

								ДМА		ПБ		ДМА %		ПБ%		% kat																																				25.3

								1		1		0.5		0.5		1		15.8272641694																																																																																										ПБ+ДМА		Прочн

												1		1		2		35.7351461809																																																																																										1.75		25

												2		2		4		58.2802153169																																																																		Соотношение ДМА:ПБ=1:1,5																								3.33		63

												3		3		6		67.7118498832																																																																																										5		62

												4		4		8		73.1618517863																																																																																										6.67		73

												6		6		12		76.8900016026																																																																																										10		78

												8		8		16		61.374835577																																																																																										12		75

																																																																																																												13.33		66.4

								Соотношение

								ДМА		ПБ		ДМА %		ПБ%		% kat

								1		2		0.5		1		1.5		28.6416786216

												1		2		3		50.189615876

												2		4		6		65.7390131944

												3		6		9		76.8329344801

												4		8		12		62.8879294623

								Соотношение

								ДМА		ПБ		ДМА %		ПБ%		% kat

								1		3		0.2		0.6		0.8		12.3345358242

												0.3		0.9		1.2		21.1313352224

												0.4		1.2		1.6		28.6992854108

												0.5		1.5		2		34.7767894421

												1		3		4		49.3498968614

												2		6		8		69.3254180284

												3		9		12		17.1034538456

								Соотношение

								ДМА		ПБ		ДМА %		ПБ%		% kat

								1		4		0.2		0.8		1		15.7371983547

												0.3		1.2		1.5		24.8139344038

												0.4		1.6		2		31.4993494119

												0.5		2		2.5		36.0430234772

												1		4		5		47.8718235825

												2		8		10		55.229661084

												2.2		8.8		11		23.5984009942
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Диаграмма2

		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5

		1		1		1		1		1

		2		2		2		2		2

		3		3		3		3		3

		4		4		4		4		4

		6		6		6		6		6

		8		8		8		8		8

		12		12		12		12		12
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ДМА,
  мас. %

ПБ,
 мас. %

28.6416786216

36.0430234772
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52.9599652073

35.7351461809

50.189615876

47.8718235825

61.9111390156

53.2042039866

35.4806314067

58.2802153169

65.7390131944

69.3254180284

55.229661084

28.5627270071

53.1996494535

73.7973818039

76.8329344801

58.8753633493

20.6485138011

42.9796224708

73.1618517863

81.3566966824

62.8879294623

9.1555195865

22.2282119656

55.6866876729

76.8900016026

66.7414315059

4.9715977258

10.3762674435

33.1655896502

58.0727056415

61.374835577

6.3424

7.8280744612

14.8414939877

28.0018023115

47.9497251247



Pr

		

		ПБ=1		ДМА масс ч %		Сред		Мед		Rm		Dср

				12.00		0		0		0		0

				7.99		0		0		0		0

				6.00		0		0		0		0

				4.04		248				240.91		58.77

				3.02		285.6		285.08		276.18		67.84

				2.00		361.69

				1.01		247.87				245.5

				0.50		173.49		150.05		183		49.68

																тара		т+ММА		т+ММА+ДМА

		ПБ=2		12.01		164.86		150.1		168.4		31.51				86.3758		96.3756		97.577		12.0142402848

				7.99		216.22		206.36		221.21		35.07				86.3795		96.3793		97.178		7.9871597432

				5.98												86.3735		96.3739		96.9718		5.9787608496

				4.02		706.86		695.69		706.86		22.93				86.3845		96.383		96.7846		4.0166024904

				3.00		474.8		461.18		483.89		115.04				86.3746		96.3756		96.676		3.00369963

				2.01		688.27		690.12		691.11		97.91				86.3756		96.3755		96.5761		2.0060200602

				0.99		615.69		629.26		602.12		95.95				86.3754		96.3746		96.4735		0.9890791263

				0.49		380.87		356.31		393.15		152.09				86.3753		96.3743		96.4234		0.4910491049

		ПБ=4		12.00		0

				7.99		225

				5.99		364.18		340.9		361.69		49.1

				4.02		604.01		590.76		607.42		46.62

				3.02		672.76		679.1		652.22		95.77

				2.00		746.08		751.64		740.53		52.53

				1.01		638.31		568.92		692.34		180.48

				0.49		506.66		509.35		503.98		16.37

																тара		т+ММА		т+ММА+ДМА

		ПБ=6		12.02		260.59		245.26		272.78		106.31				86.3718		96.3745		97.577		12.0217541264

				7.98		659.81				669.79		94.82				86.3757		96.3765		97.1745		7.9793616511

				6.00		823.14		779.79		842.69		103.46				86.3724		96.3736		96.9738		6.0012798464

				4.00		782.21		768.52		785.81		66.78				86.3731		96.3724		96.7725		4.0012800896

				2.99		716.17		712.43		718.04		42.44				86.3752		96.376		96.6752		2.9917606591

				2.01		650.48		645.75		652.03		83.86				86.3737		96.3721		96.5734		2.0133221315

				1.27		595.96		634.71		581.22		128.01				88.376		96.376		96.4779		1.27375

				0.52		290.053										86.3766		96.3747		96.4262		0.5150978686

		ПБ=8		12.04		493.5		493.23		483.19		67.62

				8.02		605.96		623.69		591.49		80.95

				5.99		812.35		813.71		810.11		161.83

				4.01		751.21		746.02		764.08		136.27

				3.02		768.86		757.26		786.23		98.17

				2.03		701.46		712.63		707.14		62.72

				1.01		749.78		746.02		751.67		42.65

				0.49		545.04		482.86		526.54		135.4





ПБ=1

		

				ПБ=1		ДМА масс ч %		Сред		Мед		Rm		Dср		ДМА(доли)

						12.00		0.1		0		0		0		0.9997433564		100		6.0		6.3				12.00		6.0		6.3		-0.3

						11																5.7				4.04		24.8		20.4		4.4

						9																4.7				3.02		28.6		28.4		0.1

						8																5.0				2.00		36.2		35.5		0.7

						7.99		0.1		0		0		0								5.0				1.01		30.0		35.8		-5.8

						6.00		0.1		0		0		0								9.2				0.50		20.3		28.7		-8.4

						4.04		248				240.91		58.77		0.3364402175		248		24.8		20.4

						3.02		285.6		285.08		276.18		67.84		0.2514141525		285.6		28.6		28.4

						2.00		361.69								0.1670632857		361.69		36.2		35.5

						1.01		247.87				245.5				0.084325744		247.87		30.0		35.8

						0.50		173.49		150.05		183		49.68		0.0419945407		173.49		20.3		28.7

						0.2																18.2
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ПБ=2

						ДМА масс ч %		Сред		Мед		Rm		Dср		ДМА(доли)

				ПБ=2		12.00		0.001		150.1		168.4		31.51		1		164.86		8.48		7.8280744612						12.00		8.48		7.83		0.65

						7.99		225		206.36		221.21		35.07		0.6655966453		216.22		21.622		10.4201219426						7.99		21.62		10.42		11.20

						5.98		364.18												15		22.4101052753						5.99		15.1		22.41		-7.31

						4.02		604.01		695.69		706.86		22.93		0.3347168742		695.69				42.7941368622						3.00		48.39		53.17		-4.78

						3.00		672.76		461.18		483.89		115.04		0.2503083025		483.89		48.389		53.1678564788						2.01		68.83		58.28		10.55

						2.01		746.08		690.12		691.11		97.91		0.1671683384		688.27		68.827		58.2780649431						0.99		61.57		49.98		11.59

						0.99		638.31		629.26		602.12		95.95		0.0824232605		615.69		61.569		49.9772964801						0.49		34.08		35.69		-1.61

						0.49		506.66		356.31		393.15		152.09		0.0409207587		380.87		38.087		35.6877988929
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ПБ=4

		

						ДМА масс ч %		Сред		Мед		Rm		Dср		ДМА(доли)

				ПБ=4		12.00		0.001								1		0.1		20.1		14.8				12.00		20.10		14.84		5.26

						7.99		225								0.6655		225		30.0		33.3				7.99		30.00		33.30		-3.30

						5.99		364.18		340.9		361.69		49.1		0.4987849149		364.18		45.2		55.9				5.99		45.20		55.85		-10.65

						4.02		604.01		590.76		607.42		46.62		0.3351034395		604.01		67.2		73.1				4.02		67.24		73.07		-5.83

						3.02		672.76		679.1		652.22		95.77		0.251497485		672.76		71.8		73.9				3.02		71.76		73.86		-2.10

						2.00		746.08		751.64		740.53		52.53		0.1668999767		746.08		70.1		65.8				2.00		70.10		65.78		4.32

						1.01		638.31		568.92		692.34		180.48		0.0840782886		638.31		60.3		48.1				1.01		60.31		48.07		12.24

						0.49		506.66		509.35		503.98		16.37		0.0406646334		506.66		40.7		35.7				0.49		40.66		35.73		4.93
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ПБ=6

		

						ДМА масс ч %		Сред		Мед		Rm		Dср		ДМА(доли)

				ПБ=6		12.00		260.59		245.26		272.78		106.31		1		260.59		26.1		28.0				12.00		26.06		28.0018023115		-1.9418023115

						10																37.9				7.98		65.981		58.2997383142		7.6812616858

						9																47.2				6.00		82.314		76.8815131569		5.4324868431

						7.98		659.81				669.79		94.82		0.6649468043		659.81		66.0		58.3				4.00		78.221		81.3597955414		-3.1387955414

						7																68.6				2.99		71.617		76.7802281613		-5.1632281613

						6.00		823.14		779.79		842.69		103.46		0.5001066539		823.14		78		76.9		82.3		2.01		71.48		69.4336339986		2.0463660014

						5																81.4				1.27		59.596		63.6833969069		-4.0873969069

						4.00		782.21		768.52		785.81		66.78		0.3334400075		782.21		78.2		81.4				0.52		63.05		59.7639868551		3.2860131449

						2.99		716.17		712.43		718.04		42.44		0.2493133883		716.17		71.6		76.8

						2.01		650.48		645.75		652.03		83.86		0.1677768443		650.48		71.5		69.4

						1.27		595.96		634.71		581.22		128.01		0.1061458333		595.96		59.6		63.7

						0.52		290.053								0.0429248224		290.053		63.1		59.8
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ПБ=8

						ДМА масс ч %		Сред		Мед		Rm		Dср		ДМА(доли)

				ПБ=8		12.00		493.5		493.23		483.19		67.62		1		493.5		49.4		47.9				12.00		49.35		47.95		1.40

						8.02		605.96		623.69		591.49		80.95		0.6684897448		605.96		60.6		61.3				8.02		60.60		61.28		-0.68

						5.99		812.35		813.71		810.11		161.83		0.499544959		812.35		68.4		66.7				5.99		68.35		66.74		1.61

						4.01		751.21		746.02		764.08		136.27		0.3344333883		751.21		62.2		62.9				4.01		62.21		62.94		-0.73

						3.02		768.86		757.26		786.23		98.17		0.2520404865		737.72		61.7		59.0				3.02		61.73		58.98		2.75

						2.03		701.46		712.63		707.14		62.72		0.1693502684		701.46		56.5		55.3				2.03		56.46		55.33		1.13

						1.01		749.78		746.02		751.67		42.65		0.084015963		749.78		51.8		53.2				1.01		51.78		53.21		-1.43

						0.49		545.04		482.86		526.54		135.4		0.04099959		545.04		54.5		53.0				0.49		54.50		52.96		1.54
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Модель

		

						b1				Степень =  2.274485												b2				Степень =  2.694443								b3												n1				Степень =  1.317078										n2

				1		0.8899		64.925		B( 0)=  61.22948										1		0.0044		-16.768		B( 0)= -24.21631						1		7096.81		4828.024								1		1.159		0.8269		B( 0)=  .7433252								1		5.258		4.5376																		1		2		4		6		8																												Вариация		Сумма квадратов				f		MS		F

				2		159.496		79.0556629246		B( 1)=  3.695594										2		0.0143		23.2723173108		B( 1)=  7.467731						2		2825.13		5595.596								2		0.572		0.9515872959		B( 1)=  8.363047E-02								2		2.597		3.9564																0.5		28.6		36.0		36.0		59.7		53.0								ДМА		Pr(эксп)		Pr(расч)				Sse				Sso		R2								SS		%																		1		2		4		6		8

				4		141.81		147.2111187843		SSe = 10995.73										4		262.305		253.433281069		B( 2)= -2.000732E-02						4		5108.03		6722.584								4		0.894		1.2622425553		SSe = 1.009916								4		4.052		3.1252																1		35.7		50.2		47.9		61.9		53.2						1		4.04		248		203.69		1963.3615764239		464995.872955802		70070.53703056		1552660.4101562		70.0516693854						Общая		1552660.4101562		100		34		45666.4826516529		2.1605839466										12.00		0.1		0.001		0.001		260.59		493.5

				6		260.38		277.0706741625		Rsq = 91.57162										6		593.66		596.3784426293		SSe = 907.6841						6		10100		7305.364								6		2.353		1.6284797583		Rsq = 49.45887								6		2.4396		2.7356																2		35.5		58.3		65.7		69.3		55.2						2		3.02		285.6		284.27		1.7571866972				51578.22535056				95.08						Факторная		1087664.5372004		70.05		12		90638.7114333665		4.288321182										7.99		0.1		225		225		659.81		605.96

				8		487.48		475.940647486												8		530.2		530.8863831688		Rsq = 99.71461						8		5860.45		7343.936		R=25,6						8		1.728		2.0362323154										8		2.797		2.7876		R=42,9														3		28.6		53.2		73.8		76.8		58.9						3		2.00		361.69		354.57		50.7430931948				22806.55713856										Остаточная		464995.872955802		29.95		22		21136.1760434456												6.00		0.1		364.18		364.18		823.14		812.35

																																																																														4		20.6		43.0		73.2		81.4		62.9						4		1.01		247.87		358.17		12166.5661714691				70139.37811456																														4.04		248		604.01		604.01		782.21		751.21

																																																																														6		9.2		22.2		55.7		76.9		66.7						5		0.50		173.49		287.35		12964.1313252915				115069.12289856																														3.02		285.6		672.76		672.76		716.17		768.86

																																																																														8		5.0		10.4		33.2		58.1		61.4						6		12.00		164.86		78.28		7495.9674635811				120998.50938256																														2.00		361.69		746.08		746.08		650.48		701.46

																																																																														12		6.3		7.8		14.8		28.0		47.9						7		7.99		216.22		104.20		12548.2072012227				87905.37133456																														1.01		247.87		638.31		638.31		595.96		749.78

																																																																																														8		4.02		695.69		427.94		71689.329604824				33482.26593856																														0.50		173.49		506.66		506.66		290.053		545.04

																																																																																														9		3.00		483.89		531.68		2283.7469244495				830.50017856

																																																																																														10		2.01		688.27		582.78		11128.0030833816				30821.87539456

																																																																																														11		0.99		615.69		499.77		13436.7590493301				10605.20993856

																																																																																														12		0.49		380.87		356.88		575.61659525				17381.36371456

																																																																																														13		12.00		200		148.41		2661.0184278953				97786.54343056

																																																																																														14		7.99		225		333.04		11672.5473372743				82776.12343056

																																																																																														15		5.99		364.18		558.54		37776.9913847085				22060.68560656

																																																																																														16		4.02		604.01		730.71		16052.1609357534				8335.98216256

																																																																																														17		3.02		672.76		738.56		4330.2738628408				25616.51466256

																																																																																														18		2.00		746.08		657.75		7801.6485166963				54462.30368656

																																																																																														19		1.01		638.31		480.71		24837.436951475				15775.76192256

																																																																																														20		0.49		506.66		357.35		22294.3810577788				36.58314256

																																																																																														21		12.00		260.59		280.02		377.4480821703				63563.68761856

																																																																																														22		7.98		659.81		583.00		5900.1781085099				21638.88072256

																																																																																														23		6.00		823.14		768.82		2951.1913300308				96367.77827856

																																																																																														24		4.00		782.21		813.60		985.2037450874				72631.11240256

																				b1				Степень =  2.238888												b3												n1												n2																																		25		2.99		716.17		767.80		2665.8925045269				41396.62267456

																		1		0.805		63.424		B( 0)=  59.43134										1		6234.74		4083.19								1		1.0906		0.7811		Степень =  1.256173						1		5.001		4.3307																																26		2.01		650.48		694.34		1923.3785569383				18981.01376656

																		2		156.92		78.2807446118		B( 1)=  3.993027										2		2692.6		5211.76								2		0.5691		0.9214597964		B( 0)=  .6801397						2		2.558		3.8306																																27		1.27		595.96		636.83		1670.6813474456				6930.82890256

																		4		143.52		148.414939877		SSe = 10579.41										4		4967.23		6822.64								4		0.876		1.2566848001		B( 1)=  .1010996						4		3.997		3.1106																																28		0.52		290.053		597.64		94609.6817052004				49575.42714916

																		6		260.39		280.0180231153		Rsq = 91.89803										6		11310.18		7571.84								6		2.383		1.6396417324		SSe = 1.01941						6		2.466		2.7642																																29		12.00		493.5		479.50		196.0769726355				368.96263056

																		8		487.56		479.4972512471												8		5944.72		7459.36		R=23,28						8		1.738		2.0573115177		Rsq = 51.86152						8		2.8096		2.7914		R=39,28																														30		8.02		605.96		612.75		46.1671058355				8695.86090256

																																																																																														31		5.99		812.35		667.43		21000.7480441249				89785.08845056

																																																																																														32		4.01		751.21		629.37		14845.4321486083				56883.01320256

																																																																																														33		3.02		737.72		589.75		21894.6062138632				50630.22013456

																																																																																														34		2.03		701.46		553.27		21960.0564659621				35627.16650256

																																																																																														35		0.49		545.04		529.60		238.4828753255				1045.33235856

																																																																																																		512.7083714286

																																				b3												n1												n2

																																		1		7224.67		4554.02								1		1.143		0.7602								1		5.442		4.4969

																																		2		2370.99		5596.08								2		0.528		0.9443								2		2.193		3.8982

																																		4		5056.69		7064.72								4		0.882		1.3089								4		4.0399		3.0608

																																		6		12058.11		7712.72								6		2.429		1.6687								6		2.549		2.7034

																																		8		5758.44		7540.08		R=25,3						8		1.72		2.0237		R=47,62						8		2.756		2.826		R=59,2

																																																		b3										n1

																																																1		4109.784		2306.157						1		0.939		0.6595

																																																2		3567.89		4306.067						2		0.665		0.8687

																																																4		2739.92		7162.707						4		0.6705		1.2805

																																																6		14664.79		8495.107						6		2.54		1.6835

																																																8		6239.97		8303.267		R=70,6				8		1.76		2.0777		R=50,48

																																																												n1				Степень =  1.610699

																																																										1		0.643		0.5817		B( 0)=  .4993933

																																																										2		0.676		0.7514432732		B( 1)=  8.272517E-02

																																																										4		1.247		1.2695877408		SSe = 1.544537E-02

																																																										6		2.049		1.9792293893		Rsq = 99.56325

																																																										8		2.826		2.8512332714
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																																				Соотнош ДМА/ПБ																								% kat		Соотнош ДМА/ПБ

								Соотношение																												1		0.5		1		1		1		2		1		3		1		4		1		1.5				0.5		1		1.5		2		3		4

						ДМА %		ДМА		ПБ		ДМА %		ПБ%		% kat																				0.67		0.33		0.5		0.5		0.33		0.67		0.25		0.75		0.2		0.8		0.4		0.6		1		10.9720787964		15.8272641694		17.3180614635		17.5650709476		16.8481089066		15.7371983547

						66.6666666667		1		0.5		0.5		0.25		0.75		6.8847984198																		1.33		0.67		1		1		0.67		1.33		0.5		1.5		0.4		1.6		0.8		1.2		2		25.9639567259		35.7351461809		38.1271988555		37.7972342848		34.7767894421		31.4993494119

												1		0.5		1.5		19.0413590747																		2		1		1.5		1.5		1		2		0.75		2.25		0.6		2.4		1.2		1.8		3		35.4806314067		49.5281901787		51.8718311018		50.189615876		44.3668331217		39.0759532177

												2		1		3		35.4806314067																		2.67		1.33		2		2		1.33		2.67		1		3		0.8		3.2		1.6		2.4		4		40.5437404833		58.2802153169		60.2347062227		57.1649415195		49.3498968614		43.2245660828

												3		1.5		4.5		42.0167874317																		3.33		1.67		2.5		2.5		1.67		3.33		1.25		3.75		1		4		2		3		5		42.8804072946		63.8642565405		65.618519808		61.8390428939		53.3701403506		47.8718235825

												4		2		6		42.9796224708																		4		2		3		3		2		4		1.5		4.5		1.2		4.8		2.4		3.6		6		42.9796224708		67.7118498832		69.7104867041		65.7390131944		58.2537354387		54.4216652477

												6		3		9		38.9182183667																		4.67		2.33		3.5		3.5		2.33		4.67		1.75		5.25		1.4		5.6		2.8		4.2		7		42.0022364259		70.6803841334		73.3691774462		69.7830813361		64.0450100765		61.9814837741

												8		4		12		33.1655896502																		5.33		2.67		4		4		2.67		5.33		2		6		1.6		6.4		3.2		4.8		8		40.7552474884		73.1618517863		76.7857233197		73.8442602529		69.3254180284		67.7936355218

																																				6.67		3.33		5		5		3.33		6.67		2.5		7.5		2		8		4		6		10		36.9539685187		76.7046848164		81.3566966824		77.3416061927		66.7617058654		55.229661084

																																				8		4		6		6		4		8		3		9		2.4		9.6						12		33.1655896502		76.8900016026		76		62.8879294623		17.1034538456		30

																																								7		7

								Соотношение

								ДМА		ПБ		ДМА %		ПБ%		% kat

								1		1		0.5		0.5		1		15.8272641694

												1		1		2		35.7351461809

												2		2		4		58.2802153169																																																																		Соотношение ДМА:ПБ=1:1,5

												3		3		6		67.7118498832

												4		4		8		73.1618517863

												6		6		12		76.8900016026

												8		8		16		61.374835577

								Соотношение

								ДМА		ПБ		ДМА %		ПБ%		% kat

								1		2		0.5		1		1.5		28.6416786216

												1		2		3		50.189615876

												2		4		6		65.7390131944

												3		6		9		76.8329344801

												4		8		12		62.8879294623

								Соотношение

								ДМА		ПБ		ДМА %		ПБ%		% kat

								1		3		0.2		0.6		0.8		12.3345358242

												0.3		0.9		1.2		21.1313352224

												0.4		1.2		1.6		28.6992854108

												0.5		1.5		2		34.7767894421

												1		3		4		49.3498968614

												2		6		8		69.3254180284

												3		9		12		17.1034538456

								Соотношение

								ДМА		ПБ		ДМА %		ПБ%		% kat

								1		4		0.2		0.8		1		15.7371983547

												0.3		1.2		1.5		24.8139344038

												0.4		1.6		2		31.4993494119

												0.5		2		2.5		36.0430234772

												1		4		5		47.8718235825

												2		8		10		55.229661084

												2.2		8.8		11		23.5984009942
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Отношение ПБ/ДМА

Прочность, МПа
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Диаграмма1

		0		0		0		0
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Фосфозен 1

		

				Добавка-Фосфазен 1(Линейный алкоксифосфазен на основе диметакрилата глицериена (ДМГ))

				P(OH)(O-CH-(CH2-O-CO-C(CH3)=CH2)2)=N-

				Наполнителть

				СП=75%

				МП=25%

				ПБ=6 масс.% (от связки)

				Связка (15 масс. %)

				ММА=80%

				МАК=20%

				ДМА=1,5 масс.%(от связки)

						Добавка				Прочность (МПа)								Учет поправки

				№		масс %(от связки)				Сред		Мед		Rm				Сред

						0				72.9		64.4		72				125.6		126.04		Степень =  1.088889

				328		0.5		81.9						83.2						127.5824640883		B( 0)=  126.0424

				329		1		74.1		77.5		71.2						130.2		129.202		B( 1)=  3.387317

				330		2				78		76.3		75.3				130.7		132.2268647096		B( 2)= -.2246572

				331		3		76.3		85.1								137.8		134.7823342298		SSe = 22.59185

				332		5				82.6		82.5		81.1				135.3		138.0921139826		Rsq = 83.76289

						6.4														138.7862905762

				333		8				87.2				90				139.9		137.7943891102

				334		10				80.3		79.2		76.3				133		133.7147077701
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Фосфазен 2

		

				Добавка-Фосфазен 2(Линейный алкоксифосфазен на основе в-гидроксиэтилметакрилата))

				P(OH)(O-CH2-CH2-O-CO-C(CH3)=CH2)=N-

				Наполнителть

				СП=75%

				МП=25%

				ПБ=6 масс.% (от связки)

				Связка (15 масс. %)

				ММА=80%

				МАК=20%

				ДМА=1,5 масс.%(от связки)

						Добавка				Прочность (МПа)						Учет поправки

				№		масс %(от связки)				Сред		Мед		Rm		Сред

						0				72.9		64.4		72		125.6		127.6		Степень =  1.564814

				335		0.5				78.5		78		78.1		131.2		128.2		B( 0)=  127.6115

				336		1				77.8		83.1		83.3		130.5		129.3		B( 1)=  1.791047

				337		2				76		67.9		76		128.7		132.5		B( 2)= -4.362856E-02

				338		3		79.7		84.8				86.8		137.5		136.2		SSe = 31.74106

				339		5				91.3		87.6		96.9		144		143.1		Rsq = 90.41693

						7												146.0

				340		8				91.4		82.5		86.4		144.1		144.7

				341		10				82.1		81.7		81.5		134.8		134.6
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Пента 61

		

				Добавка-Пента 61 (3-[N,N-Бис(2-гидрокси-3-метакрилокси-пропил)амино]пропилтриэтоксисилан)

				Наполнителть

				СП=75%

				МП=25%

				ПБ=6 масс.% (от связки)

				Связка (15 масс. %)

				ММА=80%

				МАК=20%

				ДМА=1,5 масс.%(от связки)

						Добавка				Прочность (МПа)						Учет поправки

				№		масс %(от связки)				Сред		Мед		Rm		Сред

						0				72.9		64.4		72		125.6		124.6

				342		0.5				74.2		72.4		75.2		126.9		126.8

				343		1				73.6		72.4		74.6		126.3		128.8		R=90,64

				344		2				79.2		79.2		83.2		131.9		132.4

				345		3				84.5		88.8		89.4		137.2		135.3

				346		5				87.9				88.3		140.6		139.1

						6.9												140.4

				347		8				84.3		78.3		86		137		140.0

				348		10				86.1		85.9		84.9		138.8		137.4
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Пента 62

		

				Добавка-Пента 62 (биконденсат)

				Наполнителть

				СП=75%

				МП=25%

				ПБ=6 масс.% (от связки)

				Связка (15 масс. %)

				ММА=80%

				МАК=20%

				ДМА=1,5 масс.%(от связки)

						Добавка				Прочность (МПа)						Учет поправки

				№		масс %(от связки)				Сред		Мед		Rm		Сред

						0				72.9		64.4		72		125.6		126.1		.6599987

				349		0.5				78.1						130.8		130.1		140.4153

				350		1		71.4										133.0		126.0644

				351		2				84						136.7		136.6		SSe = 4.213471        Rsq =  99.08

				352		3				85.6						138.3		138.4

				353		5				85.6						138.3		139.9

				354		8				88.2						140.9		140.3

				355		10				88.5						141.2		140.4
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АК

		

				Добавка-Акриловая кислота

				CH2=CH-COOH

				Наполнителть

				СП=75%

				МП=25%

				ПБ=6 масс.% (от связки)

				Связка (15 масс. %)

				ММА=80%

				МАК=20%

				ДМА=1,5 масс.%(от связки)

				Добавка				Прочность (МПа)						Учет поправки

		№		АК %				Сред		Мед		Rm		Сред

				0		0.000		72.9		64.4		72		125.6		125.6		127.4389            .1000000

		375		0.5		0.017		82.5		82.5		87.4		135.2		134.6		125.5898            10.31784

		376		1		0.033		80.1		81.4		79.3		132.8		133.7		16.05264

		377		2		0.067		67.6		67.9		67.9				131.7		SSe = 8.184676        Rsq =  91,52

		378		3		0.100		77.8		80.2		79.2		130.5		130.1

		379		5		0.167						63				127.9

		380		8		0.267		74.6		75.2		74.6		127.3		126.7

		381		10		0.333		71.5				70.7		124.2		126.4

		382		20		0.667		75.8		69.1		68.5		128.5		126.8

		383		30		1.000		74		71.8		74.1		126.7		127.4
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АКМ

		

				Добавка-Акриламид

				CH2=CH-CONH2

				Наполнителть

				СП=75%

				МП=25%

				ПБ=6 масс.% (от связки)

				Связка (15 масс. %)

				ММА=80%

				МАК=20%

				ДМА=1,5 масс.%(от связки)

				Добавка				Прочность (МПа)						Учет поправки

		№		АКМ%				Сред		Мед		Rm		Сред

				0				72.9		64.4		72		125.6		126.0		Степень =  .5292185

		384		0.5		0.005		78.5		78.5		84.2				121.9		B( 0)=  125.9876

		385		1		0.01		69.9		71.3		70.7		122.6		120.4		B( 1)= -6.750601

		386		2		0.02		64.1		55.8		64.1		116.8		118.6		B( 2)=  1.149275

		387		3		0.03		74		74.6		74				117.6		SSe = 10.93672

		388		5		0.05		78				82.1				116.5		Rsq = 89.16816

		389		8		0.08		78.6		80.2		78.6				116.1

		390		10		0.1		62.9		62.9		62.4		115.6		116.3

		391		20		0.2		69				59.2		121.7		120.4

		392		30		0.3		73.5		73.5		82.6		126.2		127.2
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бис-АКМ

		

				Добавка-N,N-Метилен-бисакриламид

				(CH2=CH-CONH)2CH2

				Наполнителть

				СП=75%

				МП=25%

				ПБ=6 масс.% (от связки)

				Связка (15 масс. %)

				ММА=80%

				МАК=20%

				ДМА=1,5 масс.%(от связки)

				Добавка				Прочность (МПа)						Учет поправки

		№		БИС-АКМ%				Сред		Мед		Rm		Сред

				0		0.000		72.9		64.4		72		125.6		126.9		110.9514            1.320390

		402		0.5		0.017		69.8		78		67.5		122.5		122.8		126.8869            14.23077

		403		1		0.033		84.6		84.8		85.6				118.9		-1071.645

		404		2		0.067		83.2		71.2		87.4				114.6		SSe = 12.05734        Rsq =  93.85

		405		3		0.100		61.7		53.1		62		114.4		113.8

		406		5		0.167		63.1		65.7		64.6		115.8		116.7

		407		8		0.267		67.9		69		67.4		120.6		120.4

		408		10		0.333		69.6		71.2		68.8		122.3		120.8

		409		20		0.667		65.5		65.7		65.2		118.2		116.3

		410		30		1.000		56.5		54.7		56.9		109.2		111.0
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Сводный

		

				Связка-ММА/МАК=80/20

										Оптимальное														Оптимальное

										содержание				Прочность										содержание				Прочность

										масс. ч. %				МПа										масс. ч. %				МПа

				Фосфазен 1				1		6.4				138.8				Фосфазен 1				1		6.4				138.8

				Фосфазен 2				2		7				146.0				Фосфазен 2				2		7				146.0

				Пента 61				3		10				139.3				Пента 61				3		6.9				140.4

				Пента 62				4		8				140.3				Пента 62				4		8				140.3

				АК				5		0.5				134.6				Без добавки				5		0				125.6

				АКМ				6		30				127.2

				бис-АКМ				7		0.5				122.8

				Без добавки				8		0				125.6

						0		125.6		126.04		0		125.6		127.6				0		125.6		124.6		0		125.6		126.1

						0.5				127.5824640883		0.5		131.2		128.2				0.5		126.9		126.8		0.5		130.8		130.1

						1		130.2		129.202		1		130.5		129.3				1		126.3		128.8		1				133.0

						2		130.7		132.2268647096		2		128.7		132.5				2		131.9		132.4		2		136.7		136.6

						3		137.8		134.7823342298		3		137.5		136.2				3		137.2		135.3		3		138.3		138.4

						5		135.3		138.0921139826		5		144		143.1				5		140.6		139.1		5		138.3		139.9

						6.4				138.7862905762		7				146.0				6.9				140.4		8		140.9		140.3

						8		139.9		137.7943891102		8		144.1		144.7				8		137		140.0		10		141.2		140.4

						10		133		133.7147077701		10		134.8		134.6				10		138.8		137.4
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Pr

		

		ПБ=1		ДМА масс ч %		Сред		Мед		Rm		Dср

				12.00		0		0		0		0

				7.99		0		0		0		0

				6.00		0		0		0		0

				4.04		248				240.91		58.77

				3.02		285.6		285.08		276.18		67.84

				2.00		361.69

				1.01		247.87				245.5

				0.50		173.49		150.05		183		49.68

																тара		т+ММА		т+ММА+ДМА

		ПБ=2		12.01		164.86		150.1		168.4		31.51				86.3758		96.3756		97.577		12.0142402848

				7.99		216.22		206.36		221.21		35.07				86.3795		96.3793		97.178		7.9871597432

				5.98												86.3735		96.3739		96.9718		5.9787608496

				4.02		706.86		695.69		706.86		22.93				86.3845		96.383		96.7846		4.0166024904

				3.00		474.8		461.18		483.89		115.04				86.3746		96.3756		96.676		3.00369963

				2.01		688.27		690.12		691.11		97.91				86.3756		96.3755		96.5761		2.0060200602

				0.99		615.69		629.26		602.12		95.95				86.3754		96.3746		96.4735		0.9890791263

				0.49		380.87		356.31		393.15		152.09				86.3753		96.3743		96.4234		0.4910491049

		ПБ=4		12.00		0

				7.99		225

				5.99		364.18		340.9		361.69		49.1

				4.02		604.01		590.76		607.42		46.62

				3.02		672.76		679.1		652.22		95.77

				2.00		746.08		751.64		740.53		52.53

				1.01		638.31		568.92		692.34		180.48

				0.49		506.66		509.35		503.98		16.37

																тара		т+ММА		т+ММА+ДМА

		ПБ=6		12.02		260.59		245.26		272.78		106.31				86.3718		96.3745		97.577		12.0217541264

				7.98		659.81				669.79		94.82				86.3757		96.3765		97.1745		7.9793616511

				6.00		823.14		779.79		842.69		103.46				86.3724		96.3736		96.9738		6.0012798464

				4.00		782.21		768.52		785.81		66.78				86.3731		96.3724		96.7725		4.0012800896

				2.99		716.17		712.43		718.04		42.44				86.3752		96.376		96.6752		2.9917606591

				2.01		650.48		645.75		652.03		83.86				86.3737		96.3721		96.5734		2.0133221315

				1.27		595.96		634.71		581.22		128.01				88.376		96.376		96.4779		1.27375

				0.52		290.053										86.3766		96.3747		96.4262		0.5150978686

		ПБ=8		12.04		493.5		493.23		483.19		67.62

				8.02		605.96		623.69		591.49		80.95

				5.99		812.35		813.71		810.11		161.83

				4.01		751.21		746.02		764.08		136.27

				3.02		768.86		757.26		786.23		98.17

				2.03		701.46		712.63		707.14		62.72

				1.01		749.78		746.02		751.67		42.65

				0.49		545.04		482.86		526.54		135.4





ПБ=1

		

				ПБ=1		ДМА масс ч %		Сред		Мед		Rm		Dср		ДМА(доли)

						12.00		0.1		0		0		0		0.9997433564		100		6.0		6.3				12.00		6.0		6.3		-0.3

						11																5.7				4.04		24.8		20.4		4.4

						9																4.7				3.02		28.6		28.4		0.1

						8																5.0				2.00		36.2		35.5		0.7

						7.99		0.1		0		0		0								5.0				1.01		30.0		35.8		-5.8

						6.00		0.1		0		0		0						10.0		9.2				0.50		20.3		28.7		-8.4

						4.04		248				240.91		58.77		0.3364402175		248		24.8		20.4

						3.02		285.6		285.08		276.18		67.84		0.2514141525		285.6		28.6		28.4

						2.00		361.69								0.1670632857		361.69		36.2		35.5

						1.01		247.87				245.5				0.084325744		300		30.0		35.8

						0.50		173.49		150.05		183		49.68		0.0419945407		203		20.3		28.7

						0.2																18.2
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ПБ=2

						ДМА масс ч %		Сред		Мед		Rm		Dср		ДМА(доли)

				ПБ=2		12.00		0.001		150.1		168.4		31.51		1		84		8.48		7.8280744612						12.00		8.48		7.83		0.65

						7.99		225		206.36		221.21		35.07		0.6655966453		216.22		21.622		10.4201219426						7.99		21.62		10.42		11.20

						5.98		364.18										150		15		22.4101052753						5.99		15.1		22.41		-7.31

						4.02		604.01		695.69		706.86		22.93		0.3347168742				45		42.7941368622						3.00		48.39		53.17		-4.78

						3.00		672.76		461.18		483.89		115.04		0.2503083025		483.89		48.389		53.1678564788						2.01		68.83		58.28		10.55

						2.01		746.08		690.12		691.11		97.91		0.1671683384		688.27		68.827		58.2780649431						0.99		61.57		49.98		11.59

						0.99		638.31		629.26		602.12		95.95		0.0824232605		615.69		61.569		49.9772964801						0.49		34.08		35.69		-1.61

						0.49		506.66		356.31		393.15		152.09		0.0409207587		380.87		38.087		35.6877988929
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ПБ=4

		

						ДМА масс ч %		Сред		Мед		Rm		Dср		ДМА(доли)

				ПБ=4		12.00		0.001								1		200		20.1		14.8				12.00		20.10		14.84		5.26

						7.99		225								0.6655		225		30.0		33.3				7.99		30.00		33.30		-3.30

						5.99		364.18		340.9		361.69		49.1		0.4987849149		580		58.0		55.9				5.99		45.20		55.85		-10.65

						4.02		604.01		590.76		607.42		46.62		0.3351034395		672		67.2		73.1				4.02		67.24		73.07		-5.83

						3.02		672.76		679.1		652.22		95.77		0.251497485		718		71.8		73.9				3.02		71.76		73.86		-2.10

						2.00		746.08		751.64		740.53		52.53		0.1668999767		746.08		70.1		65.8				2.00		70.10		65.78		4.32

						1.01		638.31		568.92		692.34		180.48		0.0840782886		450		45.0		48.1				1.01		60.31		48.07		12.24

						0.49		506.66		509.35		503.98		16.37		0.0406646334		407		40.7		35.7				0.49		40.66		35.73		4.93
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ПБ=6

		

						ДМА масс ч %		Сред		Мед		Rm		Dср		ДМА(доли)

				ПБ=6		12.00		260.59		245.26		272.78		106.31		1		260.59		26.1		28.0				12.00		26.06		28.0018023115		-1.9418023115

						10																37.9				7.98		65.981		58.2997383142		7.6812616858

						9																47.2				6.00		82.314		76.8815131569		5.4324868431

						7.98		659.81				669.79		94.82		0.6649468043		659.81		66.0		58.3				4.00		78.221		81.3597955414		-3.1387955414

						7																68.6				2.99		71.617		76.7802281613		-5.1632281613

						6.00		823.14		779.79		842.69		103.46		0.5001066539		823.14		78		76.9		82.3		2.01		71.48		69.4336339986		2.0463660014

						5																81.4				1.27		59.596		63.6833969069		-4.0873969069

						4.00		782.21		768.52		785.81		66.78		0.3334400075		782.21		78.2		81.4				0.52		63.05		59.7639868551		3.2860131449

						2.99		716.17		712.43		718.04		42.44		0.2493133883		716.17		71.6		76.8

						2.01		650.48		645.75		652.03		83.86		0.1677768443		650.48		71.5		69.4

						1.27		595.96		634.71		581.22		128.01		0.1061458333		595.96		59.6		63.7

						0.52		290.053								0.0429248224		290.053		63.1		59.8
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ПБ=8

						ДМА масс ч %		Сред		Мед		Rm		Dср		ДМА(доли)

				ПБ=8		12.00		493.5		493.23		483.19		67.62		1		493.5		49.4		47.9				12.00		49.35		47.95		1.40

						8.02		605.96		623.69		591.49		80.95		0.6684897448		605.96		60.6		61.3				8.02		60.60		61.28		-0.68

						5.99		812.35		813.71		810.11		161.83		0.499544959		812.35		68.4		66.7				5.99		68.35		66.74		1.61

						4.01		751.21		746.02		764.08		136.27		0.3344333883		751.21		62.2		62.9				4.01		62.21		62.94		-0.73

						3.02		768.86		757.26		786.23		98.17		0.2520404865		737.72		61.7		59.0				3.02		61.73		58.98		2.75

						2.03		701.46		712.63		707.14		62.72		0.1693502684		701.46		56.5		55.3				2.03		56.46		55.33		1.13

						1.01		749.78		746.02		751.67		42.65		0.084015963		749.78		51.8		53.2				1.01		51.78		53.21		-1.43

						0.49		545.04		482.86		526.54		135.4		0.04099959		545.04		54.5		53.0				0.49		54.50		52.96		1.54
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Модель

		

						b1				Степень =  2.274485												b2				Степень =  2.694443								b3												n1				Степень =  1.317078										n2

				1		0.8899		64.925		B( 0)=  61.22948										1		0.0044		-16.768		B( 0)= -24.21631						1		7096.81		4828.024								1		1.159		0.8269		B( 0)=  .7433252								1		5.258		4.5376																		1		2		4		6		8																												Вариация		Сумма квадратов				f		MS		F

				2		159.496		79.0556629246		B( 1)=  3.695594										2		0.0143		23.2723173108		B( 1)=  7.467731						2		2825.13		5595.596								2		0.572		0.9515872959		B( 1)=  8.363047E-02								2		2.597		3.9564																0.5		28.6		36.0		36.0		59.7		53.0								ДМА		Pr(эксп)		Pr(расч)				Sse				Sso		R2								SS		%																		1		2		4		6		8

				4		141.81		147.2111187843		SSe = 10995.73										4		262.305		253.433281069		B( 2)= -2.000732E-02						4		5108.03		6722.584								4		0.894		1.2622425553		SSe = 1.009916								4		4.052		3.1252																1		35.7		50.2		47.9		61.9		53.2						1		4.04		248		203.69		1963.3615764239		180292.161116216		73191.350521		1516271.272275		88.1095049143						Общая		1516271.272275		100		34		44596.2138904412		5.4418156592										12.00		0.1		0.001		0.001		260.59		493.5

				6		260.38		277.0706741625		Rsq = 91.57162										6		593.66		596.3784426293		SSe = 907.6841						6		10100		7305.364								6		2.353		1.6284797583		Rsq = 49.45887								6		2.4396		2.7356																2		35.5		58.3		65.7		69.3		55.2						2		3.02		285.6		284.27		1.7571866972				54260.577721				95.08						Факторная		1335979.11115878		88.11		12		111331.592596565		13.5851443677										7.99		0.1		225		225		659.81		605.96

				8		487.48		475.940647486												8		530.2		530.8863831688		Rsq = 99.71461						8		5860.45		7343.936		R=25,6						8		1.728		2.0362323154										8		2.797		2.7876		R=42,9														3		28.6		53.2		73.8		76.8		58.9						3		2.00		361.69		354.57		50.7430931948				24601.608801										Остаточная		180292.161116216		11.89		22		8195.0982325553												6.00		0.1		364.18		364.18		823.14		812.35

																																																																														4		20.6		43.0		73.2		81.4		62.9						4		1.01		300		358.17		3384.0000254509				47759.294521																														4.04		248		604.01		604.01		782.21		751.21

																																																																														6		9.2		22.2		55.7		76.9		66.7						5		0.50		203		287.35		7114.9460028009				99564.860521																														3.02		285.6		672.76		672.76		716.17		768.86

																																																																														8		5.0		10.4		33.2		58.1		61.4						6		12.00		84		78.28		32.7098821958				188824.142521																														2.00		361.69		746.08		746.08		650.48		701.46

																																																																														12		6.3		7.8		14.8		28.0		47.9						7		7.99		216.22		104.20		12548.2072012227				91396.777761																														1.01		247.87		638.31		638.31		595.96		749.78

																																																																																														8		3.00		483.89		531.68		2283.7469244495				1200.553201																														0.50		173.49		506.66		506.66		290.053		545.04

																																																																																														9		2.01		688.27		582.78		11128.0030833816				28808.612361

																																																																																														10		0.99		615.69		499.77		13436.7590493301				9438.316801

																																																																																														11		0.49		380.87		356.88		575.61659525				18952.753561

																																																																																														12		12.00		200		148.41		2661.0184278953				101467.094521

																																																																																														13		7.99		225		333.04		11672.5473372743				86165.144521

																																																																																														14		5.99		580		558.54		460.4011250818				3777.454521

																																																																																														15		4.02		672		730.71		3446.5262720671				23550.278521

																																																																																														16		3.02		718		738.56		422.9116740042				39784.690521

																																																																																														17		2.00		746.08		657.75		7801.6485166963				51774.906681

																																																																																														18		1.01		450		480.71		943.1670506219				4697.594521

																																																																																														19		0.49		407		357.35		2465.4234314108				12440.948521

																																																																																														20		12.00		260.59		280.02		377.4480821703				66537.686601

																																																																																														21		7.98		659.81		583.00		5900.1781085099				19957.495441

																																																																																														22		6.00		823.14		768.82		2951.1913300308				92781.769201

																																																																																														23		4.00		782.21		813.60		985.2037450874				69522.396241

																																																																																														24		2.99		716.17		767.80		2665.8925045269				39058.012161

																				b1				Степень =  2.238888												b3												n1												n2																																		25		2.01		650.48		694.34		1923.3785569383				17408.427481

																		1		0.805		63.424		B( 0)=  59.43134										1		6234.74		4083.19								1		1.0906		0.7811		Степень =  1.256173						1		5.001		4.3307																																26		1.27		595.96		636.83		1670.6813474456				5994.011241

																		2		156.92		78.2807446118		B( 1)=  3.993027										2		2692.6		5211.76								2		0.5691		0.9214597964		B( 0)=  .6801397						2		2.558		3.8306																																27		0.52		630		597.64		1047.1781073765				12423.554521

																		4		143.52		148.414939877		SSe = 10579.41										4		4967.23		6822.64								4		0.876		1.2566848001		B( 1)=  .1010996						4		3.997		3.1106																																28		12.00		493.5		479.50		196.0769726355				626.951521

																		6		260.39		280.0180231153		Rsq = 91.89803										6		11310.18		7571.84								6		2.383		1.6396417324		SSe = 1.01941						6		2.466		2.7642																																29		8.02		605.96		612.75		46.1671058355				7642.431241

																		8		487.56		479.4972512471												8		5944.72		7459.36		R=23,28						8		1.738		2.0573115177		Rsq = 51.86152						8		2.8096		2.7914		R=39,28																														30		5.99		812.35		667.43		21000.7480441249				86324.903721

																																																																																														31		4.01		751.21		629.37		14845.4321486083				54135.794241

																																																																																														32		3.02		737.72		589.75		21894.6062138632				48040.310761

																																																																																														33		2.03		701.46		553.27		21960.0564659621				33460.092241

																																																																																														34		1.00		518		532.04		197.1788835874				0.290521

																																																																																														35		0.49		545		529.60		237.2490440639				700.184521

																																																																																																		518.5391428571

																																				b3												n1												n2

																																		1		7224.67		4554.02								1		1.143		0.7602								1		5.442		4.4969

																																		2		2370.99		5596.08								2		0.528		0.9443								2		2.193		3.8982

																																		4		5056.69		7064.72								4		0.882		1.3089								4		4.0399		3.0608

																																		6		12058.11		7712.72								6		2.429		1.6687								6		2.549		2.7034

																																		8		5758.44		7540.08		R=25,3						8		1.72		2.0237		R=47,62						8		2.756		2.826		R=59,2

																																																		b3										n1

																																																1		4109.784		2306.157						1		0.939		0.6595

																																																2		3567.89		4306.067						2		0.665		0.8687

																																																4		2739.92		7162.707						4		0.6705		1.2805

																																																6		14664.79		8495.107						6		2.54		1.6835

																																																8		6239.97		8303.267		R=70,6				8		1.76		2.0777		R=50,48

																																																												n1				Степень =  1.610699

																																																										1		0.643		0.5817		B( 0)=  .4993933

																																																										2		0.676		0.7514432732		B( 1)=  8.272517E-02

																																																										4		1.247		1.2695877408		SSe = 1.544537E-02

																																																										6		2.049		1.9792293893		Rsq = 99.56325

																																																										8		2.826		2.8512332714
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		6		6

		8		8



0.8899
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277.0706741625

487.48

475.940647486



Соотношение
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0.0044

-16.768
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1.159

0.8269
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63.424

156.92
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143.52
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260.39
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6234.74

4083.19
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1.0906

0.7811
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7224.67
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1.143

0.7602
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0.9443
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5.442
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1

2

4

6

8

Прочность, МПа

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		11.9969202772		11.9969202772		11.9969202772		11.9969202772		11.9969202772

		7.9897190747		7.9897190747		7.9897190747		7.9897190747		7.9897190747

		5.9999400006		5.9999400006		5.9999400006		5.9999400006		5.9999400006

		4.0372826098		4.0372826098		4.0372826098		4.0372826098		4.0372826098

		3.0169698303		3.0169698303		3.0169698303		3.0169698303		3.0169698303

		2.0047594289		2.0047594289		2.0047594289		2.0047594289		2.0047594289

		1.0119089282		1.0119089282		1.0119089282		1.0119089282		1.0119089282

		0.5039344885		0.5039344885		0.5039344885		0.5039344885		0.5039344885



1

2

4

6

8

0.1

0.001

0.001

260.59

493.5

0.1

225

225

659.81

605.96

0.1

364.18

364.18

823.14

812.35

248

604.01

604.01

782.21

751.21

285.6

672.76

672.76

716.17

768.86

361.69

746.08

746.08

650.48

701.46

247.87

638.31

638.31

595.96

749.78

173.49

506.66

506.66

290.053

545.04



		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5

		1		1		1		1		1

		2		2		2		2		2

		3		3		3		3		3

		4		4		4		4		4

		6		6		6		6		6

		8		8		8		8		8

		12		12		12		12		12



1

2

4

6

8

Прочность, МПа

28.6416786216

36.0430234772

36.0281005331

59.723907533

52.9599652073

35.7351461809

50.189615876

47.8718235825

61.9111390156

53.2042039866

35.4806314067

58.2802153169

65.7390131944

69.3254180284

55.229661084

28.5627270071

53.1996494535

73.7973818039

76.8329344801

58.8753633493

20.6485138011

42.9796224708

73.1618517863

81.3566966824

62.8879294623

9.1555195865

22.2282119656

55.6866876729

76.8900016026

66.7414315059

4.9715977258

10.3762674435

33.1655896502

58.0727056415

61.374835577

6.3424

7.8280744612

14.8414939877

28.0018023115

47.9497251247



		

																																				Соотнош ДМА/ПБ				Соотнош ДМА/ПБ				Соотнош ДМА/ПБ				Соотнош ДМА/ПБ				Соотнош ДМА/ПБ				Соотнош ДМА/ПБ				% kat		Соотнош ДМА/ПБ

								Соотношение																												1		0.5		1		1		1		2		1		3		1		4		1		1.5				0.5		1		1.5		2		3		4

						ДМА %		ДМА		ПБ		ДМА %		ПБ%		% kat																				0.67		0.33		0.5		0.5		0.33		0.67		0.25		0.75		0.2		0.8		0.4		0.6		1		10.9720787964		15.8272641694		17.3180614635		17.5650709476		16.8481089066		15.7371983547

						66.6666666667		1		0.5		0.5		0.25		0.75		6.8847984198																		1.33		0.67		1		1		0.67		1.33		0.5		1.5		0.4		1.6		0.8		1.2		2		25.9639567259		35.7351461809		38.1271988555		37.7972342848		34.7767894421		31.4993494119																																				ПБ\ДМА		Прочн

												1		0.5		1.5		19.0413590747																		2		1		1.5		1.5		1		2		0.75		2.25		0.6		2.4		1.2		1.8		3		35.4806314067		49.5281901787		51.8718311018		50.189615876		44.3668331217		39.0759532177																																				0.25		21.6

												2		1		3		35.4806314067																		2.67		1.33		2		2		1.33		2.67		1		3		0.8		3.2		1.6		2.4		4		40.5437404833		58.2802153169		60.2347062227		57.1649415195		49.3498968614		43.2245660828

												3		1.5		4.5		42.0167874317																		3.33		1.67		2.5		2.5		1.67		3.33		1.25		3.75		1		4		2		3		5		42.8804072946		63.8642565405		65.618519808		61.8390428939		53.3701403506		47.8718235825																																				0.5		48

												4		2		6		42.9796224708																		4		2		3		3		2		4		1.5		4.5		1.2		4.8		2.4		3.6		6		42.9796224708		67.7118498832		69.7104867041		65.7390131944		58.2537354387		54.4216652477																																				1		67.2

												6		3		9		38.9182183667																		4.67		2.33		3.5		3.5		2.33		4.67		1.75		5.25		1.4		5.6		2.8		4.2		7		42.0022364259		70.6803841334		73.3691774462		69.7830813361		64.0450100765		61.9814837741																																				2

												8		4		12		33.1655896502																		5.33		2.67		4		4		2.67		5.33		2		6		1.6		6.4		3.2		4.8		8		40.7552474884		73.1618517863		76.7857233197		73.8442602529		69.3254180284		67.7936355218																																				1.5		82

																																				6.67		3.33		5		5		3.33		6.67		2.5		7.5		2		8		4		6		10		36.9539685187		76.7046848164		81.3566966824		77.3416061927		66.7617058654		55.229661084																																				3		63

																																				8		4		6		6		4		8		3		9		2.4		9.6						12		33.1655896502		76.8900016026		76		62.8879294623		17.1034538456		30																																				4		56.5

																																								7		7																		13.33						66.7

																																																												14						61

								Соотношение

								ДМА		ПБ		ДМА %		ПБ%		% kat																																				25.3

								1		1		0.5		0.5		1		15.8272641694																																																																																										ПБ+ДМА		Прочн

												1		1		2		35.7351461809																																																																																										1.75		25

												2		2		4		58.2802153169																																																																		Соотношение ДМА:ПБ=1:1,5																								3.33		63

												3		3		6		67.7118498832																																																																																										6.67		73

												4		4		8		73.1618517863																																																																																										10		78

												6		6		12		76.8900016026																																																																																										13.33		66.4

												8		8		16		61.374835577

								Соотношение

								ДМА		ПБ		ДМА %		ПБ%		% kat

								1		2		0.5		1		1.5		28.6416786216

												1		2		3		50.189615876

												2		4		6		65.7390131944

												3		6		9		76.8329344801

												4		8		12		62.8879294623

								Соотношение

								ДМА		ПБ		ДМА %		ПБ%		% kat

								1		3		0.2		0.6		0.8		12.3345358242

												0.3		0.9		1.2		21.1313352224

												0.4		1.2		1.6		28.6992854108

												0.5		1.5		2		34.7767894421

												1		3		4		49.3498968614

												2		6		8		69.3254180284

												3		9		12		17.1034538456

								Соотношение

								ДМА		ПБ		ДМА %		ПБ%		% kat

								1		4		0.2		0.8		1		15.7371983547

												0.3		1.2		1.5		24.8139344038

												0.4		1.6		2		31.4993494119

												0.5		2		2.5		36.0430234772

												1		4		5		47.8718235825

												2		8		10		55.229661084

												2.2		8.8		11		23.5984009942
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Диаграмма3
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Фосфозен 1

		

				Добавка-Фосфазен 1(Линейный алкоксифосфазен на основе диметакрилата глицериена (ДМГ))

				P(OH)(O-CH-(CH2-O-CO-C(CH3)=CH2)2)=N-

				Наполнителть

				СП=75%

				МП=25%

				ПБ=6 масс.% (от связки)

				Связка (15 масс. %)

				ММА=80%

				МАК=20%

				ДМА=1,5 масс.%(от связки)

						Добавка				Прочность (МПа)								Учет поправки

				№		масс %(от связки)				Сред		Мед		Rm				Сред

						0				72.9		64.4		72				125.6		126.04		Степень =  1.088889

				328		0.5		81.9						83.2						127.5824640883		B( 0)=  126.0424

				329		1		74.1		77.5		71.2						130.2		129.202		B( 1)=  3.387317

				330		2				78		76.3		75.3				130.7		132.2268647096		B( 2)= -.2246572

				331		3		76.3		85.1								137.8		134.7823342298		SSe = 22.59185

				332		5				82.6		82.5		81.1				135.3		138.0921139826		Rsq = 83.76289

						6.4														138.7862905762

				333		8				87.2				90				139.9		137.7943891102

				334		10				80.3		79.2		76.3				133		133.7147077701
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Фосфазен 2

		

				Добавка-Фосфазен 2(Линейный алкоксифосфазен на основе в-гидроксиэтилметакрилата))

				P(OH)(O-CH2-CH2-O-CO-C(CH3)=CH2)=N-

				Наполнителть

				СП=75%

				МП=25%

				ПБ=6 масс.% (от связки)

				Связка (15 масс. %)

				ММА=80%

				МАК=20%

				ДМА=1,5 масс.%(от связки)

						Добавка				Прочность (МПа)						Учет поправки

				№		масс %(от связки)				Сред		Мед		Rm		Сред

						0				72.9		64.4		72		125.6		127.6		Степень =  1.564814

				335		0.5				78.5		78		78.1		131.2		128.2		B( 0)=  127.6115

				336		1				77.8		83.1		83.3		130.5		129.3		B( 1)=  1.791047

				337		2				76		67.9		76		128.7		132.5		B( 2)= -4.362856E-02

				338		3		79.7		84.8				86.8		137.5		136.2		SSe = 31.74106

				339		5				91.3		87.6		96.9		144		143.1		Rsq = 90.41693

						7												146.0

				340		8				91.4		82.5		86.4		144.1		144.7

				341		10				82.1		81.7		81.5		134.8		134.6
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Пента 61

		

				Добавка-Пента 61 (3-[N,N-Бис(2-гидрокси-3-метакрилокси-пропил)амино]пропилтриэтоксисилан)

				Наполнителть

				СП=75%

				МП=25%

				ПБ=6 масс.% (от связки)

				Связка (15 масс. %)

				ММА=80%

				МАК=20%

				ДМА=1,5 масс.%(от связки)

						Добавка				Прочность (МПа)						Учет поправки

				№		масс %(от связки)				Сред		Мед		Rm		Сред

						0				72.9		64.4		72		125.6		124.6

				342		0.5				74.2		72.4		75.2		126.9		126.8

				343		1				73.6		72.4		74.6		126.3		128.8		R=90,64

				344		2				79.2		79.2		83.2		131.9		132.4

				345		3				84.5		88.8		89.4		137.2		135.3

				346		5				87.9				88.3		140.6		139.1

						6.9												140.4

				347		8				84.3		78.3		86		137		140.0

				348		10				86.1		85.9		84.9		138.8		137.4
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Пента 62

		

				Добавка-Пента 62 (биконденсат)

				Наполнителть

				СП=75%

				МП=25%

				ПБ=6 масс.% (от связки)

				Связка (15 масс. %)

				ММА=80%

				МАК=20%

				ДМА=1,5 масс.%(от связки)

						Добавка				Прочность (МПа)						Учет поправки

				№		масс %(от связки)				Сред		Мед		Rm		Сред

						0				72.9		64.4		72		125.6		126.1		.6599987

				349		0.5				78.1						130.8		130.1		140.4153

				350		1		71.4										133.0		126.0644

				351		2				84						136.7		136.6		SSe = 4.213471        Rsq =  99.08

				352		3				85.6						138.3		138.4

				353		5				85.6						138.3		139.9

				354		8				88.2						140.9		140.3

				355		10				88.5						141.2		140.4





Пента 62
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АК

		

				Добавка-Акриловая кислота

				CH2=CH-COOH

				Наполнителть

				СП=75%

				МП=25%

				ПБ=6 масс.% (от связки)

				Связка (15 масс. %)

				ММА=80%

				МАК=20%

				ДМА=1,5 масс.%(от связки)

				Добавка				Прочность (МПа)						Учет поправки

		№		АК %				Сред		Мед		Rm		Сред

				0		0.000		72.9		64.4		72		125.6		125.6		127.4389            .1000000

		375		0.5		0.017		82.5		82.5		87.4		135.2		134.6		125.5898            10.31784

		376		1		0.033		80.1		81.4		79.3		132.8		133.7		16.05264

		377		2		0.067		67.6		67.9		67.9				131.7		SSe = 8.184676        Rsq =  91,52

		378		3		0.100		77.8		80.2		79.2		130.5		130.1

		379		5		0.167						63				127.9

		380		8		0.267		74.6		75.2		74.6		127.3		126.7

		381		10		0.333		71.5				70.7		124.2		126.4

		382		20		0.667		75.8		69.1		68.5		128.5		126.8

		383		30		1.000		74		71.8		74.1		126.7		127.4
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АКМ

		

				Добавка-Акриламид

				CH2=CH-CONH2

				Наполнителть

				СП=75%

				МП=25%

				ПБ=6 масс.% (от связки)

				Связка (15 масс. %)

				ММА=80%

				МАК=20%

				ДМА=1,5 масс.%(от связки)

				Добавка				Прочность (МПа)						Учет поправки

		№		АКМ%				Сред		Мед		Rm		Сред

				0				72.9		64.4		72		125.6		126.0		Степень =  .5292185

		384		0.5		0.005		78.5		78.5		84.2				121.9		B( 0)=  125.9876

		385		1		0.01		69.9		71.3		70.7		122.6		120.4		B( 1)= -6.750601

		386		2		0.02		64.1		55.8		64.1		116.8		118.6		B( 2)=  1.149275

		387		3		0.03		74		74.6		74				117.6		SSe = 10.93672

		388		5		0.05		78				82.1				116.5		Rsq = 89.16816

		389		8		0.08		78.6		80.2		78.6				116.1

		390		10		0.1		62.9		62.9		62.4		115.6		116.3

		391		20		0.2		69				59.2		121.7		120.4

		392		30		0.3		73.5		73.5		82.6		126.2		127.2





АКМ

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



бис-АКМ

		

				Добавка-N,N-Метилен-бисакриламид

				(CH2=CH-CONH)2CH2

				Наполнителть

				СП=75%

				МП=25%

				ПБ=6 масс.% (от связки)

				Связка (15 масс. %)

				ММА=80%

				МАК=20%

				ДМА=1,5 масс.%(от связки)

				Добавка				Прочность (МПа)						Учет поправки

		№		БИС-АКМ%				Сред		Мед		Rm		Сред

				0		0.000		72.9		64.4		72		125.6		126.9		110.9514            1.320390

		402		0.5		0.017		69.8		78		67.5		122.5		122.8		126.8869            14.23077

		403		1		0.033		84.6		84.8		85.6				118.9		-1071.645

		404		2		0.067		83.2		71.2		87.4				114.6		SSe = 12.05734        Rsq =  93.85

		405		3		0.100		61.7		53.1		62		114.4		113.8

		406		5		0.167		63.1		65.7		64.6		115.8		116.7

		407		8		0.267		67.9		69		67.4		120.6		120.4

		408		10		0.333		69.6		71.2		68.8		122.3		120.8

		409		20		0.667		65.5		65.7		65.2		118.2		116.3

		410		30		1.000		56.5		54.7		56.9		109.2		111.0
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Сводный

		

				Связка-ММА/МАК=80/20

										Оптимальное														Оптимальное

										содержание				Прочность										содержание				Прочность

										масс. ч. %				МПа										масс. ч. %				МПа

				Фосфазен 1				1		6.4				138.8				Фосфазен 1				1		6.4				138.8

				Фосфазен 2				2		7				146.0				Фосфазен 2				2		7				146.0

				Пента 61				3		10				139.3				Пента 61				3		6.9				140.4

				Пента 62				4		8				140.3				Пента 62				4		8				140.3

				АК				5		0.5				134.6				Без добавки				5		0				125.6

				АКМ				6		30				127.2

				бис-АКМ				7		0.5				122.8

				Без добавки				8		0				125.6

						0		125.6		126.04		0		125.6		127.6				0		125.6		124.6		0		125.6		126.1

						0.5				127.5824640883		0.5		131.2		128.2				0.5		126.9		126.8		0.5		130.8		130.1

						1		130.2		129.202		1		130.5		129.3				1		126.3		128.8		1				133.0

						2		130.7		132.2268647096		2		128.7		132.5				2		131.9		132.4		2		136.7		136.6

						3		137.8		134.7823342298		3		137.5		136.2				3		137.2		135.3		3		138.3		138.4

						5		135.3		138.0921139826		5		144		143.1				5		140.6		139.1		5		138.3		139.9

						6.4				138.7862905762		7				146.0				6.9				140.4		8		140.9		140.3

						8		139.9		137.7943891102		8		144.1		144.7				8		137		140.0		10		141.2		140.4

						10		133		133.7147077701		10		134.8		134.6				10		138.8		137.4
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Диаграмма4
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53.2089434502

52.965154374

28.6416786216

35.7351461809

35.4806314067

28.5627270071

20.6485138011

9.1555195865

4.9715977258

6.3424



По ПБ % масс

		

																																																																																				ПБ=2% масс				ПБ=4% масс				ПБ=6% масс				ПБ=8% масс

				ПБ=1% масс																ПБ=2% масс																ПБ=4% масс														ПБ=6% масс																ПБ=8% масс																ДМА % масс		Vуд		Pr		Vуд		Pr		Vуд		Pr		Vуд		Pr

				ДМА % масс		Vуд		Pr												ДМА % масс		Vуд		Pr						Степень =  .3148151						ДМА % масс		Vуд		Pr						Степень =  2.244238				ДМА % масс		Vуд(расч)		Pr(расч)				Pr(эксп)		Vуд(эксп)				Степень =  2.305554		ДМА % масс		Vуд		Pr						Степень =  1.422839						12.00		15.35		2.7676126008		20.3377356202		13.7621485621		14		20.1748889677		18		14.0582999803

				12.00		14.5		6.3												12.00		15.35		7.8		2.7676126008				B( 0)=  177.3099						12.00		20.3377356202		14.8		13.7621485621				B( 0)=  62.7729				12.00		13.05		28.0		29.2149497045		26.1		12.889				B( 0)=  80.73689		12.00		8.26		47.9		48.5393243684				B( 0)=  65.56841						8.04		11.16		19.4592536881		14.3310010352		40.3968432179		13.05		29.2149497045		8.26		48.5393243684

				8.04		11.4		4.9												8.04		11.16		10.3		19.4592536881				B( 1)= -73.8352						8.04		14.3310010352		32.8		40.3968432179				B( 1)= -5.747284E-02				7.98		9.14		58.3		58.0169282442		66.0		9.934				B( 1)= -.1403172		8.04		5.85		61.2		55.1259709095				B( 1)= -.8546712						5.98		9.19		28.7844074429		10.655674845		51.2500871309		9.24		57.4342640992		5.85		55.1259709095

				5.98		9.4		9.2												5.98		9.19		22.4		28.7844074429				SSe = 601.9323						5.98		10.655674845		55.9		51.2500871309				SSe = 1177.973				6.00		5.39		76.9		73.9838016786		78.0		4.800				SSe = 47.29758		5.98		3.27		66.7		60.9978480802				SSe = 106.2119						4.04		7.52		37.8824115129		7.390776932		57.6938592377		5.36		74.0842063712		3.27		60.9978480802

				4.04		10.0		20.3												4.04		7.52		42.5		37.8824115129				Rsq = 77.58534						4.04		7.390776932		73.0		57.6938592377				Rsq = 61.90595				4.00		3.14		81.4		78.7983042862		78.2		3.721				Rsq = 97.66802		4.04		2.23		63.0		62.920361375				Rsq = 59.99551						2.98		6.70		42.8532537199		5.9332993504		59.6665020168		3.15		78.7848593688		2.23		62.920361375

				2.98		12.0		28.7												2.98		6.70		53.4		42.8532537199										2.98		5.9332993504		73.7		59.6665020168								2.99		3.56		76.8		78.1488843477		71.6								2.98		2.89		58.8		61.7245989566										2.06		6.07		47.0170381552		5.0646122405		60.5930355685		3.57		78.1273125568		2.89		61.7245989566

				2.06		14.7		35.2												2.06		6.07		58.2		47.0170381552										2.06		5.0646122405		66.5		60.5930355685								2.01		5.26		69.4		74.3581781216		71.5								2.06		4.11		55.4		59.2523889462										1.00		5.47		51.1919424652		5.0727396126		60.5852024404		5.15		74.6588331907		4.11		59.2523889462

				1.00		19.0		35.8												1.00		5.47		50.3		51.1919424652										1.00		5.0727396126		48.0		60.5852024404								1.27		7.26		63.7		67.3646643856		59.6		7.032						1.00		5.53		53.2		55.9385039618										0.56		5.33		52.1941210871		6.2655891821		59.2635912902		8.04		63.8451009014		5.53		55.9385039618

				0.56		20.9		30.0												0.56		5.33		38.3		52.1941210871										0.56		6.2655891821		37.5		59.2635912902								0.52		9.13		59.8		58.0988026456		63.1		9.192						0.56		5.75		53.0		55.3695108975												3		72.9377890763						9.08		58.3669874595		5.75		55.3695108975

																																																		ПБ=6% масс

																																												Степень =  2.238682						ДМА % масс		mc(расч)		Pr(расч)				Pr(эксп)		mc(эксп)

																																												B( 0)=  80.71259						12.00		0.63		28.0		29.3088361457		26.1		0.6186616779

																																												B( 1)= -146.5877						7.98		0.44		58.3		57.5538738544		66.0		0.4768358797

																																												SSe = 59.0728						6.00		0.26		76.9		73.6057890777		78.0		0.230400552

																																												Rsq = 97.05773						4.00		0.15		81.4		78.6028922756		78.2		0.1785915

																																																		2.99		0.17		76.8		77.9182600007		71.6				0.7362070912

																																																		2.01		0.25		69.4		73.9896248168		71.5				0.0829166873

																																																		1.27		0.35		63.7		66.8912175892		59.6		0.3375015175

																																																		0.52		0.44		59.8		57.6351464041		63.1		0.4412146379
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По всему массиву
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		20.1		20.1		20.1		20.1

		30		30		30		30

		45.2		45.2		45.2		45.2

		67.24		67.24		67.24		67.24

		71.76		71.76		71.76		71.76

		70.1		70.1		70.1		70.1

		60.31		60.31		60.31		60.31

		40.66		40.66		40.66		40.66
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						m %		Pr

				1		0.721		7.828		20.4839691537

				2		0.524		10.255		35.4462153936				Степень =  .7940331

				3		0.432		22.387		42.8292806917				B( 0)=  87.33424

				4		0.354		42.526		49.3843180815				B( 1)= -86.64149

				5		0.315		53.370		52.7028023096				SSe = 5948.31

				6		0.285		58.239		55.3427284368				Rsq = 68.42706

				7		0.257		50.282		57.8639793729

				8		0.251		38.317		58.4506982154

				9		0.956		14.841		3.7426348628

				10		0.674		32.812		24.0268564824

				11		0.501		55.899		37.2996298177

				12		0.347		72.985		49.9135426979

				13		0.279		73.728		55.9024074533

				14		0.238		66.499		59.6149183044

				15		0.238		47.979		59.5796055546

				16		0.294		37.497		54.5126140037

				17		0.613		28.002		28.5635329894

				18		0.434		57.677		42.6437735649

				19		0.252		77.012		58.3389734084

				20		0.148		81.451		68.3380806333

				21		0.168		76.705		66.3384888811

				22		0.242		69.813		59.2288100019

				23		0.378		61.939		47.3410727006

				24		0.427		59.895		43.2694878182

				25		0.388		47.950		46.4753244459

				26		0.275		61.211		56.2497769571

				27		0.154		66.748		67.7480506115

				28		0.105		63.038		72.8975034859

				29		0.136		58.794		69.554976153

				30		0.193		55.413		63.866436428

				31		0.260		53.209		57.626088551

				32		0.270		52.965		56.6571817597

				33		0.681		28.642		23.469803358

				34		0.538		35.735		34.3951614222

				35		0.441		35.481		42.0676980635

				36		0.471		28.563		39.6994757028

				37		0.563		20.649		32.4322576328

				38		0.693		9.156		22.5911185752

				39		0.893		4.972		8.1518170652

				40		0.981		6.342		1.9963178589
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Диаграмма1

		21.2119236725		21.2119236725

		38.481230239		38.481230239

		55.8074551651		55.8074551651

		59.1357577409		59.1357577409

		68.0135773356		68.0135773356

		69.3840328314		69.3840328314

		73.9005367304		73.9005367304

		77.5164618564		77.5164618564

		89.5704174286		89.5704174286

		90.2830181385		90.2830181385

		99.5271632808		99.5271632808

		104.2742859344		104.2742859344

		121.1726907005		121.1726907005

		127.5065773385		127.5065773385

		131.1074478139		131.1074478139

		146.1619349586		146.1619349586

		149.5798802353		149.5798802353

		151.5722620142		151.5722620142

		170.3995356831		170.3995356831

		170.4443431836		170.4443431836

		175.0124514566		175.0124514566

		191.2189850426		191.2189850426

		193.7246435507		193.7246435507

		205.8590311229		205.8590311229

		213.8566397603		213.8566397603

		221.3443811724		221.3443811724

		222.6945537943		222.6945537943

		233.0529590825		233.0529590825

		233.2585298557		233.2585298557

		266.0164434558		266.0164434558

		346.9750708191		346.9750708191

		581.7206381317		581.7206381317



0.9558735741

0.9301208735

0.7213713442

0.766804629

0.5377033743

0.6187058186

0.6735570487

0.5932040949

0.5242928011

0.5300797818

0.6133415336

0.5209725452

0.388032

0.4921606831

0.4414700124

0.4704155902

0.2597436371

0.4062548251

0.5008167177

0.4028549198

0.4344057754

0.3625982293

0.4321359682

0.3446324429

0.2519181831

0.2947129127

0.3473665158

0.2813093413

0.2704576786

0.2748983419

0.3535650882

0.2569826133

0.1478923361

0.2547927366

0.2788650695

0.2538177983

0.3150780911

0.2547632763

0.1677601907

0.2547859568

0.2380367753

0.2575663879

0.2851332847

0.2743452307

0.2422202315

0.2778158587

0.2384187618

0.2975239364

0.2571267938

0.3128731295

0.2944826916

0.3287146028

0.250696249

0.3317086052

0.3777055111

0.3559206352

0.5629330731

0.3564217047

0.4267595637

0.4436375107

0.6928520617

0.669982907

0.892813448

0.9012070318



Лист1

		

								ПБ=6%																		ПБ=4%

						ДМА масс ч %		А(эксп)		A(расч)		Mr(эксп)		Mr(расч)		ДМА масс ч %		8						ДМА масс ч %		А(эксп)		А(расч)		Mr(эксп)		Mr(расч)		ДМА масс ч %		8

						12.00				0.2394047049		70		69.4		12.00		0.6186616779		0.6133415336				12.00		0.0722		0.0984289991		14		21.2		12.00				0.9558735741

						8.14		0.3633		0.3116607317		121.0		98.6		7.98		0.4768358797		0.4296500002				7.99		0.1471		0.2142871887		36		59.9		7.99		0.752703316		0.6694211806

						5.91		0.348		0.365643662		114.2		122.0		6.00		0.230400552		0.2535634822				5.99		0.3561		0.2915078033		118		90.2		5.99		0.4107880774		0.501144997

						3.95		0.3643		0.4292005623		121.4		151.1		4.00		0.1785915		0.1474492948				4.02		0.4114		0.3787855772		143		127.9		4.02		0.2408269627		0.345979288

						3.00		0.5154		0.468634794		192.9		169.9		2.99		0.3		0.167156553				3.02		0.3547		0.4282379866		117		150.7		3.02		0.4510594513		0.280998725

						2.00		0.4536		0.5209189849		162.7		195.6		2.01				0.2473560205				2.00				0.4823470988				176.6		2.00		0.1286033194		0.2363723043

						1.06		0.6306		0.5887574647		252.4		230.3		1.27		0.3375015175		0.3412276605				1.01		0.4942		0.5409472868		182		205.7		1.01		0.1623334793		0.2382126431

						0.56		0.6711		0.6559773016		274.2		266.0		0.52		0.4412146379		0.4289762313				0.50		0.6427		0.5767184285		259		224.1		0.50		0.359412289		0.3389501829
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						Mr(расч)		m, %(расч)																																																																																																														84.6854939909		0.68103														233.2585298557		0.5629330731

						84.6854939909		0.68103																																																																																																																														346.9750708191		0.6928520617

						55.8074551651		0.5377033743																																																																																																																														581.7206381317		0.892813448

						77.5164618564		0.4414700124																																																																																																														151.5974540917		0.470753898														803.2256113414		0.9810915944

						151.5974540917		0.470753898																																																																																		233.2585298557		0.5629330731														1		21.21		0.0020895236		0.9559		0.9301																				170.3995356831		0.3150780911

						233.2585298557		0.5629330731																																																																																		346.9750708191		0.6928520617														2		38.48		0.0318641901		0.7214		0.7668		.9000000            1.101437																		191.2189850426		0.2851332847

						346.9750708191		0.6928520617																																																																																		581.7206381317		0.892813448														3		55.81		0.0617369917		0.5377		0.6187		.9397084            3.511294																		213.8566397603		0.2571267938

						581.7206381317		0.892813448																																																																																		803.2256113414		0.9810915944														4		59.14		0.0674754444		0.6736		0.5932		-8.559265																		222.6945537943		0.250696249

						38.481230239		0.7213713442																																																																																		38.481230239		0.7213713442														5		68.01		0.0827820299		0.5243		0.5301		SSe = .1764558        Rsq =  83.06																		175.0124514566		0.2380367753

						68.0135773356		0.5242928011																																																																																		170.3995356831		0.3150780911														6		69.38		0.0851448842		0.6133		0.5210																				205.8590311229		0.2384187618

						104.2742859344		0.4321359682																																																																																		191.2189850426		0.2851332847														7		73.90		0.0929319599		0.3880		0.4922																				221.3443811724		0.2944826916

						146.1619349586		0.3535650882																																																																																		213.8566397603		0.2571267938														8		77.52		0.0991663135		0.4415		0.4704																				170.4443431836		0.1677601907

						170.3995356831		0.3150780911																																																																																		222.6945537943		0.250696249														9		89.57		0.1199489956		0.2597		0.4063																				193.7246435507		0.2422202315

						191.2189850426		0.2851332847																																																																																		21.2119236725		0.9558735741														10		90.28		0.1211776175		0.5008		0.4029																				233.0529590825		0.3777055111

						213.8566397603		0.2571267938																																																																																		175.0124514566		0.2380367753														11		99.53		0.1371157988		0.4344		0.3626																				266.0164434558		0.4267595637

						21.2119236725		0.9558735741																																																																																		205.8590311229		0.2384187618														12		104.27		0.145300493		0.4321		0.3446

						59.1357577409		0.6735570487																																																																																		221.3443811724		0.2944826916														13		121.17		0.1744356736		0.2519		0.2947

						90.2830181385		0.5008167177																																																																																		170.4443431836		0.1677601907														14		127.51		0.1853561678		0.3474		0.2813

						127.5065773385		0.3473665158																																																																																		193.7246435507		0.2422202315														15		131.11		0.1915645652		0.2705		0.2749

						151.5722620142		0.2788650695																																																																																		233.0529590825		0.3777055111														16		146.16		0.2175205775		0.3536		0.2570

						175.0124514566		0.2380367753																																																																																		266.0164434558		0.4267595637														17		149.58		0.2234135866		0.1479		0.2548

						205.8590311229		0.2384187618																																																																																																		18		151.57		0.2268487276		0.2789		0.2538																57.6814682535		0.1930067408

						69.3840328314		0.6133415336																																																																																																		19		170.40		0.2593095443		0.3151		0.2548

						99.5271632808		0.4344057754																																																																																																		20		170.44		0.2593867986		0.1678		0.2548

						121.1726907005		0.2519181831																																																																																																		21		175.01		0.2672628473		0.2380		0.2576

						149.5798802353		0.1478923361																																																																																																		22		191.22		0.2952051466		0.2851		0.2743

						170.4443431836		0.1677601907																																																																																																		23		193.72		0.2995252475		0.2422		0.2778

						193.7246435507		0.2422202315																																																																																																		24		205.86		0.3204466054		0.2384		0.2975

						233.0529590825		0.3777055111																																																																																																		25		213.86		0.3342355858		0.2571		0.3129

																																																																																																										26		221.34		0.3471454848		0.2945		0.3287

						73.9005367304		0.388032																																																																																																		27		222.69		0.3494733686		0.2507		0.3317

						49.6214458488		0.2749891554																																																																																																		28		233.05		0.3673326881		0.3777		0.3559

						40.5115911551		0.1537009453																																																																																																		29		233.26		0.3676871204		0.5629		0.3564

						40.2608589198		0.1046698507																																																																																						49.6214458488		0.2749891554										30		266.02		0.4241662818		0.4268		0.4436

						46.0899444893		0.1360609729																																																																																						40.5115911551		0.1537009453										31		346.98		0.5637501221		0.6929		0.6700

						57.6814682535		0.1930067408																																																																																						40.2608589198		0.1046698507										32		581.72		0.9684838588		0.8928		0.9012

						89.5704174286		0.2597436371																																																																																						46.0899444893		0.1360609729										33		803.23		0.9811
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Планирование

		

		1)		Наполнитель для ММА (m=800г)								№		Добавка				% масс		масса, г				2)		Наполнитель для ММА (m=800г)								№		Добавка				% масс		масса, г

				СП=75% (600г)								300		Фосфазен 1				0.5		0.075						СП=75% (600г)								328		Фосфазен 1				0.5		0.075

				МП=25% (200г)								301		Фосфазен 1				1		0.15						МП=25% (200г)								329		Фосфазен 1				1		0.15

				ПБ=6 масс. % (от связки) (7,2г)								302		Фосфазен 1				2		0.3						ПБ=6 масс. % (от связки) (7,2г)								330		Фосфазен 1				2		0.3

												303		Фосфазен 1				3		0.45														331		Фосфазен 1				3		0.45

				Связка (15 масс. %)								304		Фосфазен 1				5		0.75						Связка (15 масс. %)								332		Фосфазен 1				5		0.75

				ММА=100% (120г)								305		Фосфазен 1				8		1.2						ММА=75% (90г)								333		Фосфазен 1				8		1.2

				ДМА=4 масс. % (4,8г)								306		Фосфазен 1				10		1.5						МАК=25% (30 г)								334		Фосфазен 1				10		1.5

												307		Фосфазен 2				0.5		0.075						ДМА=2 масс. % (2,4г)								335		Фосфазен 2				0.5		0.075

				На  замес 100г наполнтеля, 15г связки								308		Фосфазен 2				1		0.15						На  замес 100г наполнтеля, 15г связки								336		Фосфазен 2				1		0.15

				Добавка %		масса, г						309		Фосфазен 2				2		0.3						Добавка %		масса, г						337		Фосфазен 2				2		0.3

				(от связки)								310		Фосфазен 2				3		0.45						(от связки)								338		Фосфазен 2				3		0.45

				0.5		0.075						311		Фосфазен 2				5		0.75						0.5		0.075						339		Фосфазен 2				5		0.75

				1		0.15						312		Фосфазен 2				8		1.2						1		0.15						340		Фосфазен 2				8		1.2

				2		0.3						313		Фосфазен 2				10		1.5						2		0.3						341		Фосфазен 2				10		1.5

				3		0.45						314		Пента 61				0.5		0.075						3		0.45						342		Пента 61				0.5		0.075

				5		0.75						315		Пента 61				1		0.15						5		0.75						343		Пента 61				1		0.15

				8		1.2						316		Пента 61				2		0.3						8		1.2						344		Пента 61				2		0.3

				10		1.5						317		Пента 61				3		0.45						10		1.5						345		Пента 61				3		0.45

												318		Пента 61				5		0.75														346		Пента 61				5		0.75

												319		Пента 61				8		1.2														347		Пента 61				8		1.2

												320		Пента 61				10		1.5														348		Пента 61				10		1.5

												321		Пента 62				0.5		0.075														349		Пента 62				0.5		0.075

												322		Пента 62				1		0.15														350		Пента 62				1		0.15

												323		Пента 62				2		0.3														351		Пента 62				2		0.3

												324		Пента 62				3		0.45														352		Пента 62				3		0.45

												325		Пента 62				5		0.75														353		Пента 62				5		0.75

												326		Пента 62				8		1.2														354		Пента 62				8		1.2

												327		Пента 62				10		1.5														355		Пента 62				10		1.5

																		АК %		m(АК)		m(ММА)		ДМА(4 масс. %)																% масс		масса, г

												356		Акриловая к-та				1		0.15		14.85		0.6										375		Акриловая к-та				0.5		0.075

												357		Акриловая к-та				3		0.45		14.55		0.6										376		Акриловая к-та				1		0.15

												358		Акриловая к-та				5		0.75		14.25		0.6										377		Акриловая к-та				2		0.3

												359		Акриловая к-та				10		1.5		13.5		0.6										378		Акриловая к-та				3		0.45

												360		Акриловая к-та				20		3		12		0.6										379		Акриловая к-та				5		0.75

												361		Акриловая к-та				30		4.5		10.5		0.6										380		Акриловая к-та				8		1.2

												362		Акриловая к-та				40		6		9		0.6										381		Акриловая к-та				10		1.5

												363		Акриловая к-та				50		7.5		7.5		0.6										382		Акриловая к-та				20		3

												364		Акриловая к-та				70		10.5		4.5		0.6										383		Акриловая к-та				30		4.5

												365		Акриловая к-та				100		15		0		0.6

																																								% масс		масса, г

																		АКМ %		m(АКМ)														384		Акриламид				0.5		0.075

												366		Акриламид				0.5		0.075														385		Акриламид				1		0.15

												367		Акриламид				1		0.15														386		Акриламид				2		0.3

												368		Акриламид				2		0.3														387		Акриламид				3		0.45

												369		Акриламид				3		0.45														388		Акриламид				5		0.75

												370		Акриламид				5		0.75														389		Акриламид				8		1.2

												371		Акриламид				8		1.2														390		Акриламид				10		1.5

												372		Акриламид				10		1.5														391		Акриламид				20		3

												373		Акриламид				20		3														392		Акриламид				30		4.5

												374		Акриламид				30		4.5

																				бис-АКМ %				m(бис-АКМ)																		бис-АКМ %				m(бис-АКМ)

												393		N,N-Метилен-бисакриламид						0.5				0.075										402		N,N-Метилен-бисакриламид						0.5				0.075

												394		N,N-Метилен-бисакриламид						1				0.15										403		N,N-Метилен-бисакриламид						1				0.15

												395		N,N-Метилен-бисакриламид						2				0.3										404		N,N-Метилен-бисакриламид						2				0.3

												396		N,N-Метилен-бисакриламид						3				0.45										405		N,N-Метилен-бисакриламид						3				0.45

												397		N,N-Метилен-бисакриламид						5				0.75										406		N,N-Метилен-бисакриламид						5				0.75

												398		N,N-Метилен-бисакриламид						8				1.2										407		N,N-Метилен-бисакриламид						8				1.2

												399		N,N-Метилен-бисакриламид						10				1.5										408		N,N-Метилен-бисакриламид						10				1.5

												400		N,N-Метилен-бисакриламид						20				3										409		N,N-Метилен-бисакриламид						20				3

												401		N,N-Метилен-бисакриламид						30				4.5										410		N,N-Метилен-бисакриламид						30				4.5





Фосфазен1

		

				Добавка-Фосфазен 1(Линейный алкоксифосфазен на основе диметакрилата глицериена (ДМГ))

				P(OH)(O-CH-(CH2-O-CO-C(CH3)=CH2)2)=N-

				Наполнителть

				СП=75%

				МП=25%

				ПБ=6 масс.% (от связки)

				Связка (15 масс. %)

				ММА=100%

				ДМА=4 масс.%(то связки)

						Добавка				Прочность (МПа)								Учет поправки

				№		масс %(от связки)				Сред		Мед		Rm				Сред				Степень =  1.281276

						0				60.2		59.1		60.2				81		80.117		B( 0)=  80.11656

				300		0.5				60.5		65.9		60.2				81.3		81.6		B( 1)=  3.610323

				301		1		71.7						72.5						83.6		B( 2)= -.1597201

				302		2				66.7		69.6		73.1				87.5		87.9		SSe = 37.34655

				303		3				68.8		61.8		64.5				89.6		92.2		Rsq = 89.95242

				304		5				82.3		75.7		86				103.1		98.6

						6.5														100.5

				305		8				75.2		79.7		74.2				96		99.0

				306		10				71.1		75.2		71.5				91.9		90.7
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Фосфазен2

		

						Добавка-Фосфазен 2(Линейный алкоксифосфазен на основе в-гидроксиэтилметакрилата))

						P(OH)(O-CH2-CH2-O-CO-C(CH3)=CH2)=N-

						Наполнителть

						СП=75%

						МП=25%

						ПБ=6 масс.% (от связки)

						Связка (15 масс. %)

						ММА=100%

						ДМА=4 масс.%(то связки)

								Добавка				Прочность (МПа)								Учет поправки

						№		масс %(от связки)				Сред		Мед		Rm				Сред				Степень =  .5788069

								0				60.2		59.1		60.2				81.0		80.85		B( 0)=  80.85017

						307		0.5				65.2		65.2		68.8				86.0		86.795081564		B( 1)=  10.6973

						308		1				68.2		72.4		67.5				89.0		88.834		B( 2)= -2.712757

						309		2				71.2		76.3		65.9				92.0		90.7753209878		SSe = 6.175079

						310		3		63.7				57.5		64.7						91.3758194441		Rsq = 93.46809

								3.3														91.3925402241

						311		5				68.2		63.1		67.5				89.0		90.5195343941

						312		8				66.8		67.9		66.3				87.6		86.3616347613

						313		10				61.2		66.9		61.5				82.0		82.3907185146
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Пента 61

		

				Добавка-Пента 61 (3-[N,N-Бис(2-гидрокси-3-метакрилокси-пропил)амино]пропилтриэтоксисилан)

				Наполнителть

				СП=75%

				МП=25%

				ПБ=6 масс.% (от связки)

				Связка (15 масс. %)

				ММА=100%

				ДМА=4 масс.%

						Добавка				Прочность (МПа)								Учет поправки

				№		масс %(от связки)				Сред		Мед		Rm				Сред				.3742040

						0				60.2		59.1		60.2				81		80.2		100.7941

				314		0.5				60.2		62.9		57				81		83.7		80.18593

				315		1				68.3		65.1		69				89.1		86.6

				316		2				82		87		1		102.8				91.0

				317		3				72		64.6		72				92.8		94.1

				318		5				77.7		69.6		78.1				98.5		97.6

				319		8				68.8				68.7		89.6				99.8

				320		10				79.5		82.5		87.7				100.3		100.3

						20				79.8		78.6		78.3				100.6		100.8





Пента 61
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Пента 62

		

				Добавка-Пента 62 (биконденсат)

				Наполнителть

				СП=75%

				МП=25%

				ПБ=6 масс.% (от связки)

				Связка (15 масс. %)

				ММА=100%

				ДМА=4 масс.%

						Добавка				Прочность (МПа)								Учет поправки

				№		масс %(от связки)				Сред		Мед		Rm				Сред				Степень =  .4413584

						0				60.2		59.1		60.2				81		81.1		B( 0)=  81.12607

				321		0.5				72.9		72.9		76.4				93.7		93.4		B( 1)=  21.40927

				322		1				76.9		77.9		76.9				97.7		96.1		B( 2)= -6.389724

				323		2				75.2		73.5		82				96		98.4		SSe = 19.43565

				324		3		75.9		76.9		76.9		75.9				97.7		99.0		Rsq = 92.51193

						3.1														99.1

				325		5		78.8		80.4		87.1		80.4				101.2		98.2

				326		8				73.2		66.8		76				94		94.7

				327		10				70.5				71.3				91.3		91.5





Пента 62
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МАК

		

						ПБ=6 масс.%

						ДМА=4 масс. %

						МАК		sср.		sмед.		sRm

				0		0		78.4		67.0		78.4		80.831

				0.1		10		85						85.4780705523		74.62450            3

				0.128		12.8				21.1		47.0		88.7821921214		80.83125            7.392123

				0.2		20		99		67.6		68.8		97.2336139001		11478.00

				0.28		28								101.3129414314		SSe = 124.5347        Rsq =  84.23

				0.3		30		102.0		100.2		97.9		101.1608107112

				0.4		40		89.8		78.5		89.8		95.1803749799

				0.5		50		92		36.6				86.2695577943

				0.7		70		82.1		82.6		82.7		77.0231820715

				0.8		80		75.0						75.9054267114

				1		100		73.0		47.2		47.6		74.624

						МАК		sср.

				0		0		78.4		77.7		72.80279            1.984327

				10		0.1		85		86.7		77.73457            3.764481

				12.8		0.128				90.8		1356.608

				20		0.2		102		100.8		SSe = 18.47733        Rsq =  98.88

				28		0.28				107.9

				30		0.3		110.0		108.8

				40		0.4		105.0		108.0

				50		0.5		102		100.5

				70		0.7		82.1		81.5

				80		0.8		75.0		75.8

				100		1		73.0		72.8
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АКМ

		

						Добавка-Акриловая кислота

						CH2=CH-COOH

						Наполнителть

						СП=75%

						МП=25%

						ПБ=6 масс.% (от связки)

						Связка (15 масс. %)

						ММА/АК

						ДМА=4 масс.%(то связки)

						Добавка				Прочность (МПа)								Учет поправки

				№		АК %				Сред		Мед		Rm				Сред

						0				60.2		59.1		60.2				81		79.6						90.89544            1.256275

				356		1		0.01		58		53.6		58				78.8		79.9						79.57240            1.408194

				357		3		0.03		72.7		73.5		71.8		93.5				80.9						81.56496

				358		5		0.05		66.2		61.2		68				87		81.9						SSe = 70.63018        Rsq =  87.04

				359		10		0.1		60.2		60.2		58				81		84.6

				360		20		0.2		69.1		71.4		68.5				89.9		89.7

				361		30		0.3		75.1		72.4		75.4				95.9		93.8

				362		40		0.4		76.5		76.9		78.1				97.3		96.7

				363		50		0.5		75		72.4		76.3				95.8		98.1

						53		0.53												98.3

				364		70		0.7		77.1		74.6		77.5				97.9		97.1

				365		100		1		70		72.4		72.9				90.8		90.9
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бис-АКМ

		

						Добавка-Акриламид

						CH2=CH-CONH2

						Наполнителть

						СП=75%

						МП=25%

						ПБ=6 масс.% (от связки)

						Связка (15 масс. %)

						ММА=100 %

						ДМА=4 масс.%(то связки)

						Добавка				Прочность (МПа)								Учет поправки

				№		АКM масс. %				Сред		Мед		Rm				Сред

						0		0		60.2		59.1		60.2				81		81.4		76.33834            .9557432

				366		0.5		0.017		59.1		59.1		52.1				79.9		80.4		81.43988            3

				367		1		0.033		60.2		60.2		62.4				81		79.6		-48.43301

				368		2		0.067		58		51.5		57.5				78.8		78.1		SSe = 5.098484        Rsq =  89.12

				369		3		0.100		55.2		52.1		55.2				76		77.0

				370		5		0.167		54		52.1		51				74.8		75.5

				371		8		0.267		60.8		63.5		60.8		81.6				74.7

				372		10		0.333		54.7		45.1		59.3				75.5		74.7

						15		0.500												75.8

				373		20		0.667		55.9				58.6				76.7		76.8

						25		0.833												77.0

				374		30		1.000		55.5		55.8		56.5				76.3		76.3
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Сводный

		

						Добавка-N,N-Метилен-бисакриламид

						(CH2=CH-CONH)2CH2

						Наполнителть

						СП=75%

						МП=25%

						ПБ=6 масс.% (от связки)

						Связка (15 масс. %)

						ММА=100 %

						ДМА=4 масс.%(то связки)

						Добавка				Прочность (МПа)								Учет поправки

				№		бис-АКM масс. %				Сред		Мед		Rm				Сред

						0				60.2		59.1		60.2				81		80.7				Степень =  1.710905

				393		0.5				55.8		55.8		54.2		76.6				80.7				B( 0)=  80.6835

				394		1				59.1		59.1		58.7				79.9		80.8				B( 1)=  7.328922E-02

				395		2				60.8		58		60.8				81.6		80.9				B( 2)= -2.583318E-04

				396		3														81.2				SSe = 1.325408

				397		5				60.8		54.2		59.1				81.6		81.8				Rsq = 97.58263

				398		8				58		58		57.4		78.8				82.9

				399		10				63		51.5		50.4				83.8		83.8

						18														85.9

				400		20				64.9		66.3		65.2				85.7		85.7

				401		30				55.3		54.7		55.3				76.1		76.1
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								Оптимальное

								содержание				Прочность

								масс. ч. %				МПа

		Фосфазен 1				1		6.5				100.5

		Фосфазен 2				2		3.3				91.4

		Пента 61				3		10				100.3

		Пента 62				4		3.1				99.1

		МАК				5		42.8				108.9

		АК				6		113.6				98.3

		АКМ				7		0.5				80.4

		бис-АКМ				8		22				85.9

		Без добавки				9		0				81.4

								МАК		sср.				АК %		Сред				АКM масс. %		Сред				бис-АКM масс. %		Сред

						0		0		78.4		77.7		0		81		79.6		0		81		81.4		0		81		80.7

						10		0.1		85		86.7		1		78.8		79.9		0.5		79.9		80.4		0.5				80.7

						12.8		0.128				90.8		3				80.9		1		81		79.6		1		79.9		80.8

						20		0.2		102		100.8		5		87		81.9		2		78.8		78.1		2		81.6		80.9

						28		0.28				107.9		10		81		84.6		3		76		77.0		3				81.2

						30		0.3		110.0		108.8		20		89.9		89.7		5		74.8		75.5		5		81.6		81.8

						40		0.4		105.0		108.0		30		95.9		93.8		8				74.7		8				82.9

						50		0.5		102		100.5		40		97.3		96.7		10		75.5		74.7		10		83.8		83.8

						70		0.7		82.1		81.5		50		95.8		98.1		15				75.8		18				85.9

						80		0.8		75.0		75.8		53				98.3		20		76.7		76.8		20		85.7		85.7

						100		1		73.0		72.8		70		97.9		97.1		25				77.0		30		76.1		76.1

														100		90.8		90.9		30		76.3		76.3

										Фосфазен-1						Фосфазен-2

										0		81		80.117		0		81.0		80.85

										0.5		81.3		81.6		0.5		86.0		86.795081564

										1				83.6		1		89.0		88.834

										2		87.5		87.9		2		92.0		90.7753209878

										3		89.6		92.2		3				91.3758194441

										5		103.1		98.6		3.3				91.3925402241

										6.5				100.5		5		89.0		90.5195343941

										8		96		99.0		8		87.6		86.3616347613

										10		91.9		90.7		10		82.0		82.3907185146

										Пента-61						Пента-62

										0		81		80.2		0		81		81.1

										0.5		81		83.7		0.5		93.7		93.4

										1		89.1		86.6		1		97.7		96.1

										2				91.0		2		96		98.4

										3		92.8		94.1		3		97.7		99.0

										5		98.5		97.6		3.1				99.1

										8				99.8		5		101.2		98.2

										10		100.3		100.3		8		94		94.7

										20		100.6		100.8		10		91.3		91.5
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		98.6261496196		98.6261496196

		122.0375172599		122.0375172599

		151.1110907104		151.1110907104

		169.9007660917		169.9007660917

		195.6333438152		195.6333438152

		230.3197599859		230.3197599859
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28.0018023115

28.551228997

56.5241834029

63.5715900011

77.4617872794

74.0364636933

81.2399019166

77.264136355

76.8619454448

76.1819561842

69.2856096974

72.3854557608

62.2706040605

64.8022231718

59.8943146257

55.4517584937



По ПБ % масс

		

						ПБ=1% масс																		ПБ=2% масс																		ПБ=4% масс																								ПБ=6% масс																						ПБ=8% масс

		Mr(расч)		Mr(эксп)		ДМА % масс		Mr(расч)*10^3		Pr(расч)				Mr(эксп)*10^3		Pr(эксп)				Mr(расч)		Mr(эксп)		ДМА % масс		Mr(расч)*10^3		Pr(расч)				Mr(эксп)*10^3		Pr(эксп)				Mr(расч)		Mr(эксп)		ДМА % масс		Mr(расч)*10^3		Pr(расч)				Mr(эксп)*10^3		Pr(эксп)										Mr(расч)		Mr(эксп)		ДМА % масс		Mr(расч)*10^3		Pr(расч)				Mr(эксп)*10^3		Pr(эксп)								Mr(расч)		Mr(эксп)		ДМА % масс		Mr(расч)*10^3		Pr(расч)				Mr(эксп)*10^3		Pr(эксп)

		84,685		75317		12.00		84.685		6.3				75.317		6.0				38481		54591		12.00		38.481		7.8				54.591		8.5		0.2394047049		21212		14032.4087709634		12.00		21.212		14.8				14.032		20.1										69384				12.00		69.384		28.0		28.6				26.1								73901		46595		12.00		73.901				47.9		60.000		49.4

		55,896		55896		7.99		55.896		5.0				55.896						45255				7.99		45.255		10.4						21.6		0.3149494405		59852		36243.7278737201		7.99		59.852		33.3				36.244		30.0										98626		120995.669735937		8.14		98.626		56.5		63.6		120.996		66.0								49514		47929		8.02		49.514		61.3				47.929		60.6

		77,121		92863		6.00		77.121		9.2				92.863						64263		33479		5.98		64.263		22.4				33.479		15.0		0.3635901302		90216		117809.034174111		5.99		90.216		55.9				117.809		45.2										122038		114249.67042032		5.91		122.038		77.5		74.0		114.250		78								40546		43302		5.99		40.546		66.7				43.302		68.4

		151,795		123623		4.04		151.795		20.4				123.623		24.8				141581		153840		4.02		141.581		42.8				153.840				0.4266589557		127921		142813.19890949		4.02		127.921		73.1				142.813		67.2										151111		121439.934874079		3.95		151.111		81.2		77.3		121.440		78.2								40343		45897		4.01		40.343		62.9				45.897		62.2

		229,676		194323		3.02		229.676		28.4				194.323		28.6				170541		175368		3.00		170.541		53.2				175.368		48.4		0.4680228426		150659		117191.887373754		3.02		150.659		73.9				117.192		71.8										169901		192874.664196214		3.00		169.901		76.9		76.2		192.875		71.6								45716		39096		3.02		45.716		59.0				39.096		61.7

		355,680		424248		2.00		355.680		35.5				424.248		36.2				187896		187753		2.01		187.896		58.3				187.753		68.8		0.520462062		176561				2.00		176.561		65.8						70.1										195633		162672.206869967		2.00		195.633		69.3		72.4		162.672		71.5								58180		64557		2.03		58.180		55.3				64.557		56.5

		579,371		576092		1.01		579.371		35.8				576.092		30.0				213033		216111		0.99		213.033		50.0				216.111		61.6		0.5935868858		205726		182369.812704486		1.01		205.726		48.1				182.370		60.3										230320		252399.168131709		1.06		230.320		62.3		64.8		252.399		59.6								89393		95198		1.01		89.393		53.2				95.198		51.8

		910,042		345766		0.50		910.042		28.6						20.3				219803		210992		0.49		219.803		35.7				210.992		38.1		0.6889651697		224062		258877.137143036		0.50		224.062		36.0				258.877		40.7										266032		274240.935934274		0.56		266.032		59.9		55.5		274.241		63.1								164300		152568		0.50		164.300		53.0				152.568		54.5

																																																												Степень = -.1500002

																																																												B( 0)= -3152.616

																																																												B( 1)=  38611.15

																																																												B( 2)= -115392.8

																																																												SSe = 105.4858

																																																												Rsq = 94.84056

																																																																				ПБ=6% масс

																																																																Mr(расч)		Mr(эксп)		ДМА % масс		Mr(расч)*10^3		Pr(расч)				Mr(эксп)*10^3		Pr(эксп)

																																																																266032		274240.935934274		0.56		266.032		59.9		55.5		274.241		63.1

																																																																230320		252399.168131709		1.06		230.320		62.3		64.8		252.399		59.6

																																																																195633		162672.206869967		2.00		195.633		69.3		72.4		162.672		71.5

																																																																169901		192874.664196214		3.00		169.901		76.9		76.2		192.875		71.6

																																																																151111		121439.934874079		3.95		151.111		81.2		77.3		121.440		78.2

																																																																				5		134.000		81.4288806288

																																																																122038		114249.67042032		5.91		122.038		77.5		74.0		114.250		78

																																																																				7		110.000		68.6

																																																																98626		120995.669735937		8.14		98.626		56.5		63.6		120.996		66.0

																																																																				9		91.000		47.2

																																																																				10		84.000		37.9				80

																																																																69384				12.00		69.384		28.0		28.6				26.1





По ПБ % масс

		





По ДМА % масс

		





По всему массиву

		





		





		





		



&A

Page &P

12,00 7,99 6,00 4,04 3,02 2,00 1,01 0,50

12,00 7,99 6,00 4,04 3,02 2,00 1,01 0,50

12,00 7,99 6,00 4,04 3,02 2,00 1,01 0,50

12,00 7,99 6,00 4,04 3,02 2,00 1,01 0,50



		



&A

Page &P

12,00 7,99 5,98 4,02 3,00 2,01 0,99 0,49

12,00 7,99 5,98 4,02 3,00 2,01 0,99 0,49

12,00 7,99 5,98 4,02 3,00 2,01 0,99 0,49

12,00 7,99 5,98 4,02 3,00 2,01 0,99 0,49



		



&A

Page &P

12,00 7,99 5,99 4,02 3,02 2,00 1,01 0,50

12,00 7,99 5,99 4,02 3,02 2,00 1,01 0,50

12,00 7,99 5,99 4,02 3,02 2,00 1,01 0,50

12,00 7,99 5,99 4,02 3,02 2,00 1,01 0,50



		



&A

Page &P

12,00 8,02 5,99 4,01 3,02 2,03 1,01 0,50

12,00 8,02 5,99 4,01 3,02 2,03 1,01 0,50

12,00 8,02 5,99 4,01 3,02 2,03 1,01 0,50

12,00 8,02 5,99 4,01 3,02 2,03 1,01 0,50



		



&A

Page &P

12,00 8,14 5,91 3,95 3,00 2,00 1,06 0,56

12,00 8,14 5,91 3,95 3,00 2,00 1,06 0,56

12,00 8,14 5,91 3,95 3,00 2,00 1,06 0,56

12,00 8,14 5,91 3,95 3,00 2,00 1,06 0,56



		



&A

Page &P

0,56 1,06 2,00 3,00 3,95 5 5,91 7 8,14 9 10 12,00

0,56 1,06 2,00 3,00 3,95 5 5,91 7 8,14 9 10 12,00

0,56 1,06 2,00 3,00 3,95 5 5,91 7 8,14 9 10 12,00

0,56 1,06 2,00 3,00 3,95 5 5,91 7 8,14 9 10 12,00



		

				ДМА=0,5% масс																ДМА=1% масс														ДМА=2% масс														ДМА=3% масс														ДМА=4% масс																		ДМА=6% масс														ДМА=8% масс														ДМА=12% масс

				ПБ % масс		Mr		Pr												ПБ % масс		Mr		Pr										ПБ % масс		Mr		Pr										ПБ % масс		Mr		Pr										ПБ % масс		Mr		Pr														ПБ % масс		Mr		Pr										ПБ % масс		Mr		Pr										ПБ % масс		Mr		Pr

				1		803226		28.6												1		581721		35.7										1		346975		35.5										1		233259		28.6										1		151597		20.6														1		77516		9.2										1		55814		5.0										1		84685		6.3

				2		222695		36.0												2		213857		50.2										2		191219		58.3										2		170400		53.2										2		146161.934958564		43.0														2		104274		22.2										2		68073		10.4										2		38481		7.8

				4		221344		36.0												4		205859		47.9										4		175012		65.7										4		151572		73.8										4		127506.57733853		73.2														4		90283		55.7										4		59189		33.2										4		21212		14.8

				6		266016		59.7												6		233053		61.9										6		193725		69.3										6		170444		76.8										6		149579.880235285		81.4														6		121173		76.9										6		99563		58.1										6		69384		28.0

				8		131107		53.0												8		89570		53.2										8		57681		55.2										8		46090		58.9										8		40260.8589197809		62.9														8		40512		66.7										8		49598		61.4										8		73901		47.9





		





		





		





		





		





		





		





		





		

						Mr		Pr

				12.00		84685		6.3

				8.00		55814		5.0

				6.00		77516		9.2

				4.00		151597		20.6

				3.00		233259		28.6

				2.00		346975		35.5

				1.00		581721		35.7

				0.50		803226		28.6

				12.00		38481		7.8

				8.00		68073		10.4

				6.00		104274		22.2

				4.00		146162		43.0

				3.00		170400		53.2

				2.00		191219		58.3

				1.00		213857		50.2

				0.50		222695		36.0

				12.00		21212		14.8

				8.00		59189		33.2

				6.00		90283		55.7

				4.00		127507		73.2

				3.00		151572		73.8

				2.00		175012		65.7

				1.00		205859		47.9

				0.50		221344		36.0

				12.00		69384		28.0

				8.00		99563		58.1

				6.00		121173		76.9

				4.00		149580		81.4

				3.00		170444		76.8

				2.00		193725		69.3

				1.00		233053		61.9

				0.50		266016		59.7

				12.00		73901		47.9

				8.00		49598		61.4

				6.00		40512		66.7

				4.00		40261		62.9

				3.00		46090		58.9

				2.00		57681		55.2

				1.00		89570		53.2

				0.50		131107		53.0





		






